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Glosario

SNCu: Sistema Nacional de Cultura

BIC: Bienes de interés cultural

PEMP: Planes Especiales de Manejo y Proteccion

METODO REHABIMED: Guia para la rehabilitacion de los edificios de la Arquitectura
Tradicional Mediterranea

PATOLOGIA DE LA CONSTRUCCION: Ciencia que estudia los dafios que se presentan en
una construccién antes, durante y después de su ejecucion.

GRADO: Escala de medicion del dafio (leve, moderado, severo)

PATOGENO: Elementos y medios que originan y desarrollan enfermedades en la estructura.
LESION: Sintoma que se observa y que es diferente a lo inicialmente estaba, es el efecto
final del proceso patoldgico. Se presentan lesiones de tipo primarias (aparece en primer lugar
y se constituye en la secuencia temporal del mismo) y las lesiones secundarias (surge como
consecuencia de una lesion anterior)

CAUSAS: Agente activo o pasivo que actiia como origen del proceso patoldgico y que
desemboca en una o varias lesiones primarias o secundarias, es el objetivo especifico del
estudio patoldgico. Su origen puede ser de tipo mecénico, fisico, quimico, bioldgico. -
Directas: origen inmediato del proceso patologico - Indirectas: Consecuencia de errores y
efectos de disefio 0 ejecucion.

RECONOCIMIENTO: Conocer el edificio y sus ocupantes debe ser previo a toda

intervencion 1.



MANTENIMIENTO: Que mantenga (pequefias operaciones de limpieza, reparaciones,
renovaciones que se realizan siguiendo un calendario) el edificio a lo largo de su vida util
hasta una futura nueva rehabilitacion.2

REHABILITACION: Gran operacion que retorna el edificio a los estandares del momento
ANALISIS DE VULNERABILIDAD SISMICA: Conjunto de parametros capaz de predecir
el tipo de dario estructural, el modo de fallo y la capacidad resistente de una estructura bajo
unas condiciones probables de sismo.

DIAGNOSTICO: Determinacion de las lesiones que afectan a la estructura y sus causas
PROPUESTA DE INTERVENCION: Conjunto de actuaciones para resolver de manera
definitiva las causas primarias y secundarias que desarrollaron el proceso patolégico
REFORZAMIENTO: Conjunto de criterios de evaluacion, disefio y construccion para que
una estructura soporte las solicitaciones de carga implementadas.

ETABS: Software de Disefio Estructural (Su nombre son las abreviatura en ingles de -
Extended Three Dimensional Analysis of Building Systems /Analisis Tridimensional

Extendido de Edificaciones).



Resumen

Las estructuras hospitalarias estan catalogadas por el Reglamento Sismo Resistente
NSR-10, como edificaciones indispensables las cuales se definen como: “aquellas edificaciones
de atencion a la comunidad que deben funcionar durante y después de un sismo, y cuya
operacion no puede ser trasladada rapidamente a un lugar seguro y que en estas dispongan
servicios de cirugia, salas de cuidados intensivos y/o atencion de urgencias”. Lo cual exigen que
el Hospital San José deba regularizarse y adaptarse con los requerimientos actuales, ya que en la
actualidad se considera una estructura vulnerable, pero que no puede ser intervenida tan
facilmente al estar regida bajo normativas de conservacion patrimonial dentro de la maxima
categoria que impide intervenciones directas en la distribucion espacial y la estructura fisica, lo
cual se contrapone a la normativa del ministerio de salud y proteccion social la cual requiere
areas mayores y ciertas especificaciones técnicas, y a la NSR10 en cuanto a las comunes
intervenciones para reforzamiento que se realizan en diversas estructuras y que en esta resultaria
en un dafio a la arquitectura del pabellon patrimonial. Bajo lo anteriormente expuesto es
necesario realizar un estudio patolégico y un disefio adecuado que cumpla con cada una de las

normativas mencionadas preservando el valor historico de esta estructura.

El Estudio realizado a la estructura se basé en la metodologia Rehabimed el cual retne las
diferentes metodologias utilizadas por mas de 150 expertos de 15 diferentes paises para
rehabilitacién de arquitectura tradicional, seguido de un analisis de vulnerabilidad sismica segin

Reglamento Colombiano de construcciones Sismo Resistentes NSR-10. Como resultado del



estudio se encuentra que la estructura ha sido gravemente afectada por intervenciones inadecuadas
que han afectado el valor histérico patrimonial de la misma (perforaciones en muros para tuberia,
apertura de vanos en muros de carga, interseccion de ventanas en union de cielo rasos en drywall)
ademas de falta de mantenimiento adecuado lo que ha generado la aparicion de hongos , asi como
el ingreso de palomas en cubiertas que generan gran cantidad de suciedad por excremento y
afectacion de los elementos de madera., sin embargo, a pesar del acceso de dichos animales en la

cubierta , lo elementos de madera no se encontraron en estado moderado o severo de dafio .

La lesion mas relevante encontrada correspondié a una grieta que atravesaba el piso de losa
maciza, generado por movimientos a los que se ha visto afectada la estructura por efecto de
torsion, posiblemente por un sismo, ademas de los propios procesos constructivos de la época ya
gue se encontrd que dicha placa esta conformada por cemento, cal y canto rodado ademas de varilla
lisa , estos Ultimos es de recordarse que no son permitidos dentro de la normativa actual, adicional
se encontrd que la placa en esta zona ha sido sometida a cargas diferentes a la cual fue disefiada
y construida inicialmente , lo anterior debido a divisiones construidas durante diversas décadas
que van desde muros en mamposteria hasta drywall , mas las cargas de equipos y mobiliarios

diferentes a los existentes durante la época en la cual se construy6 dicho pabellon.

Por ultimo se genera a partir de las lesiones encontradas una propuesta de intervencion, en la cual
se disefia una propuesta de reforzamiento sismo resistente que cumpla con los requisitos exigidos
por el Decreto 1080de 2015 de proteccion del patrimonio y del Reglamento Colombiano de

Construcciones Sismo resistentes NSR-10.
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INTRODUCCION

Las estructuras hospitalarias estn catalogadas por el Reglamento Sismo Resistente
NSR-10, como edificaciones indispensables las cuales se definen como por lo cual exigen que el
Hospital San José deba regularizarse y adaptarse con los requerimientos actuales, ya que se
considera una estructura vulnerable, pero que no puede ser intervenida tan facilmente al estar
regida bajo normativas de conservacion por ser un bien de interés cultural dentro de la maxima
categoria que impide intervenciones directas en la distribucion espacial y la estructura fisica, lo
que se contrapone a la normativa del ministerio de salud y proteccion social la cual exige areas
mayores con ciertas especificaciones técnicas, y a la NSR10 en cuanto a las comunes
intervenciones para reforzamiento que se realizan en diversas estructuras y que cominmente

resultan en un dafio a la arquitectura del pabellon.

El presente documento muestra los procedimientos que deben realizarse para un
estudio de patologia en estructuras donde la intervencién debe ser cuidadosa y adecuada para
preservar el bien patrimonial, cumpliendo los requerimientos de uso del inmueble y

proporcionando una intervencion que se adecue a las necesidades del mismo.

Se realiza el estudio segiin metodologia de rehabilitacion Rehabimed y
requerimientos del Reglamento Colombiano de Construcciones Sismo resistentes NSR-10. Se
inicia con historia clinica del paciente (recopilacion de informacion, pagina 31), estudio de

vulnerabilidad sismica (pagina 41), seguido de diagnostico de las lesiones presentes (pagina 45)



y propuesta de intervencion (pagina 48) la cual contiene las cantidades de obra, presupuesto y

planos del reforzamiento estructural a ejecutar.

11
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1 Planteamiento del problemay justificacion

La estructura del hospital es una estructura muy antigua (su inicio de obra fue en 1925, seguido
de multiples intervenciones, ampliaciones y ajustes), realizada sin tener en cuenta ningin
lineamiento sismo resistente; en Colombia se establecio el primer reglamento sismo resistente en
1984 como ley, de ahi en adelante toda estructura debia tener unas consideraciones minimas de
resistencia a un evento sismico. Es de suponer que la estructura no cumple con el reglamento de
1984 y con ninguna de las posteriores actualizaciones, la cual llega a la Gltima version de 2010

Ilamada Reglamento Colombia de Construccion Sismo Resistente NSR-10.
El hospital actualmente funciona activamente, siendo importante para el sector hospitalario.

Asi el Hospital adquiere un nivel de importancia mayor, no solo por el hecho que la estructura es
antigua, sino por la importancia de su funcionalidad; por estas razones se determiné que la

estructura era idonea para escogerla como “paciente” y realizarle el estudio patologico.

1.1 Planteamiento del problema

Al considerarse como una estructura de bien de interés cultural dentro de la méxima
categoria como Monumento Nacional las intervenciones que se realicen deben preservar las
caracteristicas arquitecténicas que por normativa del ministerio de cultura impiden
intervenciones directas en la distribucion espacial y la estructura fisica lo cual se contrapone a la

normativa del ministerio de salud y proteccién social la cual requiere areas mayores y ciertas
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especificaciones técnicas, y a la NSR10 en cuanto a las comunes intervenciones para
reforzamiento que se realizan en diversas estructuras y que en esta resultaria en un dafio a la
arquitectura del pabellon patrimonial recordando que en la actualidad el pabelldn se considera

una estructura vulnerable lo cual es sumamente peligroso por el uso que se presta en el pabelldn.

Las estructuras hospitalarias estan catalogadas por el Reglamento Sismo Resistente
NSR-10 (1997), como edificaciones indispensables las cuales se definen como: “aquellas
edificaciones de atencion a la comunidad que deben funcionar durante y después de un sismo, y
cuya operacion no puede ser trasladada rapidamente a un lugar seguro y que en estas dispongan

servicios de cirugia, salas de cuidados intensivos y/o atencion de urgencias”.

1.2 Justificacion

El hospital San José es de suprema importancia ya que es un establecimiento
hospitalario, funciona otorgando sus servicios directamente a la comunidad, teniendo en cuenta
ademas que por la longevidad de la estructura representa un valor adicional a la capital y una
imagen favorable al sector donde se encuentra ubicada a pesar de la problematica del gran
porcentaje de poblacidn sin hogar que alrededor presenta, que a su vez conlleva a una percepcion

de inseguridad alta en la zona.

En el analisis de este tipo de estructuras debe tenerse en cuenta la resistencia que
presente la estructura y la intervencion a realizar para que cumpla con los requisitos establecidos
de sismo resistencia y los establecidos por la normativa del ministerio de salud y proteccion

social, salvaguardando la arquitectura original del mismo.
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2  Objetivos

2.1 General

Ejecutar los pasos adecuados para un estudio de patologia, encontrando las lesiones
frecuentes que se presentan en estructuras de B.1.C, utilizando de manera adecuada la
intervencion por el método Rehabimed para cumplir los requerimientos actuales sismoresistentes
y conservacion arquitectonica. Finalizando con el estudio de patologia y propuesta de
intervencion del pabellén Santa Teresa y Manrique del Hospital de San José (monumento
nacional) ubicado en la ciudad de Bogotéa en la Calle 10 N° 18-75, segln las normativas de
conservacion patrimonial en su maxima categoria, la normativa del ministerio de salud y
proteccion social, y la del Codigo de Sismo resistencia NSR10 sin incurrir en sanciones de algun

tipo.
2.2 Especificos

1° Estudiar la historia clinica para determinar las caracteristicas generales y estructurales de la
edificacion, realizar el analisis de vulnerabilidad sismica calculando los indices de flexibilidad y

sobre esfuerzos de la edificacion
2° Diagnosticar las patologias presentes en la edificacion

3° Realizar el disefio estructural de la edificacion para la intervencion, con la solucién econémica
que cumpla los requisitos de resistencia sismica para estructuras del grupo de uso 1V segun la

norma colombiana de sismo resistencia NSR-10.



4° Conocer los parametros necesarios para un analisis adecuado por medio del método para

conservacion arquitectonica denominado Rehabimed.

15
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3 Estado del arte

Las estructuras en general consideradas dentro dela categoria de bien de interés
cultural han tenido gran relevancia en el desarrollo de la humanidad es por ello que no se ha
escatimado en gastos para su preservacion, siendo este fendmeno mas relevante en paises de
Europa en donde la diversidad de culturas y el paso que han dejado cada una es un legado que
debe conservarse como parte de la historia y desarrollo de sus pueblos. Actualmente se han ido
recopilando todas las técnicas necesarias para poder dar un mantenimiento adecuado a estas
estructuras para preservarlas a través del tiempo; técnicas que se han ido puliendo en el tiempo,
con puntos en comun y en desacuerdos con otros entre los diversos profesionales en el area, por
ello se crea la necesidad de recopilar todo este conocimiento en una sola lengua que ayude en
aras de preservar la historia, es por esto que se da la primera Conferencia Euromediterranea de
jefes de estado de 1995 que fomento el lanzamiento del proceso de Barcelona iniciativa
ratificada en 2005 en la Cumbre Barcelona+10 cuyo objetivo era la busqueda de sinergias
sociopoliticas, econdmicas, culturales y medioambientales, con una Optica regional y de
desarrollo mutuo, dentro de estos parametros surge el Programa Euromed Heritage, para
contribuir a la puesta en valor y la proteccion del amplio y diverso patrimonio compartido entre
los diferentes paises mediterraneos de aqui nace el Método Rehabimed la Gltima y mas completa
guia para el tipo de intervencién adecuado que debe darse a una estructura de bien cultural sin
afectar sus caracteristicas pero proporcionandoles seguridad de servicio y cumplimiento de las

demas normativas que las rigen; Casanova, 2007 p.21.
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El hospital de San José esta catalogado dentro del nivel 1 de conservacién integral
debido a su valor historico y social, fue disefiado por el arquitecto Pietro Cantini (sus proyectos,
el méas ambicioso fue el teatro Colon y del Capitolio Nacional) en el afio 1902, se programo
majestuoso la ejecucion del proyecto fue lenta y dificil, pero necesaria ante la necesidad de
atender la muchedumbre de enfermos y heridos que acudian en busca de atencién y que no
podian ser atendidos por el hospital San Juan de Dios, por lo cual diez médicos cientificos e
intelectuales decidieron fundar la Sociedad de Cirugia de Bogot4, en los salones del Club
Médico y asi mismo patrocinar el proyecto de un hospital que cumpliera todas las exigencias y

requerimientos de esa época.

La inauguracion del hospital se dio el dia 8 de febrero de 1925, tras grandes desafios
economicos que fueron resueltos por las almas caritativas y de la dedicacion y el trabajo de la
hermana Martina a la cual se le otorga el titulo de ser una fundadora més. Después se dio la
segunda etapa de dotacion y ampliacion progresiva de las instalaciones que resultaron pequefias
para la gran demanda que el pueblo solicitaba y que la Sociedad de Cirugia prestaba. Con el
tiempo se fueron comprando los lotes aledafios y al tiempo surgieron edificaciones que con el
pasar de los afios dejaron de ser adecuadas por la gran cantidad poblacional y por la falta de areas
adecuadas, lo cual obligé a la remodelacion de pabellones y los cambios de la medicina moderna
llevaron a la transformacion progresiva hacia novedosas salas quirdrgicas, laboratorios, y demas

que constituyen el hospital que se conoce hoy en dia.

En 1951 inici6 sus labores la escuela de instrumentadoras, primera entidad educativa

propia de la Sociedad. En 1976 se fundd la facultad de enfermeria y en 1973 la de
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citohistotecnologia. En 1997 se aprueba la creacion de la facultad de medicina. Inicié labores en

1998.

El hospital de San José es el primer hospital construido siguiendo el modelo de
pabellones con el fin de separar los enfermos segun la dolencia que padecian para facilitar su
tratamiento lo cual era traido de la arquitectura de su pais natal, el cual proponia grandes
pabellones de gran altura con grandes ventanales que permitieran la entrada de aire y luz al
interior de la edificacion. Al lado de la Plaza Espafia conformaba el remate hacia el occidente de
la calle 10, considerada por mucho tiempo como la mas importante de la ciudad por la jerarquia
de los edificios que sobre ella se ubicaban y hoy en dia por su importante valor histérico en las
diferentes etapas que fue desarrollada y que fueron testigos de los momentos mas relevantes en

la sociedad colombiana.t

1 L. Dr. Mufioz Trujillo (1958), Historia del Hospital de San José pag. 51.
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4  Marco referencial

4.1 Marco teorico

De acuerdo con el Decreto 1080 de 2015 del 26 de mayo de 2015 del Ministerio de
cultura, por medio del cual se expide el Decreto Unico Reglamentario del Sector Cultural, El
hospital San José se encuentra dentro de la categoria de Monumento Nacional Articulo 2.4.1.1.7
que dice:

Nivel permitido de intervencion: se encuentra ubicado en el Nivel 1
Conservacion integral: se aplica a inmuebles del grupo arquitectonico de
excepcional valor, los cuales, por ser irremplazables, deben ser preservados en su
integralidad. En estos cualquier intervencion puede poner en riesgo sus valores e
integridad. Por lo que las obras deben ser legibles y dar fe del momento en el que

se realizaron. Si el promover su revitalizacion y sostenibilidad.

Y de la normativa del ministerio de salud y proteccion social por medio de la
implementacién del Manual de Acreditacion en Salud Ambulatorio y Hospitalario-Colombia,
Versidn 003, para identificar y responder a las necesidades relacionadas con el ambiente fisico,
generadas por los procesos de atencidn y por los clientes externos e internos de la instituciéon que
obligan a la ampliacion de ciertos espacios del pabelldn, pero que al mismo tiempo alteran los

elementos arquitectonicos patrimoniales los cuales han sido objeto de irregularidades en sus
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procesos de disefio y construccion para adaptarlos a la normativa de sanidad, violando lo

estipulado en el Decreto 1080 de 2015.

Ahora no conforme con lo anterior las estructuras hospitalarias estan catalogadas por
el Reglamento Sismo Resistente NSR-10, como edificaciones indispensables las cuales se
definen como: “aquellas edificaciones de atencion a la comunidad que deben funcionar durante y
después de un sismo, y cuya operacion no puede ser trasladada rapidamente a un lugar seguro y
que en estas dispongan servicios de cirugia, salas de cuidados intensivos y/o atencion de
urgencias” que exigen por lo tanto que el pabellon de pediatra sea reforzado debido a que no
cuenta con los criterios minimos de seguridad sismo resistente de la normativa debido al tiempo
en el que fue disefiado y construido y que lo clasifican dentro de una estructura vulnerable, pero
que al mismo tiempo se ve afectada en su proceso de reforzamiento debido al estudio minucioso
que debe hacerse en el area patrimonial y que podria verse afectada por las técnicas constructivas

que conlleva este.

Sin embargo el Decreto 1080 de 2015 del Ministerio de cultura permite algunas
intervenciones en la estructura que pueden ser realizadas para cumplir con los requerimientos
establecidos por la normativa de sanidad y la NSR10 como lo son: Restauracion, reparaciones
locativas, primeros auxilios, rehabilitacion o adecuacion funcional, reforzamiento estructural,
reintegracion, ampliacion, consolidacion y liberacién; que pueden llevarse a cabo si se tiene
especial cuidado en la conservacion patrimonial del inmueble sin afectar de mayor manera y

preservando sus materiales originales, por lo cual es necesario estudiar nuevas técnicas que
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permitan el reforzamiento estructural, mantengan la integridad arquitectonica, y cumplan los
exigencias de la normativa del ministerio de salud y proteccion social algo que hasta el momento
no ha sido establecido de manera adecuada estableciendo una concordancia entre las diferentes

normativas aplicables a este tipo de estructuras hospitalarias y a la vez patrimoniales.

4.2 Marco legal

Decreto 1080 de 2015 En ejercicio de las facultades que le confiere el numeral 11 del articulo

189 de la Constitucion Politica

e LEY GENERAL DE CULTURA 397 DE 1997

e Titulo I, Articulo 11, Régimen para los Bienes de Interés Cultural. Numeral 2: Intervencion.

e LEY 1185 DE 2008: Por la cual se modifica y adiciona la Ley 397 de 1997.

e Articulo 7, numeral 2: Intervencion.

e DECRETO 763 DE 2009: por el cual se reglamenta parcialmente lo correspondiente al
patrimonio cultural de la Nacion de naturaleza material

e Capitulo V: Intervencion de BIC.

e Articulo 40: Principios generales de intervencion.

e Articulo 41: Tipos de Obras para BIC inmuebles.

e Capitulo VI: Registro de profesionales para la supervision.

e RESOLUCION 0983 DE 2010: Por la cual se desarrollan algunos aspectos técnicos relativos

al patrimonio cultural de la Nacion de naturaleza material.

e Capitulo Sexto, Articulo 26 y 27: Intervenciones Minimas.
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e Capitulo Séptimo: Requisitos para autorizar la intervencion de BIC.

e RESOLUCION 1359 DE 2013: Por la cual se delimita el area afectada y la zona de
influencia de los bienes de interés cultural del &mbito nacional que no cuenten con estas areas
definidas.

¢ Reglamento Sismo Resistente NSR-10

e Normativa del ministerio de salud y proteccion social

4.3 Marco historico

En el documento de la Sociedad de Cirugia de Bogota, 1958, p.51; expone que el
hospital de San José esta catalogado dentro del nivel 1 de conservacion integral debido a su valor
histdrico y social, fue disefiado por el arquitecto Pietro Cantini (sus proyectos, el mas ambicioso
fue el teatro Coldn y del Capitolio Nacional) en el afio 1902, se programé majestuoso la
ejecucidn del proyecto fue lenta y dificil, pero necesaria ante la necesidad de atender la
muchedumbre de enfermos y heridos que acudian en busca de atencion y que no podian ser
atendidos por el hospital San Juan de Dios, por lo cual diez médicos cientificos e intelectuales
decidieron fundar la Sociedad de Cirugia de Bogota, en los salones del Club Médico y asi mismo
patrocinar el proyecto de un hospital que cumpliera todas las exigencias y requerimientos de esa

época.

La inauguracion del hospital se dio el dia 8 de febrero de 1925, tras grandes desafiaos
econdmicos que fueron resueltos por las almas caritativas y de la dedicacién y el trabajo de la

hermana Martina a la cual se le otorga el titulo de ser una fundadora mas. Después se dio la
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segunda etapa de dotacion y ampliacion progresiva de las instalaciones que resultaron pequefias
para la gran demanda que el pueblo solicitaba y que la Sociedad de Cirugia prestaba. Con el
tiempo se fueron comprando los lotes aledafios y al tiempo surgieron edificaciones que con el
pasar de los afios dejaron de ser adecuadas por la gran cantidad poblacional y por la falta de areas
adecuadas, lo cual obligé a la remodelacion de pabellones y los cambios de la medicina moderna
llevaron a la transformacion progresiva hacia novedosas salas quirargicas, laboratorios, y demas

que constituyen el hospital que se conoce hoy en dia.

En 1951 inicio sus labores la escuela de instrumentadoras, primera entidad educativa
propia de la Sociedad. En 1976 se fundd la facultad de enfermeria y en 1973 la de
citohistotecnologia. En 1997 se aprueba la creacion de la facultad de medicina. Inicié labores en

1998.

El hospital de San José es el primer hospital construido siguiendo el modelo de
pabellones con el fin de separar los enfermos segun la dolencia que padecian para facilitar su
tratamiento lo cual era traido de la arquitectura de su pais natal, el cual proponia grandes
pabellones de gran altura con grandes ventanales que permitieran la entrada de aire y luz al
interior de la edificacion. Al lado de la Plaza Espafia conformaba el remate hacia el occidente de
la calle 10, considerada por mucho tiempo como la mas importante de la ciudad por la jerarquia
de los edificios que sobe ella se ubicaban y hoy en dia por su importante valor historico en las
diferentes etapas que fue desarrollada y que fueron testigos de los momentos mas relevantes en

la sociedad colombiana.
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Al ser construido y modificado en diferentes épocas de la historia pasando desde el
afio de 1902 hasta el afio actual el edificio cuenta con una serie de materiales que pasan desde la
tapia pisada en algunos de sus pabellones, muros de mamposteria, hasta el concreto, drywall y
materiales que son propios de esta época, y que no han sido adecuados al momento de al
momento de ser implementados en obras arquitectonicas de tal importancia debido a una falta de
conocimiento en el tema patrimonial que ha afectado rasgos historicos irremplazables de la
estructura, realizados por firmas tanto de ingenieros como de arquitectos que han intervenido en
sus reforzamientos y modificaciones para adaptar los diversos edificios a las necesidades

cambiantes de la sociedad y de las nuevas tecnologias y normativas.

4.4 Marco conceptual

A fin de implantar las definiciones del concepto de patrimonio cultural tangible
(material) en el caso de inmuebles de nivel 1 de conservacion integral a continuacion se detalla el
conjunto de definiciones referentes al tema, el cual es el objeto temético y marco de referencia

del presente trabajo:

4.4.1 Definiciones del ministerio de cultura:

e Definicién del Concepto de patrimonio cultural: EI primer referente es la definicion de
UNESCO, organismo internacional que establece las directrices respecto al patrimonio
cultural y cuyas convenciones son adoptadas por el pais, por medio del Decreto 1080 de
2015 del 26 de mayo de 2015 del Ministerio de cultura, por medio del cual se expide el

Decreto Unico Reglamentario del Sector Cultural
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e UNESCO: “El patrimonio es el legado que recibimos del pasado, lo que vivimos en el
presente y lo que transmitimos a las generaciones futuras” y su concepto segun el objeto

de estudio y su categoria:
El patrimonio cultural inmueble (monumentos, sitios arqueoldgicos, etc.)

e Sistema Nacional de Cultura (SNCu): Es el conjunto de instancias, espacios de
participacion y procesos de desarrollo institucional, planificacion, financiacion,
formacion, e informacion articulados entre si, que posibilitan el desarrollo cultural y el
acceso de la comunidad a los bienes y servicios culturales.

e Instancias: Son las responsables de la formulacion, ejecucién y seguimiento de las
politicas y de los planes de cultura, conjuntamente con los espacios de participacion.

e Espacios de participacion: Son el ambito de encuentro de todos los actores del sistema en
donde se conciertan las decisiones de la politica y planificacién cultural nacional o
territorial y la vinculacién y articulacion con los demas sistemas.

e Procesos: Son el conjunto de acciones que enriquecen, potencian, transforman y divulgan
el ambito cultural, observando criterios democraticos, participativos y multiculturales.

e Sistema nacional patrimonio cultural de la nacion — SNPCN: Tiene por objeto contribuir
a la valoracion, preservacion, salvaguardia, proteccion, recuperacion, conservacion,
sostenibilidad, divulgacién y apropiacion social del patrimonio cultural, de acuerdo con
lo establecido en la Constitucion Politica, en la legislacion, en particular en la ley 397 de
1997, modificada por la Ley 1185 de 2008 y bajo los principios de descentralizacion,

diversidad, participacion, coordinacion y autonomia.
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Bienes pertenecientes a la época colonial: Los bienes muebles e inmuebles pertenecientes
a la época colonial que hubieren sido declarados o lo sean con posterioridad a la vigencia
de este decreto como monumentos nacionales o como bienes de interés cultural, se les
aplicaran las disposiciones del articulo 11 de la Ley 397 de 1997, modificado por la ley
1185 de 2008, articulo 7.

BIC: Bienes de interés cultural

PEMP: Planes Especiales de Manejo y Proteccion son un instrumento de gestion del
Patrimonio Cultural de la Nacion, mediante el cual se establecen acciones necesarias con
el objetivo de garantizar la proteccion, conservacion y sostenibilidad los BIC.

Categorias de bienes Inmuebles: Los bienes inmuebles, para efectos de la adopcién de
PEMP se clasifican como se indica a continuacidn, sin perjuicio de otros que por via
general reglamente el Ministerio de Cultura:

Sector Urbano: Fraccion del territorio de una poblacién dotada de fisonomia,
caracteristicas y de rasgos distintivos que le confieren cierta unidad y particularidad.
Espacio Pablico: Conjunto de inmuebles de uso publico, y de elementos de los inmuebles
privados destinados por su naturaleza, usos o afectacion a la satisfaccion de necesidades
urbanas colectivas que trascienden los limites de los intereses individuales de los
habitantes.

Del Grupo Arquitectonico: Construcciones de arquitectura habitacional, institucional,
comercial, industrial, militar, religiosa, para el transporte y las obras de ingenieria.

Nivel permitido de Intervencidn: Son las pautas o criterios relacionados con la

conservacion de los valores del inmueble y su zona influencia
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Nivel 1. Conservacion integral: Aplica a inmuebles del grupo arquitectonico de
excepcional valor, los cuales, por ser Irremplazables, deben ser preservados en su
integralidad. éstos, cualquier intervencion puede poner en riesgo sus valores e integridad,
por lo que las obras deben ser y dar del momento en el que se realizaron. EI inmueble lo
permite, se podran realizar ampliaciones, en funcion de promover su revitalizacion y

sostenibilidad.

Definiciones de la normativa del ministerio de salud y proteccion social:

Ministerio de salud y proteccidn social: Es un sistema especifico para evaluar la calidad
de la atencidn en las instituciones de salud.

Manual de acreditacion ambulatorio y hospitalario: Sistema Unico de Acreditacion en
Salud, el conjunto de procesos, procedimientos y herramientas de implementacion
voluntaria y periodica los cuales estan destinados a comprobar el cumplimiento gradual
de niveles de calidad superiores a los requisitos minimos obligatorios, para la atencion en
salud, bajo la direccion del Estado y la inspeccidn, vigilancia y control de la
Superintendencia Nacional de Salud.

Definiciones del Codigo de Sismo resistencia NSR10: Andlisis de vulnerabilidad sismica:
Conjunto de parametros capaz de predecir el tipo de dafio estructural, el modo de fallo y

la capacidad resistente de una estructura bajo unas condiciones probables de sismo.
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e Reforzamiento estructural Conjunto de criterios de evaluacion, disefio y construccion
para que una estructura soporte las solicitaciones de carga implementadas cumpliendo

con la normativa vigente de sismo resistencia.

45 Marco contextual

El estudio se desarrolld en el Pabellon Santa Teresa y Manrique del Hospital de San
José (monumento nacional) ubicado en la ciudad de Bogotéa en la Calle 10 N° 18-75 en la

localidad de los Martires la cual es el nimero 14 del Distrito Capital de Bogota.

La localidad de los Martires fue nombrada asi gracias a que alli fueron asesinadas
figuras notables de la independencia de Colombia, la localidad se encuentra en un estado de
deterioro notable en sus estructuras y monumentos nacionales, algunos de los barrios que la
componen sufren graves problemas de delincuencia y poblacion de habitantes de calle como fue
el caso del Bronx un sector de gran peligrosidad ubicado entre las calles 9 y 10 y las carreras 15
y 15 A extendiéndose su impacto hacia la plaza Espafia donde se encuentra ubicado el Hospital

de San José.

El desarrollo de la investigacién se enfoca en un ambiente propenso a la delincuencia, y el
deterioro constante de las estructuras patrimoniales, muchas de las intervenciones realizadas por
diversos contratistas en el pabellon de estudio fueron arquitecténicas, no se realizaron
intervenciones en la estructura que cumplan con los requerimientos exigidos por el Reglamento

Colombiano de Construcciones Sismo resistentes NSR-10.



29

5 Alcances y limitaciones

El presente documento pretende demostrar la metodologia adecuada para el estudio
de patologia de estructuras de bien de interés cultural, siendo un documento de caracter

académico con el objetivo de obtener el titulo como especialista en Patologia de la construccion.

Debido a que es un pabelldn hospitalario en el cual se da atencidn a personas que
presentan problemas de salud delicados, no es sencillo ingresar a algunas zonas sin el

consentimiento escrito por parte de las directivas del hospital, desalojo y desinfeccion de la zona.

El estudio de suelos fue tomado de la Empresa Trimar y actualizado por solicitud del

Hospital a la normativa actual vigente NSR-10.
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6 Metodologia

El pabelldn Santa Teresa y Manrique de clasificacion B.IC, se utiliza la metodologia de la Guia

RehabiMed para la rehabilitacion de edificios tradicionales, esta se compone de cuatro etapas:

1. El conocimiento: Preliminares, estudios pluridisciplinares
2. Lareflexion y el proyecto: Diagnostico, reflexion y toma de decisiones, proyecto.
3. Laobra: Rehabilitacion

4. Lavida util: Mantenimiento

Las cuales se ajustan al formato exigido en la metodologia entregada para trabajos de grado en la
especializacion de Patologia de la Construccion de la Universidad Santo Tomas, como se muestra
a continuacion:

6.1 Descripcion de la seleccion del paciente

Paciente de tipo geriatrico, posee mas de cien (100) afios de construccion, grupo de

uso IV para servicios hospitalarios y de categoria de bien de interés cultural B.1.C nivel integral.

6.2 Preparacion y planteamiento del estudio

6.2.1 Inspeccion preliminar del paciente

Se realizaron visitas al pabellén Santa Teresa con autorizaciones por parte del
contratante al igual que en el pabellén Manrique el cual solo pudo inspeccionarse de manera

adecuada una vez se iniciaron remodelaciones para habilitacion en el mismo.



31

Se realiza registro fotografico, toma de niveles y levantamiento de lesiones por

medio de formatos que se realizaron segun cada zona del pabelldn.

6.2.2 Recopilacion de informacion necesaria para el estudio

Se encontro el estudio de suelos realizado por la empresa TRIMAR el cual se realizé
con la normativa actual vigente NSR10.

Se obtuvo levantamiento arquitectonico de la zona entregado por el jefe de servicios
administrativos del Hospital de San José el cual se verifico las medidas en terreno, arrojando
como resultado discrepancia entre las medidas reales y las de los planos entregados por lo cual se

realizaron los ajustes necesarios. No se obtuvo informacion adicional a la mencionada.

Enla Figura 1y Figura 2, se muestran los formatos utilizados para el estudio.



6.2.3

Fecha: 22 de febrero 2016

Direccion: Calle 10#18-75
Barrio: La estanzuela

Hora: 8am

Nombre del evaluador: Saray Sepulveda Cruz

Nombre del edificio: Pabellon Santa Teresita y Manrique del Hospit:

Ciudad o municipio:Bogota-Colombia

1. Habitacional 2. Oficinas/comercio
Vivienda Oficinas
Multifamiliar Tienda
Hotel Mercadeo
Dormitorio

6. Industrial 7. Comunicaciones y trasporte
Fabrica ‘Terminal de pasajeros
Taller Terminal de carga
Bodega Estacionamiento
Generac. Electrica Aeropuesto/ puerto
De combustibles Correo/telefono

Radio/television

Antena transmisora

Ocupacion: X

Habitada/en uso

Elevador X Electrica
X Agua potable X Alcantarillado
Gas Otra

[P T—

Duracion visita: 4 horas
Ingeniero/Arquitecto

Preparacion de formatos para levantamiento y recopilacion de informacion

[o5]

Coordenadas: (4°36716.32" N- 7435"11.50"W)

3. Educativo 4. Salud/Social
Pre-escolar x Hospital
Primaria Oficina
Secundaria Asilo
Superior Estancia infantil

Abandonada/

s oEsTE

Desalojada por
dafios

1

5. Reunion

Centro social
Templo religioso
Gimnasio

Salon baile/juego
Cine/teatro /auditorio

Numero de ocupantes
o capacidad de

T i Tipo de suelo Suelo Cimentacion superficial cimentacion profunda
X Planicie Arcilla muy blanda X Blando Zapata aisladas Pilotes/pilas
Ladera de cerro X Limos o arcillas Transicion X Zapata corridas Otro
Rivera rio/lago Granular suelto Firme Cimiento de piedra
Fondo de valle Granular compacto Losa Cajon
Depositos lacustre Roca
Costa
Nivel freatico m Pendiente del terreno % Distancia al rio/lago/mar 0 m
No de niveles, n=2 Afio de construccion: 1967 Area del terreno: 28166 m
No de sotanos: 0 Afio de rehabilitacion: N. Area de la planta tipo: 552.22 m
A i en azotea /el or/cuarto azotea) Dimensiones generales
X Mezanine (losa intermedia que no cubre toda la planta) X=Frente: 9.2 m
Piso a media altura (de los entrepisos tipo) Y= Fondo: 57.49 m
Escalera externa Altura planta baja 3,45 m
Semisotano (primer sotano a medio nivel de la calle) Altura entrepiso 3,45 m
No. Estacionamientos 0
No. Elevadores o
No. Escaleras independientes 1

(Fuente: Autor)

Figura 1. Vista preliminar formato de inspeccion del inmueble.
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1. Habitacional

Vivienda
Multifamiliar
Hotel
Dormitorio

5. Reunion
Centro social
Templo religioso
Gimnasio
Salon baile/juego
Cine/teatro /auditorio

200< Numer_o de ocupantes o
capacidad de personas

Topografia
Planicie

Ladera de cerro
Rivera rio/lago
Fondo de valle
Depositos lacustre
Costa

Cimentacion superficial
Zapata aisladas
Zpata corridas
Cimiento de piedra
Losa Cajon

Nivel freatico(m):

ido de interve

SOCIEDAD DE CH
HOSPIT,

2. Oficinas/comercio
Oficinas
Tienda
Mercadeo
Restaurante

6. Industrial
Fabrica
Taller
Bodega
Generac. Electrica
De combustibles

X Habitada/en uso

Tipo de suelo

/Arcilla muy blanda
Limos o arcillas
Granular suelto
Granular compacto
Roca

L1

cimentacion profunda
Pilotes/pilas
Otro

Pendiente del terreno (%):

RUGIA DE BOGOTA
AL DE SAN JOSE

ncion): (X)N.1  ( )N.2 ( IN.3 () NOAPLICA

3. Educativo
Pre-escolar

Primaria

Secundaria
Superior

~

al de pasajeros
Terminal de carga
Estacionamiento
Aeropuesto/ puerto
Correo/telefono
Radio/television
Antena transmisora

Suelo
X __|Blando
Transicion
Firme

Comunicaciones y trasporte

Abandonada/desocupada

Distancia al rio/lago/mar (m):

CONSULTORIA ESPECIALIZADA
PARA LOS DISENOS DE
REFORZAMIENTO ESTRUCTURAL Y
REMODELACION DEL PABELLON DE
PEDIATRIA DEL HOSPITAL SAN JOSE|

DE LA CIUDAD DEBOGOTA-

CONTRATISTA

Pabellon Santa Teresa y Manrique

COLOMBIA

DIRECCION

4. Salud/Social

Calle 10#18-75 de Bogota- Colombia

- Estancia infantil

Piso a

Materi

Desalojada por
dafios

No de niveles, n= 2 Afio de construccion:
No de sotanos: [¢] Afio de rehabilitacion:
en azotea e 0 azotea)

Mezanine (losaintermedia que no cubre toda la planta)

media altura (de los entrepisos tipo)

Escalera externa
Semisotano (primer sotano a medio nivel de la calle)
Sistema estructural

Porticos
Otro cual:
al: Mamposteria sin refuerzo

Muros de carga

Pabellon de Pediatria del Hopsital San Jose

NSR10

DECRETO 1080 DE 2015

FICHA DE
CONTRATANTE HISTORIA
Sociedad de Cirugia de Bogota CLINICA:
NOMBRE DEL EDIFICIO INFORMACION

PREVIAY

RECONOCIMIENTO

LAS DISPUESTAS POR LA SECRETRIA DE SALUD

AREA DEESTUDIO

Patrimonial

ELEMENTO General
SARAY FECHA 25-abr-16
SEPULVEDA .
CRUZ, JONNY [HORA 9:30
URIBE, FICHA H.S.J-001P
MAURICIO  |EJES AB, 1-10
MUROZ COORDENADAS 4°36716.32" N

Area del terreno (mp):

Area de la planta tipo (m?):
Dimensiones generales

X= Frente (m):

Y=Fondo (m):

Altura planta baja (m):

Altura entrepiso:

No. Estacionamientos:

No. Elevadores:

No. Escaleras independientes:

74°5"11.50"W

28166
552.22

9.2
57.49
3.45
345

Pabellon Santa Teresa y Manrique (color rojo B.1.C)

Figura 2. Informacién previa y reconocimiento.

(Fuente: Autor)
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6.2.4 Forma de almacenar y tabular la informacion

Se almacena la informacion en formatos denominados:

- Recoleccion de informacion previa
- Levantamiento de lesiones

- Informe final escrito
6.2.5 Proceso de recopilacién de informacion en el campo

Se realiza auscultacion de la estructura, toma de niveles, identificacion de las
lesiones presentes en cada zona y registro fotografico de la zona la cual se organizara

posteriormente en medio digital de la fichas de levantamiento de lesiones.

— B L -
CH 1 [0 s ey ”W;q

PLANTA DE MUROS ESTRUCTURALES
MANRIGUE

(Fuente: Autor)

Figura 3. Distribucién Pabell6n Manrique.

uﬁu LJU T =T ) it |
e e

PLANTA DE MURDS ESTRUCTURALES
TERES

3

(Fuente: Autor)

Figura 4. Distribucién Pabellén Santa Teresa.
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6.2.6 Alcances de la exploracion

Se realiza exploracién del pabellon de estudio separando cada una de las zonas
y plasmando la informacion en fichas de levantamiento de lesiones, no se realizaron
apiques en la zona ni ensayos de tipo no destructivo o destructivo, se intenté realizar
ferroscan en algunas zonas de la placa para comprobar el acero de refuerzo de la zona sin
embargo debido a las intervenciones pasadas de instalar baldosa sobre baldosa no fue
posible realiza la lectura. No se obtuvo permisos para poder realizar otros tipos de ensayos
en los cuales pudiera comprobarse la resistencia del material que compone la estructura, sin
embargo, fue posible determinar dicha resistencia por medio de la recoleccion de
informacidn previa, ademas de comprobar por medio visual el tipo de acero en algunas de

las partes de la placa de entrepiso comprobandose la existencia de varilla lisa de 3/8”.

6.2.7 Permisos y autorizaciones para abordar estudio del paciente

El arquitecto Manuel Diaz Rueda jefe de servicios administrativos del Hospital
San José y el Dr. Cesar Guzman parte de la junta directiva del hospital de San José
permiten realizar los estudios de patologia en la zona del pabellon Manrique y Santa Teresa
por medio de la empresa Patologia e Ingenieria Estructural S.A.S. , quienes guiaron el

presente documento.

6.2.8 Recursos y Ayudas para la exploracion

En la Tabla 1 describimos los integrantes, en la Tabla 2 vemos los medios y

medidas de prevencion y en la Tabla 3 los EPP, requeridas para la exploracion.



INTEGRANTES

PROFESION

Alfredo Mateus
Murillo

Jonny Uribe Salazar

Andrés Mauricio

Mufoz

Saray Sepulveda Cruz

Ingeniero civil y especialista en estructuras y patologia de la
construccidn, quien nos apoyé el estudio de patologia del pabellén y
por medio del cual pudimos obtener los permisos pertinentes.

Ingeniero civil y aspirante al titulo de especialista en patologia de la
construccion.

Ingeniero civil y aspirante al titulo de especialista en patologia de la
construccion

Ingeniero civil y aspirante al titulo de especialista en patologia de la
construccion

(Fuente: Autor)

Tabla 1. Definicion del equipo de trabajo que realiza la exploracidn.

Medios / Herramientas

Camara fotogréfica

Computador

Fichas de levantamiento de lesiones

(Fuente: Autor)

Tabla 2. Definicién de Medios y/o Herramientas para la realizacion de la exploracion.

Elementos de Proteccion Personal EPP)

Tapabocas

Guantes

Gafas de proteccion industrial

(Fuente: Autor)

Tabla 3. Medidas preventivas (Elementos de proteccidn personal) durante la exploracion.
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6.3 Historia clinica

Recoleccion de la informacion previa en la cual se registra las condiciones de

“salud” del paciente y los procedimientos a los cuales se ha visto sometido el paciente.

En la Tabla 4 se muestran los responsables del estudio.

Responsables del estudio
Saray S. Sepulveda Cruz, Jonny Uribe

Salazar, Mauricio Mufoz.

Fecha de realizacién del estudio
Abril de 2016 a Enero de 2018

Autorizacion del estudio
Directivas del Hospital de San José-

Sociedad de Cirugia de Bogota

(Fuente: Autor).
Tabla 4. Responsables del estudio.

6.3.1 Datos generales del paciente

6.3.1.1 Nombre

Pabelldn Santa Teresa y Manrique del Hospital de San José (monumento

nacional)

6.3.1.2 Localizacion

Ciudad de Bogota en la Calle 10 N° 18-75 en la localidad de los Martires la cual

es el numero 14 del Distrito Capital de Bogota.
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6.3.1.3 Uso

Hospitalario Grupo de Uso: IV - edificaciones de atencion a la comunidad que
deben funcionar durante y después de un sismo, y cuya operacion no puede ser trasladada
rapidamente a un lugar seguro y que en estas dispongan servicios de cirugia, salas de

cuidados intensivos y/o atencion de urgencias

6.3.1.4 Fecha de construccién

Se inicio su construccion en el afio 1902, la ejecucién del proyecto fue lenta'y
dificil, pero necesaria ante la necesidad de atender la muchedumbre de enfermos y heridos
que acudian en busca de atencion y que no podian ser atendidos por el hospital San Juan de
Dios, por lo cual diez médicos cientificos e intelectuales decidieron fundar la Sociedad de
Cirugia de Bogotd, en los salones del Club Médico y asi mismo patrocinar el proyecto de

un hospital que cumpliera todas las exigencias y requerimientos de esa época.

La inauguracion del hospital se dio el dia 8 de febrero de 1925. La construccién
de varios pabellones posteriores a la inauguracion se desarrollé de acuerdo a los recursos

que se tenian con el tiempo.

6.3.1.5 Sistema constructivo

Muros de carga en mamposteria sin refuerzo, placa maciza de concreto,

cubierta en asbesto cemento y estructura de madera.
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6.3.1.6 Técnica constructiva

Construccion de muros o paramentos verticales compuestos por unidades de

ladrillo ligadas mediante mortero.

6.3.1.7 Uso actual y previsto del sector

El sector tiene un uso principalmente comercial en donde se desarrolla la venta

de ropa, licor, comida entre otros.

El sector presentaba grandes problemas de delincuencia y prostitucion lo cual
se pretende eliminar como parte de un plan estructural de renovacién urbana del sector, el
proposito es la formulacion de un proyecto urbanistico que articule la actividad comercial

existente, vivienda, posibles colegios y entidades gubernamentales

6.3.1.8 Importancia del paciente

Grupo de uso IV: Edificaciones indispensables- Edificaciones de la atencion a
la comunidad que deben funcionar durante y después de un sismo, y cuya operacion no

puede ser trasladada rapidamente a un lugar alterno.

6.3.1.9 Sistema estructural constructivo

Muros de carga sin refuerzo

e Fundacion: Cimentacion continda corrida en ciclopeo con sobre cimiento en
mamposteria.

¢ Placa de Contrapiso: Placa maciza

e Sistema Estructural: Muros de carga sin reforzar
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e Muros internos:
Longitud de muros (L)= 171,20 m
Espesor del muro (e): 0,20 m
Altura de muro por piso (H)=3,45m
Densidad muro mamposteria= 1850 kg/m3
Area Placa= 528,64 m2
6.3.1.10 Normativa actual que lo rige

¢ Reglamento Colombiano de Construcciones Sismo Resistentes NSR10.

e Decreto 1080 de 2015

e Normativa del ministerio de salud y proteccion social
6.3.1.11 Otros
Especificaciones por parte del contratante.
6.3.2 En la edificacién y/o construccion civil
6.3.2.1 Tipo de cimentacién
Cimentacidn continda corrida en ciclépeo con sobre cimiento en mamposteria.

6.3.2.2 Altura

Altura de la estructura 6.9 m
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6.3.2.3 Area (nimero de pisos)

Area Placa= 552,22 m2

6.3.2.4 Estado general de la construccién

El primer nivel donde se encuentra el pabell6n Santa Teresa no se encuentra en
un grado severo dafio, se pudo determinar en inspeccidn visual que presenta algunas
humedades y fisuras por dilataciones térmicas, la placa de contrapiso no presenta lesiones
de ningun tipo sin embargo la placa de entrepiso presenta grietas de gran tamafio que
atraviesan el elemento. En el segundo nivel (pabell6n Manrique) una vez se tuvo acceso a
las zonas y se pudo ver los arcos de mamposteria en su totalidad ya que se encontraban
ocultos en la parte superior por el cielo raso en drywall del pabellon, se pudo observar un
grado severo de dafio en los arcos los cuales se encuentran con grietas que estan
atravesando el elemento, se encontraron bastantes palomas en la zona las cuales han
generado nidos en la estructura de madera de la cubierta, ademés de gran cantidad de

estiércol que han afectado de gran manera la madera.

6.3.2.5 Informacién existente

No se entrega por parte de las directivas del hospital planos, memorias,

registros fotograficos u otra informacion que aporte al estudio del paciente.

Por lo anterior se hace necesaria la recoleccion de informacion en campo y la

proveniente del museo del hospital.
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6.3.2.6 Habitualidad/utilizacion

Uso hospitalario.

6.3.2.7 Fidelidad de los planos

No se encontraron planos de la zona debido a la antiguedad de la estructura.

6.3.2.8 Constatacion del estado del paciente

Se han realizado reformas en su distribucidn arquitectonica, visualmente la
estructura se encuentra en buen estado debido a los mantenimientos a los que se ve

sometido, sin embargo, se encuentran rastros de humedades y algunas fisuras en muros.

Una vez se realiz6 una auscultacién minuciosa del pabellén Manrique (segundo
nivel) se constatd que se encuentran grietas que atraviesan los elementos de arcos, ademas

de una grieta que atraviesa la placa de entrepiso y afecta la integridad estructural.

6.3.3 Aplicacién patoldgica

6.3.3.1 Geriétrica

Estructura de méas de cien (100) afios de conservacion patrimonial.

6.3.4 Representacion grafica

En la Figura 5y Figura 6, se presenta las lesiones tipicas en el pabellon

Manrique y Santa Teresa (anexo: Planos).
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Figura 5. Lesiones presentes en pabellon Manrique segundo nivel.
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Figura 6. Lesiones presentes en pabell6n Santa Teresa segundo nivel.
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Se realizd medidas de niveles en el Pabellon Manrique, y se comprueba que la estructura

presenta deformaciones considerables, en la Figura 7 se puede ver la tendencia de las

mismas:
AN IR
lé 1 ;}’L\ , /’1_?#\ \‘ A,
O L]

Nivelacion Manrique
|

]
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i

[ 2 S I B A ]

L2 A A |

i
|

(Fuente: Autor)

Figura 7. Nivelacion/Deformacion del Pabellén Manrique.
6.3.5 Descripcion de la patologia més relevante
Se encuentra que el edificio presento una deformacion por torsion considerable

a lo largo de la misma generando grietas trasversales que atraviesan la placa, en la Figura 8

se localiza la patologia mas relevante.
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Figura 8. Ubicacion de la patologia mas relevante lineas de color rojo.

6.3.6 Clasificacion y origen de las patologias

Las patologias presentes son en su mayoria mecanico a causa del disefio e
inadecuados procesos constructivos que se han realizado durante las diversas
intervenciones que se han ejecutado a través de los afios. Ademas hay que entenderse que
en la época en la cual se construyo el inmueble no se contaba con ningdn tipo de normativa
sismorresistente por lo cual algunos de los elementos que la componen no cumple con la
normativa actual vigente NSR-10 y poseen lesiones por movimientos generados en el

terreno.

6.3.7 Datos generales del entorno

En la Tabla 5 se caracterizan las generalidades correspondientes al entorno en donde se
encuentra la edificacion.
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Datos generales del entorno

Edificaciones u obras vecinas

Medio ambiente

Temperatura

Humedad relativa promedio
Precipitaciones

Velocidad del viento

Movimiento en masa

Sismicidad

Viviendas y locales comerciales de no mas de tres niveles, algunas con
clasificacion de bien de interés cultural.

Difusion de metales sélidos principal causa de contaminacion del aire en la
localidad de Los Martires en Bogota.

Cima moderadamente frio con temperatura de 14°C promedio.

Promedio de Bogota de 82%.

La precipitacion media es 866 mm.

Velocidad del viento para Bogota segiin Reglamento Colombiano de
Construcciones Sismo Resistentes NSR10 igual a 22 m/s (80km/h).

No presenta.

Zona de amenaza sismica intermedia.

Tabla 5. Datos Generales

(Fuente: Autor)

6.3.8 Arquitectura (descripcion general)

6.3.8.1 Calificacion

Bien de interés cultural con clasificacion integral.

6.3.8.1.1 Estilo arquitectonico

Monumento histérico de Bogota siguiendo el criterio de los hospitales europeos

siguiendo el disefio del arquitecto italiano Pietro Cantini (quien baso el disefio en el

Policlinico Universitario de Roma) y del ingeniero colombiano Diodoro Sanchez.

6.3.8.1.2 Monumento de conservacion

Integral, Patrimonio Cultural de Bogota
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6.3.8.1.3 Materiales, sistema constructivo, proceso constructivo (técnico y tecnoldgico)

Dentro de los materiales que se encuentran en los elementos de categoria
patrimonial podemos determinar segun el informe entregado por el doctor Guillermo
Gomez quien fuese el primer presidente de la sociedad de cirugia de Bogota los materiales
utilizados para la obra del Hospital San José fueron los siguientes: - Ladrillo - Triturado -
Arena - Cemento - Cal hidraulica - Piedras Dentro de las dudas del estudio en cuanto al
material mencionado que compone la estructura se puede destacar el no saber exactamente
la resistencia del ladrillo, la calidad de la Cal hidraulica no natural utilizada y sus

propiedades mecanicas ya que como es sabido es de baja resistencia mecanica.

Posee un sistema estructural de muros de carga de mamposteria no reforzada.
Se muestra a continuacién el informe que presento el doctor Guillermo Gémez quien fuese
en el afio de 1913 el presidente de la sociedad de cirugia de Bogotéa sobre las obras

pertinentes y el dinero destinado a las mismas:

-Terreno (Sociedad de Cirugia de Bogota, 1958 p.47): Parte cedido por el
general Valderrama y los sefiores Camacho Roldan y parte por compra de algunos lotes.
Compra al sefior Drigelio (1914) Correa tres lotes del antiguo velédromo que median unos
2679,15 metros cuadrados (veinte lotes). - Edificacion: En octubre de 1914 se encuentran
construidos los dos pabellones occidentales para enfermos, la planta baja del tramo norte
del corredor central en su parte occidental, parte de la plana baja de la sala de cirugia
colocada al nordeste de la edificacion, sala de espera del costado occidental, planta baja del
salon del consejo médico, dos arcos y medio de la planta baja de la administracion. Durante

los diez meses del afio (1914) se construye el primer piso en cemento del consejo médico,
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la planta alta de dicho consejo (sin techar), parte de la planta baja del edificio de la
administracion que faltaba por hacer, sus arquerias y divisiones (70 metros de largo, 12 de
ancho, 5 de alto), planta baja del tramo sur del corredor central, totalidad de la planta baja
de la sala de cirugia colocada al noroeste de la administracion, sala de espera del costado
oriental (sin techar), parte de la planta baja de la sala de cirugia colocada al nordeste de la
edificacion, un aljibe de dos metros de diametro y seis de profundidad, se reforzarony
recalzaron los cimientos de las columnas de la parte norte del edificio de la administracion
y los tres muros transversales del mismo tramo Todo lo anterior hace parte de la historia
médica y arquitectonica del pais, al fundar una sociedad que daria vida al proyecto de un
hospital edificado y sostenido por donaciones particulares como los que existian en
Londres. Se colocaria la primera piedra del Hospital San José el 14 de agosto de 1904 tras

varios inconvenientes que comprometerian su existencia.

6.3.9 Estructura (descripcion general)

6.3.9.1 Caracteristicas de la Estructura

. Fundacion: Cimentacion continua corrida en ciclépeo con sobre cimiento en

mamposteria.

. Placa de Contrapiso: Placa maciza
. Sistema Estructural: Muros de carga sin reforzar
. Muros internos:

v Longitud de muros (L)= 171,20 m
v’ Espesor del muro (e): 0,20 m

v Altura de muro por piso (H)= 3,45 m



v Densidad muro mamposteria= 1850 kg/m3

v Area Placa= 528,64 m2

6.3.9.2 Datos Generales

49

. Nombre de la Estructura: Pabellon Manrique Hospital de San José

. Direccion: Carrera 19 # 8-32 Bogota

. Grupo de Uso: IV

. NUmero de Pisos: 2 y cubierta

. Altura de la Edificacion: 6,9 m.

. Método de Disefio: Resistencia ultima

. Zona de Amenaza Sismica: Intermedia.

o Microzonificacion sismica de Bogota aluvial 100 perfil Tipo E

. Capacidad de Disipacion de energia: Moderada (DMO)

. NORMATIVA: NSR-10

Se presenta en la Tabla 6 las caracteristicas y propiedades de los Materiales:

MATERIAL RESISTENCIA MODULO DE
ELASTICIDAD

Concreto f'c=21,0 MPa Ec = 21538,11 MPa
Acero f'y= 420 MPa Ec = 21538,11 MPa
Mamposteria h=55mm f'cu= 11,3 MPa Ec = 200000 MPa
Mortero de pega y relleno tipo M (Resistencia ~ f'cr = 17,5 MPa
a la compresion del mortero de Relleno)
Mortero de pega y relleno tipo M (Resistencia  f'cp = 17,5 MPa

a la compresién del mortero de Pega)

Tabla 6. Materiales.

(Fuente: Autor)
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A continuacion se muestra mas caracteristicas del mortero tenidas en cuenta:
fm= 0.75Rm Ec. D.3.7-2

Rm =[2h/75+3h]fcu + [50kp/75+3h]f cp<0,8f"cu Ec.D.3.7-1

kp= 0,8

Rm=8§,1 MPa

fm =6,071875 MPa<0.8fcu 9,04

Em = 750f'm <20000 MPa

Em = 4553,906 MPa

6.3.9.3 Calificacion

6.3.9.3.1 Por disefio y construccion (A.10.2.2.1-NSR10)

Se determiné que la estructura es regular por el afio de construccion, ya que no
existia en ese entonces un reglamento sismico con parametros minimos de disefio.
Adicionalmente las tecnologias, procesos constructivos y materiales de la época eran muy

basicos carentes de supervision como es exigido actualmente.

¢c = Regular=0.8

6.3.9.3.2 Por estado de la estructura (A.10.2.2.1-NSR10)

El estado general de la estructura es aceptable, con puntos especificos donde se

observa deflexiones fisuras y humedades, las cuales se pueden intervenir.

¢e = Regular=0.8



6.3.9.3.3 Evaluacion de la estructura en general
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Figura 9. Evaluacion general de la estructura.



6.3.9.3.4 Determinacion de la zona sismica, el valor de Aa'y Ad (Parametros Sismico)
Los parametros sismicos son tomados del Decreto 523 De 2010

Microzonificacién Sismica Bogota.

. Zona de Amenaza Sismica= Intermedia

. Capacidad de Disipacion de Energia=Moderada  (DMO)

. Aa= 0,15 FiguraA.2.3-2

. Av= 0,20 FiguraA.2.3-3

. Ad= 0,06 Decreto523 De 2010 Microzonificacion Sismica Bogota

. Fa= 1,20 Tabla3.1- Decreto 523 de 2010 Microzonificacién De Bogota

. Fv= 2,10 Tabla3.1- Decreto 523 de 2010 Microzonificacién De Bogota
= 1,50 (tabla A.2.5-1 NSR-10) I= 100 A6.212

Disefio Derivas

6.3.9.3.5 Paradmetros Geotécnicos
Del estudio de suelo se tienen los siguientes datos.

. Perfil de Suelo= Tipo E

. Microzonificaciéon Sismica de Bogota: Zona Aluvial 100

6.3.9.3.6 Determinacion de las cargas obre los elementos
. NIVEL +3.45

C.MUERTA KN/m?

W Placa = 2,40 KN/m2 (peso estr.)



W muros= 4,06
W acabados = 1,10
D= 516

MASA = 0,53

C. VIVA:

Consultorios = 2,00

. CUBIERTA

MUERTA:
W est. madera= 0,13
Wtermplas = 0,26
D= 0,38
MASA = 0,04
VIVA:
Lr= 5,00

6.4 Estudio de vulnerabilidad sismica

6.4.1 Mapa de ubicacion del paciente en la microzonificacion sismica de la ciudad

kN/ m2
kN/ m2
KN/m?2

Mg/m?2

KN/m?

KN/m?
KN/ m?
KN/ m?
KN/m?

Mg/m?2

KN/mz2 Cubierta plana
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A continuacion, se muestra la ubicacién del Hospital de San José en el mapa de

microzonificacion sismica de Bogota:
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ZONASPERESPUESTASIMICA | [ —== |

== Localizacion Hospital
i ® San José (Aluvial 100)

b=

(Fuente: IDIGER, Alcaldia)

Figura 10. Mapa Localizacion paciente microzonificacion sismica de la ciudad.

6.4.2 Andlisis de vulnerabilidad sismica del paciente

La estructura fue construida antes de que se realizara el primer reglamento de

construccidn antisismico en el pais.

Los materiales y los métodos constructivos de la época al igual que el cambio
de espacios ocasionado por los requerimientos actuales han generado lesiones de tipo
mecanico que han comprometido la estabilidad de la estructura, los materiales utilizados en
la época no presentan las caracteristicas ideales segin Reglamento Colombiano de

Construcciones sismo Resistentes Nsr10 (se presentan varillas lisas de 3/8, canto rodado
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como material que compone la placa de entrepiso, muros con mamposteria en ladrillo

cocido y cal entre otros).
6.5 Diagnostico

6.5.1 Lesiones mecanicas, fisicas y quimicas (origen, causa, evolucién y estado actual

de las lesiones)

Las causas de los procesos patolégicos se presentan a continuacién en la Tabla 7.

TIPO SINTOMAS CAUSA
Mecénico Grietas y fisuras Movimientos del terreno
L Hongos, bacterias, manchas superficiales, Lesiones de tipo mecanico.
Bioldgico : o . -
fluorescencias, retencion de humedad. Grietas y fisuras en la estructura

(Fuente: Autor).

Tabla 7. Tipos de Lesiones vistas en la Estructura.

Las grietas mas relevantes encontradas durante el estudio corresponden a:

- Grietas verticales proximas
Causas: Haber sobrepasado la capacidad portante del muro a compresion por
aplastamiento del material de agarre.

Solucion: apuntalamiento inmediato, sustitucion del elemento

1]

J. Martinez Larios (2012). . Grietas verticales préximas [Figura 6-12]. Recuperado de: Estructuras, Suelos,
Técnicas de construccion.
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Grietas de tipo Ay de tipo B (asentamientos zonas pequefias): Tipo A primeros
sintomas, Tipo B cuando el proceso de deformacion es muy avanzado.

Causas: Asentamientos centrales de zonas pequefias

Solucién: Prueba de testigos, grieta activa se sustituye el elemento, grieta pasiva se

repara.

J. Martinez Larios (2012). Grietas de tipo Ay de tipo B [Figura 6-13]. Recuperado de: Estructuras, Suelos,
Técnicas de construccion.

Grieta de tipo A y de tipo B (asentamientos zonas grandes): Tipo A primeros
sintomas, Tipo B cuando el proceso de deformacion es muy avanzado.

Causas: Asentamientos centrales de zonas grandes

Solucién: Pruebas de testigos, grieta activa se sustituye el elemento, grieta pasiva se

repara.
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J. Martinez Larios (2012). Grietas de tipo Ay de tipo B asentamiento zonas grandes [Figura 6-14].
Recuperado de: Estructuras, Suelos, Técnicas de construccion.

- Grietas verticales poco frecuentes en longitudes de muros muy grandes.
Causas: por asentamientos centrales muy grandes
Solucion: Pruebas de testigos, grieta activa se sustituye el elemento, grieta pasiva se

repara.

J. Martinez Larios (2012). . Grietas verticales poco frecuentes en longitudes de muros muy grandes [Figura 6-
15]. Recuperado de: Estructuras, Suelos, Técnicas de construccion.

- Grietas de tipo A y de tipo B en extremos
Causas: Asentamientos extremos pequefios
Solucidn: Pruebas de testigos, grieta activa se sustituye el elemento, grieta pasiva se

repara.



J. Martinez Larios (2012). . Grietas de tipo A y de tipo B en extremos [Figura 6-16]. Recuperado de:
Estructuras, Suelos, Técnicas de construccion.

- Grietas horizontales de traccion
Causas: Se ha sobrepasado la capacidad portante del muro a flexo compresién

Solucién: Apuntalamiento inmediato, sustitucion del elemento.

Lty

]

J. Martinez Larios (2012). . Grietas horizontales de tradicién [Figura 6-17]. Recuperado de: Estructuras,
Suelos, Técnicas de construccion.

- Grietas horizontales y abombamiento simétrico.
Causas: Haberse sobrepasado la capacidad portante del muro a compresion

Solucion: Apuntalamiento inmediato, sustitucion del elemento.

58



59

J. Martinez Larios (2012). Grietas horizontales y abombamiento simétrico [Figura 6-18]. Recuperado de:
Estructuras, Suelos, Técnicas de construccion.

6.5.2 Ensayos destructivos y no destructivos (justificacion del ensayo)

Debido a la longevidad de la estructura es correcto pensar que los materiales
poseen una resistencia baja o menor a los que actualmente se utilizan en el medio de la
construccidn, por esta razon es de gran utilidad cerciorarse en que estados y que calidad
posee elementos de la estructura. Por este motivo es requerido para este tipo de estructuras

realizar extraccion de testigos de los elementos para realizar pruebas de resistencia.

6.5.3 Conclusiones del diagnostico

La estructura presenta grandes lesiones que van desde grietas que atraviesan
completamente los elementos de arcos, sin conllevar a una completa separacion, es decir,
los arcos, aunque presentan grandes grietas, aun actian como arcos y los muros a pesar de

presentar desplomes son capaces de soportar las cargas a los que estan sometidos.

Se encuentran irregularidad en planta tipo 1aP- Irregularidad torsional en donde
la méaxima deriva de piso de un extremo es mas de 1.2 y menor o igual a 1.4 veces la deriva

promedio de los dos extremos de la estructura, la irregularidad torsional puede entenderse
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como el resultado de la variabilidad imprevista en las caracteristicas estructurales del
edificio, y en la forma y distribucién de las cargas o deformaciones impuestas. El
movimiento torsional causa fuerzas y desplazamientos adicionales en algunos elementos de

resistencia lateral.

Estéticamente los pabellones se muestran de una forma agradable al publico
cumpliendo los requisitos exigidos por el reglamento de sanidad hospitalaria, sin embargo,
estructuralmente se encuentra en un grado moderado a severo de dafio, por lo cual es
necesario realizar un reforzamiento estructural adecuado que cumpla con los requisitos

exigidos por el Reglamento Colombiano de Construcciones Sismo Resistente NSR-10.

6.6 Intervencion a realizar

6.6.1 Disefio estructural

El disefio estructural consiste en reforzar la estructura con muros pantallas
reforzados en mallas electrosoldadas; continuos desde cimentacion hasta cubierta, estos
seran construidos en el interior de la estructura para no afectar las fachadas ya que son
patrimoniales. Estos muros pantalla seran fundados en vigas de cimentacién corridas para
garantizar un buen amarre entre estructura/cimentacién y que la trasmision de esfuerzos al

suelo sea uniforme.

6.6.1.1 Modelo matematico de la estructura en ETABS 2015

Se elaboré un modelo tridimensional para la edificacion, el cual se analiz6 para

las fuerzas sismicas E que el sismo de disefio impone en combinacion con las fuerzas de
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gravedad mayoradas de acuerdo con las combinaciones de carga del Titulo B de la NSR-10

antes mencionadas.

Para estos analisis se utilizo el programa ETABS®, con el cual se llevd a cabo
el andlisis dindmico (A.5.1 — NSR10) de la estructura, modelando la estructura con

elementos tipo shell para los muros, Membrana para las placas y frame para las vigas.

Las cargas muertas, y viva se asignaron como fuerzas estaticas, el efecto del
sismo se considero por medio del método de Analisis Dindmico (A.5.1 NSR - 10);
proporcionandole al programa casos de carga con las combinaciones indicadas
anteriormente en el apartado 2.4 de este documento, actuando en las dos direcciones

principales de la edificacion.

En las Figura 11 a la Figura 19 Se muestra la definicion de los materiales
utilizados en el disefio, los pardmetros utilizados en el disefio y modelacion de la estructura

con el software de disefio ETABS versién 9.7.2

Define Materials

Materials Click to:

M odify/Show Material...
MaMP
OTHER

Cancel

(Fuente: Autor)

Figura 11. Definicion de materiales.



I — Type of Material
& |zotropic € Orthotropic

Material Property Data ———— -
r— Dizplay Color
Material HName IEDNC Calor I
— Type of Design

Design I Concrete = l

—Analyzis Property Data
Mazz per unit Yolume
“wheight per unit Yolurne
Moduluz of Elasticity
Poizzon's Ratio

Coeff of Thermal Expansion

Shear Modulus

FEmE
e
B
A
.
B

— Design Property Data [(AC] 318-08/BC 2009)

Specified Conc Comp Strength, f'o IM
Bending Reinf. Yield Stress, fy IW
Shear Reinf. *ield Stress, fys IW

[T Lightweight Concrete

Shear Strength Reduc. Factar I

ok |

Cancel I

(Fuente: Autor)

Figura 12. Definicion y caracteristicas del concreto.

Material Property Data

% |sotiopic € Orthotropic

— Display Colar
Material Hame IMAMF’ Color _
— Type of Material — Type of Dezign

Design I Concrete l

— &nalysis Property Data

tazs per unit Yolume
‘wigight per unit Yolume
Modulus of Elasticity
Poiszon's Fatio

Coeff of Thermal Expanszion

Shear Modulus

P
B
[es
—
B
fomEm

— Design Property Data [AC] 318-08/BC 2009)

Specified Conc Comp Strength, f'c |5U—
Bending Reinf. Yield Stress, fy Im
Shear Reinf. Yield Stress, fus lm

I™ Lightweight Concrete

Shear Strength Feduc. Factor I

DKI

(Fuente: Autor)

Figura 13. Definicion de las caracteristicas del material de mamposteria.
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Define Wall/Slab/Deck

— Section: Click to:

IAdd MNew Deck b
PLACA
Modify/Show Section...
Dielete Section |

Cancel |

(Fuente: Autor)

Figura 14. Propiedades de elementos tipo Shell muros y placa.

Section Mame IMUHDS

M aterial IEDNE VI

 Thickness
Memnbrane |E|'|5—
Bending ID'IE—
—Type
= Shell ¢ Membrane € Plate
™ Thick Plate

r— Load Distribution
[T Use Special Onetway Load Disgtribution

Dizgplay Color .

OF, Cancel |

(Fuente: Autor)

Figura 15. Datos de las propiedades del muro.
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Wall/Slab Section

Section Hame PLACA

I aterial ICDNE 'l

 Thickness
tembrane ID'I—
Bending ID'I—
~ Type
" Shel  * Membrane € Plate
™ Thick Flate

r~ Load Distribution
[T Usze Special Oneway Load Distribution

Digplay Color .

(] Cancel I

(Fuente: Autor)

Figura 16. Datos de las propiedades de la placa.

-

4l Plan View - STORYL - Elevation 3,45 [ @]=]

L.

(Fuente: Autor)

Figura 17. Configuracion y disposicion de los elementos estructurales — planta Piso 2.
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M Plan View - STORY2 - Elevation 6,9

L.

(Fuente: Autor)

Figura 18. Configuracion y disposicion de los elementos estructurales — planta Cubierta.

i 3-D View

Figura 19. 3D Estructura Completa.

(Fuente: Autor)
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6.6.1.2 Memorias de calculo

Las presente memorias de calculo corresponden a al pabellon Manrique y Santa

Teresita del Hospital de San José.

La estructura edificio esta compuesto por dos niveles y cubierta. El disefio
estructural es planteado con un sistema de muros de carga de cavidad reforzada segun lo
describe la NSR-10. Titulo D-6 con capacidad de disipacion de energia moderada (DMO).

El sistema de placa de entrepiso empleado es de losa maciza en una direccion.

6.6.1.2.1 Combinaciones para Disefio

1) 1.4D COMBL
2) 1.2D+1.6L+0.5Lr COMB2
3) 1.2D+1.6Lr+L COMBS3
4) 1.2D+1.0L+1.0(E/R)x+0.3(E/R)y COMB4
5) 1.2D+1.0L+0.3(E/R)x+1.0(E/R)y COMB5
6) 0.9D+1.0(E/R)x+0.3(E/R)y COMB6
7) 0.9D+0.3(E/R)x+1.0(E/R)y COMB7

Se tiene en cuenta los efectos de ortogonalidad tomando un 30 % de la carga

sismica en la direccién perpendicular a la analizada.



6.6.1.2.2 Combinaciones para Derivas / Derivas Umbral de Dafio

1)
2)
3)
4)
5)
6)

7)

6.6.1.2.3 Espectro Elastico

14D
1.2D+1.6L+0.5Lr
1.2D+1.6Lr+L
1.2D+1.0L+1.0Ex
1.2D+1.0L+1.0EY
0.9D+1.0EXx

0.9D+1.0Ey

En la Figura 20 se muestran el espectros de Derivas donde el coeficiente de

D1

D2

D3

D4

D5

D6

D7
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importancia | tiene como valor igual a la unidad (1=1.0). Luego Figura 21 se encuentra el

espectro de disefio donde el coeficiente de importancia toma el valor segun lo determina el

Grupo de uso. (1.50).

Espectro definido para un coeficiente de amortiguamiento del 5 % del critico.

» Las fuerzas sismicas obtenidas del andlisis Fs, se reducen, dividiéndolas por el

coeficiente de capacidad de disipacion de energia, R, correspondiente al sistema
estructural de resistencia sismica, para obtener las fuerzas sismicas reducidas de

disefio (E=Fs/R) que se emplean en las combinaciones de carga prescritas en el

Titulo B.
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* Ro= 4,00 Tabla A.3.1 NSR-10 Donde R= Ro*@p*Qda *@r

Los muros se disefian para tomar el 100% de la fuerza sismica.
R= 4,00

(1/R) =0,25 Se tiene en cuenta los efectos de ortogonal dad tomando un 30 % de la carga

sismica en la direccion perpendicular a la analizada.

(0,30/R)= 0,08

Tc =0.48 (AvFv/AaFa) Decreto 523 de 2010 microzonificacion sismica Bogota

e Tc= 1,120 s
e« TL= 3,500 s
 Ta= 0,21 s<CuTa

Cu=1.75-1.2AvFv >1.2
e Cu= 1,246

e« CuTa= 0,260 s



ESPECTRO DE DERIVA
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T(seg) Sax Say _ (DECRETO 523 - 2010}
0,000 0,450 0450 = MICRO ZONIFICACION SISMICA DE BOGOTA
0.100 0.450 0.450 1 5% AMORTIGUACION
Ta= 0,200 0,450 0,430 070
1.000 0.430 04350
1,100 0,450 0,450
Te= 1120 0.450 0.450 o
1,400 0,360 0,360
1.800 0230 0,280 050
2200 0229 0229 —\
2,400 0210 0210 040
2,600 0,194 0,194 \
3.000 0,168 0,168 030
3.200 0,158 0,158 N
3400 0,148 0,148 020 \\H_h
34350 0,146 0,146
TL= 3500 0.144 014 — B
3,750 0,134 0,134
4,000 0,126 0,126 Do
'I'jl}l} |}= 1 12’ |}: 1 12’ ' 0,00 1,00 2,00 3,00 4,00 5,00 . \_E_EC
6,000 0,084 0,084 T (=seg)
(Fuente: Autor)
Figura 20. Espectro de Deriva Microzonificacién Sismica De Bogota 5% Amortiguacion
T (seg) Sax Say = ESPECTRO DE DISENO
0,000 0,675 0675 @
0.100 0.675 0.675
Ta= 0209 0.675 0s7s °7°
1.000 0.675 0.675 _\
1.100 0.675 0675 ose
Te= 1120 0.675 0.675
1.400 0,340 0540 \
1.800 0,420 p420 \
2200 0.344 0.344
2,400 0.315 0315 a0
2,600 0,291 0291
3,000 0232 0,232 \
3,200 0236 0236 °*°
3.400 0222 0222
3430 0.219 0219 g2
TL= 3,500 0.215 0215
3,750 0,188 0,188 \
4,000 0,163 0,165 %
4,500 0.131 0.131
6,000 0.074 0074 p0
0,00 1,00 2,00 3,00 4,00 5,00
T (seg}

Figura 21.

(Fuente: Autor)

Espectro de Disefio Microzonificacion Sismica De Bogota 5% Amortiguacion



Ta = Ecuacion. A.4.2-3 NSR-10
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hn= 26,90 m
Ct= 0,049 TABLA A.4.2-1 NSR-10
o= 0,75 TABLA A.4.2-1 NSR-10
Ta= 0,209 seg
Sa= 0,675 g
k= 1,000
Vs= 6542,09 KN
wd h piso - Fs V piso
NIVEL TH m)| Wihirk Cv
(kN) (m) (KN) (KN)
CUBIERTA 2855,83 3,45 6,90 9852,61 0,295 1927,69| 1927,69
PISO 2 6836,16 3,45 3,45 23584,75 0,705 4614,41| 6542,09
r= 9691,99 r= 33437,36 1,000 6542,09
CORTANTE DINAMICO EN LA BASE
CLoe;d FX FY Fz MX MY MZ Y z
sl Kn kN kN KkN-m kN-m KkN-m m m
: mbo
EZ’X“O X 7235,04 486,94 0 2804,702 38544,325  46614,669 0 0 0
32;“0 Y 49,64 578,33 0 2895,613 278,287  18381,752 0 0 0

e AJUSTE DE RESULTADOS:

T < CuTa (A5.4.5.a NSR-10):

Cu=1.75-1.2 AvFv >1.2 (A.4.2-2 NSR-10)



Cu= 1,246

CuTa= 0,260 s

0,430 s< CuTa

Para estructuras irregulares se debe cumplir: Vtj >0.90Vs (A.5.4.5 b NSR-10)

0.9 Vs= 5887,88

Vitj = 7235,04

KN

Kn < 0.9 Vs

e FACTOR DE CORRECION:

0.9 Vs/Vtj = 0,814

PARTICIPACION DE MASAS:

1

TABLE: Modal Participating Mass Ratios

Case Mode Feritog)
sec
Modal 1 0,174
Modal 2 0,141
Modal 3 0,120
Modal 4 0,054
Modal 5 0,048
Modal 6 0,039
Case Mode PRI
sec
Modal 1 0,174
Modal 2 0,141
Modal 3 0,120
Modal 4 0,054
Modal 5 0,048
Modal 6 0,039

TABLE: Modal Load Participation Ratios

Case Item Type Item
Modal Acceleration UXx
Modal Acceleration uy

Modal Acceleration uz

UX

0,026
0,359
73,099
0,007
0,002
26,506

RX

35,511
54,111
0,399
9,690
0,287
0,003

Static
%
100
100
0

uy

22,280
40,690
0,280
32,828
3,906
0,016

RY

0,033
0,484
95,487
0,001
0,000
3,995

Dynamic
%
100
100
0

RZ

uz Sum UX
0,000 0,026
0,000 0,385
0,000 73,485
0,000 73,492
0,000 73,494
0,000 100,000
Sum RX
33,687 35,511
32,269 89,622
0,085 90,021
10,854 99,711
23,106 99,997
0,000
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SumuUyY SumUz

22,280
62,970
63,250
96,078
99,984
100,000

SumRY SumRZ

0,033 33,687
0,517 65,956
96,004 66,040
96,005 76,894
96,005 100,000

100,000 100,000 100,000

0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000



6.6.1.3 Espectro Umbral de Dafio

Espectro de umbral de dafo definido para un coeficiente de amortiguamiento del 2 % del

critico (Figura 22).

- Ad= 0,06
- Aod=0,08
- Fa= 1,40
- Fv= 29

* Tod=0.1Fv/Fa
+ Tod=021 s
+ Tcd=0.5Fv/Fa
+ Tcd= 104 s

+ TLd=35 s

Tod= 0,207

Ted= 1,036

TLd= 3,500

Decreto 523 De 2010 Microzonificacion Sismica Bogota
Decreto 523 De 2010 Microzonificacion Sismica Bogota
Decreto 523 De 2010 Microzonificacion Sismica Bogota
Decreto 523 De 2010 Microzonificacion Sismica Bogota

Decreto 523 De 2010 Microzonificacion Sismica Bogota

Decreto 523 De 2010 Microzonificacion Sismica Bogota

Decreto 523 De 2010 Microzonificacion Sismica Bogota

Sax Say

0,080 0,030

0.163 0.163 ESPECTRO DECRETO 523 - 2010

0,205 0,205 0.30

0246 0246 =

0252 0232 =

0252 0252 025

0252 0252

0252 0252 [

0,174 0,174 0,20

0,149 0,149

0,151 0,131

0,116 0.116 0.15

0,104 0,104 \

0,005 0,005 oo \

0,087 0,087 ' ~]

0,080 0,030 \

0076 0,076 008 e

0,075 0,075 T~

0,072 0,072 I
0,057 0,037 0,00

0.037 0.037 [xu] 1.00 200 300 400 5,00 6,00 7.00
0,019 0,019 ==l

(Fuente: Decreto 523 — 2010)

Figura 22. Espectro de Derivas Umbral de Dafio 2% Amortiguamiento
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CORTANTE DE BASE (Fuerza Horizontal equivalente)
Ta Ec. A.4.2-3 NSR-10
hn=" 690 m
Ct= 0,047 TABLA A.4.2.1NSR-10

a= 0,900 TABLA A.4.2.1 NSR-10

Ta= 0,267 seg
Sa= 0,252 ¢
k= 1,00

V= 244238 KN

Wd hpiso | I Fh V piso
NIVEL ) (m) IH {m) [ Wihi“k Cr ®N) &N)
CUBIERTA | 283553 345 6.90 §832.61 0,293 1927.69| 1927469
PIS0O 2 6836.16 343 343 2338473 0.703 4614.41| 634209
L= 969199 = 33437.36 1000 6542,09

6.6.1.4 Verificacion de Derivas

Los desplazamientos de la estructura se verifican utilizando las combinaciones
de carga descritas anteriormente (Apartado 2.4), de tal forma que las derivas estén por
debajo del valor admisible que corresponde al 1% de la altura de la estructura. Y el limite

para derivas en el rango de Umbral de Dafio es 0,40%.

6.6.1.4.1 Derivas Espectro Elastico

Limite de Derivas= 0,0345m = 345 cm
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TABLE: Story Drifts
Story Item Load Point Displacement X Displacement ¥ Drift X DriftY  Drift X Drift ¥
Case/Comb mm mm % %
STORYZ MaxDriftX D4 156 59,58 3,457 69 0,000666 0.00%
STORY2Z  Max DriftY D4 157 59,58 6,682 69 0,000163 0,02%
STORY2 Max Drift X D5 B4 54,504 11,857 69 0,000202 0.02%
STORYZ  Max DriftyY D5 172 2,981 5 69 0,0018B5 0.15%
STORY2Z  Max Drift X D& 156 59,58 3,457 69 0,000658 0.07%
STORY2 Max Drift Y D& 157 59,58 6,682 69 0,000137 0.01%
STORY2Z  Max Drift X D7 54 54,504 11,857 69 0,000202 0.02%
STORY2 Max Drifty D7 172 2,981 5 69 0,001858 0.19%
STORY1 Max Drift X D4 54 34,504 11,857 345 0,000296 0.03%
STORY1 Max Drift Y D4 157 59,58 6,682 3,45 0,000059 0.01%
STORY1 Max Drift X D5 B4 54,504 11,857 3,45 0,000075 0.01%
STORY1 Max Drift ¥ D5 157 59,58 f&,682 3,45 0,000558 0. 06%
STORY1 Max Drift X D& 156 59,58 3,457 3,45 0000255 0.03%
STORY1 Max Drift ¥ D& 157 59,58 f&,682 3,45 0,000055 0.01%
STORY1 Max Drift X D7 54 54,504 11,857 3,45 0000074 0.01%
STORY1 Max Drift ¥ D7 157 59,58 6,682 3,45 0,000554 0.06%
Max Drift= 0,189 % Acalfiadm

6.6.1.4.2 Derivas Espectro Elastico Umbral de Dafio

Limite de Derivas=  0,004*h

Limite de Derivas= 0,0138 m = 138 cm
TABLE: Story Drifts

Story Item Load Point Displacement X Displacement ¥ Drift X DriftY Drift X DriftY
CasefComb mm mm % %
STORY2 Max Drift X D4uUmM 156 58,58 3,457 69 0,000256 0.00%:
STORYZ  Max Drift Y C4UmM 157 59,58 6,682 69 0. 000054 0.01%
STORY2Z  Max Drift X D5UM 54 54,504 11,857 69 0,000086 0,01%
STORY2 Max Drift ¥ D5UM 172 2,981 5 R] 0.000744 0.07%
STORY2 Max Drift X DEUM 156 58,58 3,457 69 0,000248 0.02%
STORYZ  Max Drift Y DaUM 157 59,58 6,682 69 0. 000068 0.01%
STORY2Z  Max Drift X o7UM 64 54,504 11,857 69 0,000085 0.01%
STORY2 Max Drift ¥ O7uUmM 172 2,981 5 6,9 0000718 0.07%
STORY1 Max Drift X C4UmM G4 54,504 11,857 345 0,000112 0.01%
STORY1 Max Drift Y C4umM 157 549,58 6,682 3,45 0. 000028 0.00%
STORY1 Max Drift X D5UM B4 54,504 11,857 345 0,000034 0.00%
STORY1 Max Drift Y D5UM 157 59,58 6,682 3,45 0,00022 0.02%
STORY1 Max Drift X CeUM ) 54,504 11,857 345 0,000111 0.01%
STORY1 Max Drift ¥ DEUM 157 58,58 6,682 3,45 0000024 0.00%
STORY1 Max Drift X C7UM 54 54,504 11,857 3,45 0,000032 0,005
STORY1 Max Drift Y C7UM 157 549,58 6,682 3,45 0.000216 0.02%
Max Drift= 0,074 % AcalfAadm
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6.6.1.4.3 Andlisis de Irregularidades
6.6.1.4.3.1 Irregularidad en Planta

El edificio no presenta irregularidades del tipo 2P (Retrocesos en las esquinas)
y 3P (Irregularidades del diafragma); Se chequea para irregularidades tipo 1aP y 1bP

(irregularidades torsionales).

1.4 [(A1+A2)2] > Al > 1.2[(A1+A2)/2]

: +A2 =1.2{A1+A2
Piso A2 {Al+A2)2 14(al+42) Al 1.2(a1+42) status
2= 2
STORY2Z 0,45 0.523 regular 0.604 0.63  regular
STORYA 0,19 0.156 regular 0.122 0,19  regular

No se presenta irregularidad torsional en planta. 1ap

@p= 1,00

6.6.1.4.3.2 Irregularidad en Altura

No existe irregularidad por "ausencia de redundancia", por la nueva configuracién de

muros estructurales, estos se encuentran distribuidos a lo largo y ancho de la edificacion.

@r= 1,00

6.6.1.4.4 Disefo de Vigas de amarre/cimentacion Corrida de Soporte de Muros

Las dimensiones de las vigas de amarre se han establecido en funcion de las
solicitaciones que las afectan, dentro de las cuales se cuentan: la resistencia a fuerzas

axiales por razones sismicas, la rigidez y las caracteristicas para efectos de diferencias de



carga vertical sobre los elementos de cimentacion y la posibilidad de ocurrencia de

asentamientos totales y diferenciales.

- Eleccion de la seccién transversal

b= 40 cm

h= 20 cm

d= 5 cm

d= 15 cm

r = 0,0033 (minimo)

As 1,98 cm?

As 1,98 cm?

(Refuerzo positivo)

(Refuerzo negativo)

- Transmision de la carga de la columna:
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La viga de amarre debe ser capaz de resistir en tension o compresion una fuerza

no menor de 0.25*Aa veces la carga vertical total del elemento que tenga la mayor carga

entre los que interconecta.

Aa= 0,15
0,25 Aa= 3,8%
Maéxima carga real que baja por la columna =
Factor de carga = 1,5

Carga ultima = 332 t

22,12 t
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La fuerza axial que debe ser capaz de transmitir la viga de amarre a la columna

adyacente (Pu) es:

Pu= 124 t

El refuerzo que necesita la viga para resistir la fuerza axial es:

Fy 4200 kg/cm?

As 0,37 cm? (Refuerzo para toda la seccion)

Solicitaciones debidas al asentamiento:

M= 6EIA/ L2 V=12EIA/ L3

Donde:
E = modulo de elasticidad del concreto
fc= 210 kg/cm?
Ec= 215381 kg/cm?
| = inercia de la seccion (la mitad para tener en cuenta la fisuracion): | = bh3/24

= 0,00013 m4

A = méximo asentamiento permitido para que no se ocasionen dafios a elementos

importantes.

A= 0017 m

L = Luz entre columnas

L= 840 m



Luego:
M= 04 t-m V= 01 1t
Mu=06 t-m Vu= 01 t

Solicitaciones debidas a la estructura:

M= 166 t-m Mu = 2,5 t-m
Revision de la seccion escogida:

Flexion: Mu =31 t-m

r=  0,0104 La seccion escogida es adecuada

As = 6,24 cm? (Refuerzo positivo y negativo)
Cortante: Vu= 01 t

g Flejes = 3/8"  Utilizar flejes # 3 6 #4
#deramas= 2 As = 142 cm?
Separacion = 20 cm

g Ve = 351 t

50 Vc = 17,3 t Seccion por cortante OK

Resiste = 8,4 t Cortante OK
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Resumen dimensionamiento Viga de Amarre:

b= 40 cm
h= 20 cm
ffc= 210 kg/cm?
fy = 4200 kg/cm?
As= 6,24 cm?
Flejes = 3/8"

Sepmax= 20 cm

2#5+1#6 Superior e inferior

[4]

13

|

28
FI#3 L= 0,98

(Fuente: Autor)

Figura 23. Esquema de refuerzo Viga de Amarre

6.6.1.4.5 Disefo de Muros en Concreto Reforzado

En la Tabla 8 y Tabla 9 siguientes, se observa el disefio de los muros con sus

caracteristicas, ancho, largo.

El disefio de los muros se realizé por pisos.
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PISO 1

Hivel= STORYT
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Mallas Tipicas Aslm {cntim) W (kgim® # As(om) W Kg/m)
fa= 350 Kglem 1 24.00mm ¢/ 0.150 0.84 132 #2 032 025
fy= 4200 Kglem® 2 24.50mm cf 0.150 1.06 1.66 #3 07 0.58
d= 500 cm El 25.00mm c/ 0.150 1.31 208 #4 127 1.00
i= 0.80 4 85.50mm ¢/ 0.150 1.58 2.49 #5 198 1.56
L 7.40 Kglem® s 26.00mm ¢/ 0.150 1.88 285 #6 284 225
Jtura del piso medida desde la base = 500 m 8 26.50mm ¢/ 0.150 2.21 347 #7 3.87 3.06
hlibre = 210 m 7 &7.00mm ¢/ 0.150 2.57 403 #8 5.10 40
0.3fc = 105 Kglem® 8 27.50mm ¢/ 0.150 2.95 462
Capacidad de disipacion = Do ] &7 50mm o/ 0100 442 604
(B0 4 Py} e = 0.0035 10 3 5.67 891
1 #3 ¢/ 0.150 473 7.50
12 #6cl 0.200 14.20 22.50
{ Armaduras
b L ({: - j" J Elemento Vertical Hori tal N° mallas Malla Malla R:;“rt?;lo Refuerzo
Muro (em (m) Pu Mu vu 1 "\ deBorde ™ ertical orizon fini tipica tipica diciona  NOTiZONtal
A_im A_im picas - - adicional -
(Ton) (Ton) (Ton) | ——F——— | - - vertical horizontal clext adicional
&0 (3, /h,)) om*tm  omtim &n clextremo
M1 15 145 28 215 67 0224 Mo - 582 3.00 2 5 5 No No
M2 15 154 0.0 245 64 0.245 No - 9.33 375 2 5 5 No No
M3 15 548 56.2 029 278 0129 Mo - 1.60 3.00 2 5 5 No No
M4 15 548 444 86 282 0111 No - 1.60 3.00 2 5 5 No No
M6 15 548 428 816 258 0.108 Mo - 1.60 3.00 2 5 5 No No
M7 15 548 42.1 763 245 0.107 No - 1.60 3.00 2 5 5 No No
M8 15 548 484 784 205 0117 Mo - 1.60 3.00 2 5 5 No No
M9 15 548 442 776 210 0111 No - 1.60 3.00 2 5 5 No No
M10 15 548 827 1089 143 0171 Mo - 225 3.00 2 5 5 No No
M1 15 347 302 07 108 0.118 No - 1.80 3.00 2 5 5 No No
M12 15 3.23 344 34 135 0.128 Mo - 1.60 3.00 2 5 5 No No
M13 15 347 162 411 212 0.084 No - 210 3.00 2 5 5 No No
M14 15 347 337 478 268 0.164 Mo - 375 375 2 5 5 No No
M15 15 3.23 662 459 162 0.208 No - 3.00 3.00 2 5 5 No No
M18 15 3.23 148 672 348 0.130 Mo - 405 375 2 5 5 No No
MI7 15 347 439 574 186 0.193 No - 578 3.00 2 5 5 No No
M18 15 3.23 0.0 592 147 0.144 Mo - 539 3.00 2 5 5 No No
Mi9 15 285 27 271 75 0144 Mo - 185 3.00 2 5 5 No No
Mz20 15 260 213 187 =55 0.121 No - 1.60 3.00 2 5 5 No No
M21 15 205 15.1 05 32 0119 Mo - 1.60 3.00 2 5 5 No No
Mz22 15 190 143 9.1 3.0 0.118 No - 1.60 3.00 2 5 5 No No
M23 15 1.90 15.1 99 35 0119 Mo - 1.60 3.00 2 5 5 No No
M24 15 240 182 18 38 0117 No - 1.60 3.00 2 5 5 No No
M25 15 2.20 64 158 67 0125 Mo - 240 3.00 2 5 5 No No
M26 15 245 289 123 38 0203 No - 3.40 3.00 2 5 5 No No
M27 15 1.85 204 82 27 0179 Mo - 250 3.00 2 5 5 No No
Mz28 15 2.00 97 95 238 0.127 No - 1.80 3.00 2 5 5 No No
M29 15 0.35 133 16 08 0.181 Mo - 1.60 3.00 2 5 5 No No
M30 15 170 147 72 27 0.135 No - 1.80 3.00 2 5 5 No No
M31 15 209 274 118 38 0.147 No - 1.80 3.00 2 5 5 No No
M32 15 3.84 371 495 107 0118 Mo - 1.80 3.00 2 5 5 No No
M33 15 153 287 60 24 0.184 No - 1.80 3.00 2 5 5 No No
M34 15 0.80 0.0 52 25 0.209 Mo - 759 300 2 5 5 No No
M35 15 110 0.1 79 44 0111 No - 510 3.00 2 5 5 No No
M35 15 20.60 259 §19.4 1413 0.072 Mo - 1.80 300 2 5 5 No No
Ma37 15 0.30 16.4 97 02 0.266 No - 13.13 3.00 2 5 5 No No
M38 15 355 215 408 143 0.0%0 Mo - 1.80 300 2 5 5 No No
M39 15 4.30 263 693 233 0.085 No - 1.80 3.00 2 5 5 No No
M40 15 147 139 134 73 0132 Mo - 1.80 300 2 5 5 No No
M41 15 3.55 302 430 221 0.156 No - 377 3.00 2 5 5 No No
M4z 15 295 244 27 73 0157 No - 1.95 3.00 2 5 5 No No
M43 15 2.60 285 182 =0 0142 Mo - 1.80 3.00 2 5 5 No No
Ma4 15 205 238 104 34 0.153 No - 1.80 3.00 2 5 5 No No
M45 15 1.90 225 87 30 0156 Mo - 1.80 3.00 2 5 5 No No
M45 15 1.90 286 88 30 0.155 No - 1.80 3.00 2 5 5 No No
M47 15 240 244 M1 37 0151 Mo - 1.80 3.00 2 5 5 No No
M48 15 2.20 23.1 127 42 0.137 No - 1.80 3.00 2 5 5 No No
M43 15 215 18.0 M7 a8 0115 Mo - 1.80 3.00 2 5 5 No No
M50 15 1.85 218 82 28 0.182 No - 242 3.00 2 5 5 No No
M51 15 2.00 218 93 28 0.143 Mo - 1.80 300 2 5 5 No No
M52 15 0.35 138 18 08 0.200 No - 1.80 3.00 2 5 5 No No
M53 15 1.70 218 70 28 0.158 Mo - 1.80 300 2 5 5 No No
M54 15 209 349 152 65 0.194 No - 282 3.00 2 5 5 No No
M55 15 3.84 356 468 103 0118 Mo - 1.80 300 2 5 5 No No
M56 15 153 T4 105 53 0.164 No - 270 3.00 2 5 5 No No

Tabla 8. Disefio Muros Piso 1.

(Fuente: Autor)



. PISO 2

Nivel = STORY2 Wallas Tipicas Asim (cmi/m) W (kg/m®) # As(cm’) W Kg/m)
fe= 280 Kglem® 1 0.84 132 #2 0.32 0.25
fyr= 4200 Kglem® 2 1.06 166 #3 0.71 0.56
a= 5.00 €m 3 85.00mm cf 1.31 206 #4 1.27 1.00
i= 0.50 4 ©5.50mm cf 1.58 243 #5 1.98
8V = 6.67 Kgicm® 5 1.88 296 #6 284
Altura del piso medida desde la base = 690 m B8 2.21 347 #7 387
h libre = 305 m 7 2.57 4.03 #8 5.10
0.3fc= 84 Kglem® 3 2.95 462
Capacidad de disipacion = DMo 5 4.42 6.94
(BU Ny} s = 0.0025 10 5.67 391
" 473 7.50
12 14.20 22.50
Armaduras
b L & Elemento Vertical Hori ital N°® mallas WMalla Malla R\femnTc:;IO Refuerzo
Mura fem) ™) Pu Mu vu [ 1 Y\ dcmords ' — Vertical rorizontal P tipica tipica o , horizontal
A_tm Adm picas adicronal
(Ton) (Ton) (Tom) I _— I - - vertical horizontal en clextremo adicional
| 600 ('5; h.]_ em*im om*im
M1 15 145 0.0 07 157 0.264 No - 12.95 375 2 5 5 No No
M2 15 154 19.0 74 187 0.317 o - 10.71 375 2 5 5 No No
M10 15 518 13.7 1368 605 0.176 o - 3.90 375 2 5 5 No No
M1 15 518 7.0 553 264 0.097 o - 1.80 3.00 2 5 5 No No
Mi2 15 5.18 248 582 278 0.088 o - 1.80 3.00 2 5 5 No No
Mi5 15 5.18 17.8 602 13 0123 o - 1.80 3.00 2 5 5 No No
M17 15 518 95 882 230 0.079 o - 1.80 3.00 2 5 5 No No
M18 15 518 9.2 634 135 0.078 o - 1.80 3.00 2 5 5 No No
M18 15 518 9.7 2BE 130 0.090 o - 1.91 3.00 2 5 5 No No
M20 15 347 17.2 183 86 0120 o - 1.80 3.00 2 5 5 No No
M21 15 3.23 143 10 53 0110 o - 1.80 3.00 2 5 5 No No
M22 15 347 14.0 93 47 0.108 o - 1.80 3.00 2 5 5 No No
M23 15 347 141 101 50 0.108 o - 1.80 3.00 2 5 5 No No
M24 15 323 14.8 N7 sa 0.110 No - 1.80 3.00 2 5 5 No No
M25 15 323 1.2 196 86 0100 o - 1.80 3.00 2 5 5 No No
M26 15 347 123 128 65 0113 No - 2.40 3.00 2 5 5 No No
M27 15 323 08 89 44 0.096 o - 2.24 3.00 2 5 5 No No
M28 15 295 124 102 58 0.105 o - 1.80 3.00 2 5 5 No No
M29 15 2.60 28 38 23 0.093 No - 1.80 3.00 2 5 5 No No
M30 15 2.05 122 87 47 0133 No - 1.80 3.00 2 5 5 No No
M31 15 1.90 143 182 87 0.126 o - 3.00 3.00 2 5 5 No No
M32 15 1.90 20.0 414 203 0.240 o - 8.40 375 2 5 5 No No
M33 15 210 154 88 49 0.133 o - 1.80 3.00 2 5 5 No No
M4z 15 220 62 293 138 0157 No - 439 3.00 2 5 5 No No
M43 15 215 157 187 84 0152 o - 210 3.00 2 5 5 No No
M4 15 1.85 143 18 57 0.155 o - 1.80 3.00 2 5 5 No No
M45 15 2.00 13.9 104 52 0.143 o - 1.80 3.00 2 5 5 No No
M26 15 0.35 138 107 54 0.314 o - 9.60 3.00 2 5 5 No No
Ma7 15 1.70 146 123 60 0.185 o - 1.95 3.00 2 5 5 No No
M43 15 2.09 1.8 138 70 0128 o - 1.80 3.00 2 5 5 No No
M43 15 3.84 75 M7 54 0.076 o - 1.80 3.00 2 5 5 No No
M50 15 153 04 93 48 0.147 No - 375 3.00 2 5 5 No Mo
M51 15 0.80 121 99 55 0318 No - 10.65 375 2 5 5 No Mo
M52 15 1.10 87 43 24 0.157 o - 1.80 3.00 2 5 5 No Mo
M53 15 20.60 18 99 54 0.058 o - 1.80 3.00 2 5 5 No Mo
M54 15 0.80 "7 201 78 0.524 o - 29.45 375 2 5 5 Mo Mo
M55 15 355 1.8 427 182 0.108 No - 2.25 3.00 2 5 5 No Mo
M56 15 4.80 1.0 8.1 29 0.088 No - 1.80 3.00 2 5 5 No Mo
M40 15 147 139 134 73 0.163 o - 1.80 3.00 2 5 5 No Mo
M41 15 3.55 302 430 221 0.183 o - 377 3.00 2 5 5 No Mo
M4z 15 2.95 244 2E7 73 0.184 o - 1.95 3.00 2 5 5 Mo Mo
M43 15 260 288 182 50 0.178 No - 1.60 3.00 2 5 5 No Mo
M44 15 2.05 239 104 34 0188 No - 1.80 3.00 2 5 5 No Mo
Md5 15 1.80 225 &1 30 0193 o - 1.680 3.00 2 5 5 No No
M4 15 1.90 228 88 30 0.182 o - 1.80 3.00 2 5 5 No Mo
M47 15 210 241 "1 37 0.187 o - 1.80 3.00 2 5 5 Mo Mo
M45 15 220 231 127 42 0470 o - 1.60 3.00 2 5 5 No Mo
M49 15 2145 18.0 17 38 0.142 No - 1.80 3.00 2 5 5 No Mo
M50 15 1.85 219 8z 29 0228 No - 242 3.00 2 5 5 No No
M51 15 2.00 218 93 29 0477 o - 1.80 3.00 2 5 5 No Mo
M52 15 0.85 138 12 09 0.247 o - 1.80 3.00 2 5 5 Mo Mo
M53 15 170 21.8 70 28 0.198 o - 1.60 3.00 2 5 5 No Mo
M54 15 2.09 349 152 66 0.240 No - 282 3.00 2 5 5 No Mo
M55 15 3.84 356 469 103 0144 o - 1.680 3.00 2 5 5 No No
M58 15 153 74 105 53 0.203 o - 2.70 3.00 2 5 5 Mo Mo

(Fuente: Autor)

Tabla 9. Disefio Muros Piso 2.
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6.6.1.5 Planos estructurales
Se propone realizar muros pantalla en concreto, esto se realizara regateando los
muros existentes y cubriéndolos con un parfiete y pintura de las mismas caracteristicas a las

originales para preservar la armonia arquitecténica desde el primer piso hasta la cubierta.

En los planos del Anexo 6, se observara las plantas y detalles que corresponden

al reforzamiento. En las Figura 24, Figura 25y Figura 26 veremos losesquemas

generales.
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(Fuente: Autor)

Figura 24. Reforzamiento con muros pantalla- Santa Teresa.

R A

Santa Teresa lesiones

(Fuente: Autor)

Figura 25. Reforzamiento con muros pantalla- Manrique.
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(Fuente: Autor)

Figura 26. Detalle de muro perimetral.

6.6.2 Intervencion en cubierta existente

La estructura de cubierta se encuentra en condiciones aceptables por esta razdn,
no se le hizo ningn reforzamiento ni proceso de intervencién de la misma. Es necesario sin
embargo hacer un cerramiento con malla para evitar el ingreso de las palomas, ademas
realizar un cepillado, limpieza e inmunizacion de la misma con el fin de protegerla de

xilofagos y proliferacion de hongos.

Se realiz6 inspeccion visual de la zona ya que las habitaciones se encontraban
en uso, es de recordarse que en estas se encontraban pacientes con tuberculosis por lo cual
el acceso es restringido y los tiempos de evaluacion son limitados, ademas de lo anterior
fue imposible realizar ensayos de algun tipo debido a recursos econémicos limitados,

ademas de extralimitarse al propdsito académico del presente estudio.



Se muestra los plazos de ejecucion de cada una de las actividades involucradas en el reforzamiento de la estructura

en la Figura 27. Cronograma de obra, los rendimientos estdn basados en obras similares ya realizadas en este hospital en otros

7

Programacion
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pabellones. La ruta critica esta determinada por la actividad relacionada a las demoliciones, intervenciones estructurales y demas

que se muestran en la Figura 28. Cronograma de obra- Ruta critica:

Nombre de tarea

+ Duracién + Comienze = Fin

~ Predecesoras  +  recursos

junio 2019
v jregernueva columi v || 13 |18 |23 28 02 (07 (12 (17 22 27 (02 07 (12 17 22 27 01 06 11 16 21 2631 051015

julio 2013

agosto 2019

septiembre 2019

4 INTERVENCION
PABELLON SANTA
TERESAY
MANRIQUE
4 PRELIMINARES
Demolicion de
muros
Demolicion de
pisos
Excavaciones
Demolicion de
muros de
Desmonte de
cubierta
Desmonte de
cielo raso
existente en

4 INTERVENCION
Instalacion de
acero de
Reforzamiento
de cimentacion
existente
Instalacion de
concreto de 21
Relleno con
material en
Aplicacion de
Sikadur Crack
‘Weld para
reparacion de

60 dias

7 dias
7 dias

3 dias

3 dias
4dias

3dfas

4 dias

25 dias

7 dias

7 dias

7dfas

4dias

14 dias

lun vie 06/09/19
17/06f19

lun 17/06/18 mar 25/06/1¢

lun mar
17/06/19 25/06/19
lun mié

17/06/19  19/06/19
lun 17/06/19 mié 19/06/1!
lun jue

17/06/19  20/06/19
lun mié
17{06/19 19/06/19
lun jue

17/06/19  20/06{19

mié 26/06/1! mar 30071 2

mié jue

26/06/19  04/07/19

vie 05/07/19 lun 10
15/07/19

mar mié 11

16/07f19 24f07{/19

jue mar 12

25/07f19  30/07/19

jue mar 13FF

11/07/19 30/07/19

R
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: - :

4 ACABADOS 28 dias mié 31/07/1! vie 06/09/19 9 I i

Construccion |7 dias mié jue — :

de muros en 31/07/19  08/08/19 ]

superboard :

Construccion |7 dias mié jue 3

de muros en 31f07/13  o08f08f19 ;

mamposteria :

Alistadode | 7dias vie 0/08/19 lun 17 =

pisos 4 mm 15/08/19 :

Paficte de murc 7 dias vie 03/08/19 lun 19/08/19 17 i—

Instalacion de |7 dias mar mié 19 5 ==

enchape 20/08/19  28/08/19 ; :

Instalacion de |7 dias jue vie 06/09/19 20 v:

marcos y 29/08f19 ; k

Instalacion de |7 dias mar mié 19 =

tejas 20f08/19  28/08/19

Pntura de 7 dias jue vie 06/09/19 20

Muros, puertas 29/08/19

Retiro de 2 dias jue vie 06/09/19 23FF

escombros 05/09/19

(Fuente: Autor)

Figura 27. Cronograma de obra.



A continuacion, se muestran la cadena de tareas vinculadas que afectan la fecha de finalizacidn del proyecto:

Hombe de tares » Duracién
[# INTERVEMCION &0 dias
PABELLON SANTA
TERESA ¥
MANRIGUE
- PRELIMINARES  Fdlas

Demolicion de T dias
muros
Cemolicion de 3 dias
plsos
Entavaciones 3 dias
Demolicion de 4 dias
muros de
Deimonte de
cublerta
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(Fuente: Autor)

Figura 28. Cronograma de obra- Ruta critica.
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Cantidades de obra y Presupuesto
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En este capitulo se muestra el calculo de cantidades de los materiales para la intervencion de

la edificacion. En la Tabla 10, se muestran los totales de los items de las cantidades.

RECEBO COMPACTADO - VIGAS DE CIMENTACION

No. Elemento Area (m2) e (m) Cantidad Total {m3) TOTAL
1 Recsbo Compactado 33.84 020 1 10.77 10.77 m3
EXCAVACION
No. Elemento Area (m2) e (m} Cantidad Total {m3) TOTAL
1 Escavacion Manual 33.84 0.60 1 32.30 32.30 m3
DEMOLISION
No. Elemento Area (m2) e (m) Cantidad Total (m3) TOTAL
1 Demotision Manual 1 130.64 130.64 m3
VOLUMENES DE CONCRETO MUROS f'c =28 MPa
Nombre
No Piso Muro Ancho (m) Espesor (m) Altura(m) Cantidad V (m%) TOTAL
1 Piso2 M1 1.46 0.15 3.45 1 0.75 13064 m°
2 Piso2 M2 1.54 0.15 3.45 1 0.80
3 Piso2 M10 518 0.15 3.45 1 2.68
4 Piso2 M11 3.17 0.15 3.45 1 1.64
5 Piso2 M12 323 0.15 3.45 1 167
6 Piso2 M15 323 0.15 3.45 1 167
7 Piso2 M17 3.17 0.15 3.45 1 1.64
8 Piso2 M18 323 0.15 3.45 1 167
9 Piso2 M19 2.95 0.15 3.45 1 153
10 Piso2 M20 2.60 0.15 3.45 1 135
11 Piso2 M21 2.05 0.15 3.45 1 1.06
12 Piso2 M22 1.90 0.15 3.45 1 0.98
13 Piso2 M23 1.90 0.15 3.45 1 0.98
14 Piso2 M24 2.10 0.15 3.45 1 1.09
15 Piso2 M25 2.20 0.15 3.45 1 114
16 Piso2 M26 215 0.15 3.45 1 111
17 Piso2 Mm27 1.85 0.15 3.45 1 0.96
18 Piso2 M28 2.00 0.15 3.45 1 104
19 Piso2 M29 0.85 0.15 3.45 1 0.44
20 Piso2 M30 1.70 0.15 3.45 1 0.88
21 Piso2 M31 2.09 0.15 3.45 1 1.08
22 Piso2 M32 3.84 0.15 3.45 1 1.99
23 Piso2 M33 1.53 0.15 3.45 1 0.79
24 Piso2 M42 295 0.15 3.45 1 1.53
25 Piso2 M43 2.60 0.15 3.45 1 135
26 Piso2 Md4 2.05 0.15 3.45 1 1.06
27 Piso2 M45 1.90 0.15 3.45 1 0.98
28 Piso2 M46 1.90 0.15 3.45 1 0.98
29 Piso2 M47 2.10 0.15 3.45 1 1.09
30 Piso2 M48 2.20 0.15 3.45 1 114
31 Piso2 M49 2.15 0.15 3.45 1 111
32 Piso2 M50 1.85 0.15 3.45 1 0.96
33 Piso2 M51 2.00 0.15 3.45 1 104
34 Piso2 M52 0.85 0.15 3.45 1 0.44
35 Piso2 M53 1.70 0.15 3.45 1 0.88
36 Piso2 M54 2.09 0.15 3.45 1 1.08
37 Piso2 M55 3.84 0.15 3.45 1 1.99
38 Piso2 M56 1.53 0.15 3.45 1 0.79
39 Pisol M1 1.46 0.15 3.45 1 0.75
40 Pisol M2 1.54 0.15 3.45 1 0.80
41 Pisol M3 5.18 0.15 3.45 1 2.68
42 Pisol M4 5.18 0.15 3.45 1 2.68
43 Pisol M6 5.18 0.15 3.45 1 2.68
44 Pisol M7 518 0.15 3.45 1 2.68
45 Pisol M8 518 0.15 3.45 1 2.68
46 Pisol M9 5.18 0.15 3.45 1 2.68
47 Pisol M10 5.18 0.15 3.45 1 2.68
48 Pisol M11 317 0.15 3.45 1 1.64
49 Pisol M12 323 0.15 3.45 1 167
50 Pisol M13 317 0.15 3.45 1 164



VOLUMENES DE CONCRETO MUROS f’c =28 MPa

Nombre
No Piso Muro Ancho (m) Espesor (m) Altura(m) Cantidad V (md)
51 Pisol M14 3.17 0.15 3.45 1 1.64
52 Pisol M15 3.23 0.15 3.45 1 1.67
53 Pisol M16 3.23 0.15 3.45 1 1.67
54 Pisol M17 3.17 0.15 3.45 1 1.64
55 Pisol M18 3.23 0.15 3.45 1 1.67
56 Pisol M19 2.95 0.15 3.45 1 153
57 Pisol M20 2.60 0.15 3.45 1 135
58 Pisol M21 2.05 0.15 3.45 1 1.06
59 Pisol M22 1.90 0.15 3.45 1 0.98
60 Pisol M23 1.90 0.15 3.45 1 0.98
61 Pisol M24 2.10 0.15 3.45 1 1.09
62 Pisol M25 2.20 0.15 3.45 1 114
63 Pisol M26 215 0.15 3.45 1 111
64 Pisol M27 185 0.15 3.45 1 0.96
65 Pisol M28 2.00 0.15 3.45 1 1.04
66 Pisol M29 0.85 0.15 3.45 1 0.44
67 Pisol M30 1.70 0.15 3.45 1 0.88
68 Pisol M31 2.09 0.15 3.45 1 1.08
69 Pisol M32 3.84 0.15 3.45 1 1.99
70 Pisol M33 153 0.15 3.45 1 0.79
71 Pisol M34 0.80 0.15 3.45 1 0.41
72 Pisol M35 1.10 0.15 3.45 1 0.57
73 Pisol M36 20.60 0.15 3.45 1 10.66
74 Pisol M37 0.80 0.15 3.45 1 0.41
75 Pisol M38 3.55 0.15 3.45 1 184
76 Pisol M39 4.80 0.15 3.45 1 2.48
77 Pisol M40 147 0.15 3.45 1 0.76
78 Pisol M41 3.55 0.15 3.45 1 184
79 Pisol M42 2.95 0.15 3.45 1 1.53
80 Pisol M43 2.60 0.15 3.45 1 135
81 Pisol M44 2.05 0.15 3.45 1 1.06
82 Pisol M45 1.90 0.15 3.45 1 0.98
83 Pisol M46 1.90 0.15 3.45 1 0.98
84 Pisol M47 2.10 0.15 3.45 1 1.09
85 Pisol M48 220 0.15 3.45 1 114
86 Pisol M49 215 0.15 3.45 1 111
87 Pisol M50 185 0.15 3.45 1 0.96
88 Pisol M51 2.00 0.15 3.45 1 1.04
89 Pisol M52 0.85 0.15 3.45 1 0.44
920 Pisol M53 170 0.15 3.45 1 0.88
91 Pisol M54 2.09 0.15 3.45 1 1.08
92 Pisol M55 3.84 0.15 3.45 1 1.99
93 Pisol M56 1.53 0.15 3.45 1 0.79
VOLUMENES DE CONCEETO VIGAS fe=28 MPa
No. Elemento Ancho (m)  Alto (m}) Longitud (m) Cantidad Total (m3) TOTAL
1 VIGA CIM 02 04 2602 1 2154 41.73 m3
2 VIGA P2 023 0.3 269.2 1 20.19
MALLAELECTROSOLDADA
No. Elemento Peso/m2 Area Cantidad Total (kg) TOTAL
1 DMalla 26,00mm /0,13 Muros 296 8700 2 5136 5156 kg
RESUMEN CANTIDADES
No. MATERIAL Unidad Total
1 RECEBO COMPACTADO - VIGAS DE CIMENTACION m3 10.77
2 EXCAVACION m3 32.30
3 DEMOLISION m3 130.64
4 CONCEETO fc=28 Mpa m3 17237
5 MPaMalla Electrosoldada (70000 Psi, 490 MPa) ke j136
6 Acero de Refuerzo fy 420 Mpa ke 6472

(Fuente: Autor)

Tabla 10. Resumen Cantidades de la Intervencion de la Estructura
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En la Tabla 11 Se describen las mallas tipicas con sus correspondientes pesos.

Mallas Tipicas

As/m(cm2/m) W (kg/n?)

#4.00mmc/ 0.150
94.50mmc/ 0.150
25.00mmc/ 0.150
25.50mmc/ 0.150
©6.00mmc/ 0.150
26.50mmc/ 0.150
27.00mmc/ 0.150
27.50mmc/ 0.150
27.50mmc/ 0.100
10 28.50mmc/ 0.100
1 #3c/ 0.150
12 #6.c/ 0.200

© ©® N URWN

0.84 132
1.06 1.66
131 2.06
1.58 249
1.88 2.96
221 3.47
257 4.03
2.95 4.62
4.42 6.94
5.67 891
473 7.50
14.20 22.50

(Fuente: Autor)

Tabla 11. Propiedades de Mallas.

PRESUPUESTO DE INTERVENCION PABELLON MANRIQUE Y SANTA TERESITA HOSPITAL DE
SAN JOSE
ITEM DESCRIPCION | UNI | CANTIDAD | VR UNITARIO | VR TOTAL
1. REPARACION E IMPERMEABILIZACION PLATAFORMA
PRELIMINARES
1.01 | CERRAMIENTO PROVISIONAL EN POLISOMBRA 2 M GL 1.00 $  1,150,000.00 | § 1,150,000
1.02 | SENALES PREVENTIVAS Y REGLAMENTARIAS GL 1.00 $  1,972,00000 | § 1,972,000
1.03 | LIMPIEZA, CEPILLADO E INMUNIZACION DE CUBIERTA EXISTENTE GL 1.00 $ 23,00,00000 | § 23,000,000
1.04 | DEMOLICION DE PANETE EXISTENTE M3 | 17237 | $ 37,50000 | $ 6,463,875
1.05 | DESMONTE DE PUERTAS Y MARCOS GL 1.00 $  4,139,000.00 | $ 4,139,000
1.06 | DESMONTE DE VENTANAS Y MARCOS GL 1.00 $  3,767,14800 | $ 3,767,148
1.07 | EXCAVACION H>1.00 M, CIMENTACION M3 3231 | $ 68,210.00 | $ 2,203,865
s|s 42,695,888
REFORZAMIENTO
1.08 | SUMINISTRO E INSTALACION DE MALLA ELECTROSOLDADA 5MM 0,15X015 | KG | 5156.00 |$ 931000 | $ 48,002,360
1.09 | RECEBO COMPACTADO PARA CIMENTACION M3 1077 | $ 55173.00 | § 594,213
110 | PANTALLA CONCRETO fc=. 28.0 MPA M3 17237 | $ _ 371,68600 | $ 64,067,516
111 | SUMINISTRO E INSTALACION DE ACERO DE REFUERZO fy 420MPa KG | 647200 |$ 546800 | $ 35,388,396
1.12 | CONSTRUCCION VIGA DE CORONACION M3 2019 | $ 60000000 | § 12,114,000
CONSTRUCCION VIGA DE CIMENTACION M3 2154 | $ 53200000 | § 11,459,280
5|$ 160,166,985
ACABADOS
1.13 | PANETE MUROS EN TIERRA ARENA Y CAL M2 | 79326 |$ 20537.00 | $ 16,291,181
1.14 | PINTURA DE MUROS EN VINILO A BASE DE TIERRA M2 | 79326 |$ 72,042.00 | $ 57,148,037
115 | MONTAJE DE PUERTAS Y MARCOS GL 1.00 $ 523000000 | § 5,230,000
116 | MONTAJE DE_VENTANAS Y MARCOS GL 1.00 $  4,120,000.00 | § 4,120,000
1.17 | LIMPIEZA GENERAL GL 1.00 $ 3,800,631.00 | § 3,800,631
5[ 86,589,849
COSTOS DIRECTOS $ 289,452,722
ALU
ADMINISTRACION (10%) $ 28,945,272
IMPREVISTOS (5%) $ 14,472,636
UTILIDAD (5%) $ 14,472,636
IVA UTILIDAD (16%) $2,315,621.77
COSTOS INDIRECTOS| $ 60,206,166
TOTAL PROYECTO | $ 349,658,888

(Fuente: Autor)

Figura 29. Presupuesto de obra.
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9 Conclusiones y recomendaciones

Las directivas del hospital de San José han realizado intervenciones en la
estructura sin acompafiamiento técnico certificado, por esta razos estas intervenciones
no han sido satsfactorias, los estudios adecuados para una intervencion estructural
deben cumplir con el Reglamento Colombiano de Construcciones Sismo Resistentes
NSR-10, normativas de servicios hospitalarios y el DECRETO NUMERO 1080 DE
2015- Del 26 de mayo de 2015, teniendo en cuenta que los pabellones se encuentran
dentro de las estructuras de Nivel 1 en cuanto a patrimonio y de uso 1V segun
reglamento NSR-10, lo que exige una serie de pardmetros de intervencion especificos y
rigurosos que garanticen la integridad de la estructura y de los usuarios, siendo asi que
se ha afectado seriamente elementos arquitectonicos invaluables y ain méas preocupante
no se ha puesto en riesgo la vida y seguridad de los pacientes al encontrarse una gran
afectacion de los elementos estructurales que pueden llegar a colapsar ante un evento

sismico de significativa importancia.

El presente estudio revel6 una serie de lesiones que afectan seriamente la
estructura, al igual que intervenciones inadecuadas que han perjudicado aun mas el

estado en que se encuentra en la actualidad.

Es imperativo realizar un reforzamiento que garantice la estabilidad de la
estructura ante cualquier evento que pueda afectar el buen servicio de la misma,
protegiendo a los usuarios y realizando una intervencion adecuada que no afecte la

arquitectura de caracter patrimonial y que es parte de la historia de la nacion, de lo
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contrario (como ha sucedido hasta el momento) esto conllevaria a sanciones por parte

del ministerio de cultura y al posible cierre de las instalaciones de estudio.

La investigacion se realizé con la informacion obtenida en el Ministerio de Cultura
segun resolucidn de patrimonio anexo al presente estudio, es de aclararse que la declaracion
de patrimonio del Hospital de San José se realizo a todo el inmueble por lo cual es
imposible obtener informacion especifica del pabellén, es por ello que fue necesario
realizar levantamiento de medidas, registros fotograficos y demas contemplados en este

documento.
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11 Anexos

11.1 Anexo 1: ensayos realizados

Se realiz6 el ensayo de resistencia a la compresion de unidades de mamposteria
con el Laboratorio de Concreto Asocreto, para determinar la resistencia del material, se
realiza esto debido a que el nimero de muestras tomadas no cumple con lo solicitado por el
método y normativa NTC 4205, de acuerdo a lo anterior se toma un peso especifico de
17.65 kKN/m? con un modulo de elasticidad de 3190 MPa, como se muestra a continuacion:

V8- 16.xds 12 de 13

Laboratorio
s« Concreto

I e 17X 0] 5% 50 (0] I ) (55§ . S < 1! ¢] 4 4] N P23 (56 O 5 um— |
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oo, et aciém de ta Mismats s Longhtud det | Anchodel | Ares Nete Fag
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iy Ry mey Chaborackon
1 en Arcille DL 118,19 15526,6203
2 Adoquin en Arcille 14122 127,89 103, 1818
3 Adoguin en Arcilla 127,23 118,16 1503), ¥68
TADOS DE LA PRUEBA
e satencia Resistencia
Segén NTC 4308 Sagln NTC 4308 Capecimen Eelad M’., Inedividunt e Unidad de Mamposteria
® N - ‘ < ‘_, e L m- Macizas
* 150 MPa * 100 MPa 2 - 146010
—cSoNrs | BT 3 - RS —
= = = B

Fkvm& m-‘uuﬂwnumdMmhm-u#nmwwgdwdncwmbwbw,udm 1
mmmmﬂl

Sede Principal o )// }
= de Laboratorio
Leboratorio

dol Concreto: | Los resuiados emvtidos en este Informe Comesponden a les muestros entregadas o Laborutoric del concrata. EI nforme no pueds ser UIds 87 ARGUN 00 de cAmpais de Informacidn, TheNC © Comercil. Prohiice
Calle 798 No. 51 45 | w9 reproducciin

Calle 103 No. 15-80
POX:(571)6180018
POX- (S71) 756 0990 Revisd:

SN (023 $10 DISE Instituto Laboratorio Biblioteco Reunion Botatines Publicaciones
rax 5711547 1700 | MIOL ~Concreto ~Concreto «Concreto ~Concreto Uirtuales
Bogotd 0., Colombi www.asocreto.co

(Fuente: Autor)

Figura 30. Resistencia a la compresion de unidades de mamposteria con el Laboratorio de Concreto

Asocreto.
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11.2 Anexo 2: fichas de historia clinica

Se realizé levantamiento de lesiones por medio de fichas identificadas con el area en la cual se realiz6 el

levantamiento de las mismas, como se muestra a continuacion:

| i |w _'L_q_ U ||
| L e
IL — MR _L:'_— . {_I EIE _I | NI

(Fuente: Autor)
Figura 31. Areas de estudio para fichas de lesiones.

A continuacion se muestran las fichas de lesiones realizadas en cada una de las areas, aquellas que no presentan

fotografias anexas, fueron las zonas donde no fue posible acceder.
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UBICACION AREA N° 137

F fia No.137.3 E: ica

CONSULTORIA CONTRATISIA EEABORD, | ot g Smmemial [ ke on ESrenics At ecirices
ESPECIALIZADA PARA LOS [Patologia = Ingenisria Estructural SA S ING SaRAY [ELEMENTO General - Fumeaas en Ventanas y Azaasca
REFORZAMDNTO  |CONTRATANTE FICHADE | SEPULVEDA [FECHA 25-abr-16 i mremey S
RZAMIENT S o, Doapreciduiont 0 dfios a0 ENG
ESTRUCTURAL Y Sociedad de Cirugia de Bogora LEVANTAMIENTO| . CRUZ, ING. . |pgpa 0:30 Corsriond Noma
G, ACION et DELESIONES | MAURICIO ;
NOMBRE DEL EDIFICIO PARA \MUNOZ, [FICHA HSJ-037P Defos en Venvanas
PABELLON SANTA TERESITA _ 5 .
Y MANRIQUE DELHOSPITAL [Pabellon Santa Teresita y Manrique del HS.J [ DIAGNOSTICO mmgo EJES A-B.1-10 Lesimes &n Emmenios Esfuzieaies
SAN JOSE DE LA CIUDAD DE [DIRECCION SALAZAR |cooppenapas 20167 N Lasves por Fres
BOGOTA-COLOMBIA oy, 10215.75 de Bogota- Colombia i 745°1L50W Lesiones por Gristea
AREA N° 137 N
Zona Norte Zona Sur
kLo
Fotografia No. 137.2 S : Desprendimiento de pintura
Zona Este Zona Deste

Fotografia No. 137.4 O : Dafios en ventanas

LESIONES OBSERVADAS:

Se observo dafios en marcos y demas elementos de ventanas de madera y algunos desprendimientos de pintura en el muro de la zona Sur.
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UBICACION AREA N° 136

ORI TORR CONTRATISTA AREA DE ESTUDIO Patrimorial ~Loaionn: on Elsrmenios ATUIEionscs

ESPECIALIZADA PARA LOS [Patologia  Inzenieria Estructural SA S o [FamNTO Genenl Humedsn en Vertanas y Aranados

DISENOS DE 3 £ L 1 Ceaprencimino 0e Pt
@ i CONTRATANTE FICHA DE SEPULVEDA [FECHA 25-abr-15 » ‘ . DiagrOIMIONID 0 Gi58 80 EnChPe
RIAMIENTG : LEVANTAMIENTO| CRUZ,ING. : —— Deterioro Nomsal
: Sociedad de Cirugia de Bo ; HORA 0:30
A i e de Ciree i DELESIONES | MAURICIO ‘ Onton en Vanlanas
" PABELLON Saves TERESITA [VOMBRE DEL EDIFICIO PARA MUNOZ, |FICHA HSJ036P |o N
¥ MANRIQUE DELEOSPITAL |Pabellon Santa Teresita y Manrique del .7 | DIAGNOSTICO | INGENIERO |EJES AB.110 P """:'"‘;:""‘“‘::"
g um e en oS
SAN JOSE DE LA CIUDAD DE [DIRECCION s.{?j‘;}x coorpeNapas  TI01TN | [T T Uetiones pee Fiorss
BOGOTA-COLOMBIA  |¢., 10418 75 de Bogota- Colombia 74511.50W Laporms o
AREAN® 136
Zona Norte Zona Sur
.—‘f\_
Fotografia No. 136.1 N : Desprendimiento de pintura
Fotografia No.136.2 5 : Desprendimiento de pintura
Zona Este Zona Oeste
J
Fotografia No. 136.3 E : Foto general zona Este Fotografia No. 136.4 O : Desprendimiento de pintura

LESIONES OBSERVADAS:
Se observo desp imi de pintura b pronunciados a lo largo de toda el area . No se presentan lesiones en enchapes ni en ventanas de madera.
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UBICACION AREA N° 135
CONSULTORIA (CONTRATISTA = AREA DE ESTUDIO Pammonial Tos0nes o0 Eemanios Arquiecionbos
ESPECIALIZADA PARA LOS |Patologia @ Ingeniena Estuctural SA S E‘LABO 0. ELEMENTO General Humedsd en Versanas y Acibiadon
DISENOS DE ~ ING. SARAY 5 " Dasprencimiarca de Pntura
Sera = (ENTO CONTRATANTE FICHADE SEPULVEDA (FECHA 15-abr-16 Desprandimicrro o daM0s on Erchage
LEVANTAMIENTO | CRUZ, ING. 2
JCTU ' Sociedad de Cirugia de Bo 2 HORA 0:30 Detersoro Normal
i LR A OIS pace ten DELESIONES | MAURICIO e
AT E 0N SANTATERESITA NOMERE DEL EDIFICIO PARA MUNOZ, |FICHA H.SJ-035P [
¥ MANRIQUE DELHOSPITAL |Pabellon Santa Teresita y Marique del HS.J |  DIAGNOSTICO WGE:'I!RO EJES AB.1-10 basengs sn Rlenentos feyuchrales
y- 5 Humedad en Mur
SAN JOSE DE LA CTUDAD DE |DIRECCION S.i(l)_;::k COORDENADAS 4°36'1632"N Lasiones por Fsurs
BOGOTA-COLOMBIA ¢, 10415 75 de Bogota- Colombia . 74%5°11.50"W e
AREA N° 135
Zona Norte Zona Sur
Fotografia No.135.1 N : Humedad | Fotografia No.135.2 S : Lesiones por fisuras |
Zona Este Zona Oeste
NO APLICA
Fotografia No. 135.3 E: Foto general zona Este

LESIONES OBSERVADAS:
Se ob: en la parte de la esquina Nor - Oeste del bafio y algunas fisuras cercanas a los lavamanos colocados en el muro de la zona Sur.
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UBICACION AREA N° 134
ORIk CONTRATISTA AREA DE ESTUDIO Pammorial N o [ Lesinssen DImenios ARuMGEnios
ESPECIALIZADA PARA LOS [Patologia & Ingenieria Estrucnural A S AR [FLEMENTO Genena! . T Humedad en Ventanss y Acsbados
DISENOS DE z < Deserendimiente de Pintura
CONTRATANTE FICHADE | SEPULVEDA |FECHA 25-abr-16
REFORZAMIENTO % - — D3prEndimiento o dafos en Enchape
ESTRUCTURAL Y Sociedad de Cirugia de Bogon LEVANTAMIENTO| CRUZ, ING. (gopy 030 | S e —
REMODELACION DEL DELESIONES | MAURID Daos an?
NOMBRE DEL EDIFICIO PARA \MUNoz, |FICHA HSJMP  |o - 8 aon an
PABELLON SANTA TERESITA ) 2 -
Y MANRIQUE DELHOSPITAL |Pabellon Santa Teresita y Manrique del HS.J | DIAGNOSTICO | INGENIERO |EJES A-B.1-10 | Lesicnes en Elementos Esfucturales
SAN JOSE DE LA CTUDAD DE |[DIRECCION JONNY 6163 N e Humedad en Muros
BOGOTA-COLOMBIA B ) SALAZAR |COORDENADAS il 8 Leskoes por Flsuras
Calle 10#18-75 de Bogota- Colombia T451L50"W s [ s, LB8i004S por Grietas
AREA N° 134
Zona Norte Zona Sur
NO APLICA
/

Fotografia No. 134.1 N : Humedad

Zona Este Zona Oeste

=

Fotografia No. 134.2 E : Foto general zona Este

Fotografia No. 134.3 O : Foto general zona Oeste

LESIONES OBSERVADAS:
Se observa una fia h dad en el muro de |a zona Norte.
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UBICACION AREA N° 133
CONSULTORIA CONTRATISTA FEARORD | e oRUDR); Fasiment] Tolionss o Elmenics Fraulsonbis
ESPECIALIZADA PARA LOS |Patologia & Ingenienia Estructural SA S ING. SARAY [ELEMENTO Genenal IT T . MM 3d 90 Vntanas y Acsbades
DESENOSDE CONTRATANTE FICHADE  |SEPULVEDA [FECHA 25-abr-16 Qapraini & Pk
REFORZAMIENTO LEVANTAMIENTO| CRUZ . ING. g U | e Desprendinients  dafice en Enchage
ESTRUCTURALY Sociedad de Cirugia de Bogora e 2 - |HORA 9:30 Oeteriord Normal
REMODELACION DEL DE LESIONES MAURICIO Ditos e Ventamea
NOMBRE DEL EDIFICIO PARA MUNOZ  [FICHA HS5I033P n e
PABELLON SANTA TERESITA Z, {
Y MANRIQUE DELHOSPITAL [Pabellon Santa Teresita y Manrique del HS.J | DIAGNOSTICO WGE}:_“:E?O EJES A-B.1-10 1. kotiones on Elementos Earucurales
SAN JOSE DE LA CIUDAD DE |DIRECCION JONNY T361630 N ] mm..a.n on Mures
BOGOTA-COLOMBILA SALAZAR |COORDENADAS Lezines per Frzuras
Calle 10#18-75 de Bogota- Colombia 74%5°11.50"W Lesiones por Gretas
AREA N° 133 y
Zona Norte Zona Sur
NO APLICA
Fotografia No.133.1 N : Foto general zona Norte
Zona Este Zona Oeste
\
-~y L T ——
;' -
Fotografia No. 133.2 E : Daios en ventana Fotografia No. 133.3 O : Lesion por fisura Fotografia No. 133.4 O : Desprendimiento de pintura
LESIONES OBSERVADAS:

Se observan graves lesiones en marco y demas elementos de |a ventana de madera y algunas fisuras a nivel de pafiete en |a esquina Nor - Oeste del area 133. Tambien se observo algunos desprendimientos de pintura en la esquina Sur - Oeste.
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UBICACION AREA N° 132

No se observan lesiones.

CONSULTORIA CONTRATISTA i AsoRG Tesiones en Elcmentos Aquiccionicos
ESPECIALIZADA PARALOS |Patologia e Ingenieria Esoucrural S.A.S NG v ELEMENTO General 2 — HUMEd5d €N Ventanas y Acabados
DESENOS D2 CONTRATANTE FICHADE | SEPULVEDA [FECHA 25-abz-16 T e
REFORZAMIENTO LEVANTAMIENTO | CRUZ . ING. Desprendimiento o dafios en Enchape
ESTRUCTURAL Y Sociedad de Cirugia de Bogotz DETESIONES: | adAuRIGiD: [POEA 930 . Deteriore Nemmal
ang: mﬁffﬁ;ﬁ?;m O e e [ D ECHO, PARA MUNOZ, [FICHA H51-0320 Daflos en Ventanas
¥ MANRIQUE DELHOSPITAL |P2bellon Santa Teresita y Manrique del 5. DIAGNOSTICO H?g:{gyko EJES A-B,1-10 T
SAN JOSE DE LA CIUDAD DE |DIRECCION SAL:AZAR 4°36°16.32" N ‘ Humedad an Mures
BOGOTA-COLOMBIA z COORDENADAS s Lesiones por Fizuraz
Calle 10#18-75 de Bogota- Colombia 745°11.50°W L | . Lesiones por Grictas
AREA N° 132
Zona Norte Zona Sur
NO APLICA NO APLICA
Zona Este Zona Oeste
2 No.132.2 O:F |
Fotografia No. 132.1 E: Foto general zona Este otoprafiaNo. 132.2/0 - Foto peneral vonia Oeste
LESIONES OBSERVADAS:
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UBICACION AREA N° 131

CONSULTORIA CONTRATISTA AREA DE ESTUDIO Pammonial Lasienes an Emmendss Argutecion tes
ESPECIALIZADA PARALOS |Patoclogia @ Ingenieria Estrucmiral 545 NG, SAl:;DY ELEMENTO Gensral I Humedad en Venfanas y Acabadas
DISENOS DE P ATAD i FECHA 35 2brl6 . Desprendmients de Pihtea
REFORZAMIENTO ONTR TE _I’ICEA DE SEHI‘IPA = 5-abt- Desprendimiento o dafios sn Enchane
ESTRUCTURAL Y Sociedad de Cimgia d= Bogota LEVANTAMIENTO | CRUZ, ING. |goRa 230 . . . Deleriora Narmal
REMODELACION DEL DE LESIONES MAURICTO Dafios en Ventanas
A 'NOMERE DEL EDIFICIO PARA MUNOZ, |[FICHA HSJ-031P
FPABELLON SANTA TERESITA i X DIAGNOSTICO | mNe iy Leginnee an B emariee Eerushiralee
¥ MANRIQUE DELHOSPITAL |Pebellon Sents Teresits y Manrique dal HSJ JEGE metc ETES A3, 1-10 - _ [E A r—
SAN JOSE DE LA CTUDAD DE (DIRECCION SATAZAR 4736163 N Lissecrvien por Fauries
g (COORDENADAS Le: Gineta:
BOGOTA-COLOMEBLA Calle 10%18-75 de Bogota- Colombia 74511 S0W siones por Grictas.
AREAN® 131
Zona Norte Zona Sur
MO APLICA
Fotografia No. 131.1 N : Zona norte consultorio
Zona Este Zona Deste
- |"'.
{
b = MO APLICA
K 4
Fotografia No. 131.2 E : Dafios en ventana
LESIONES OBSERVADAS:
Se observaron |lesiones severas en marco y demas elementos de |3 ventana de madera.
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UBICACION AREA N° 130

CONSULTORIA CONTRATISTA e AREA DE ESTUDIO Patrimonial & Teskinms o Blemanios Auea o
ESPECIALIZADA PARALOS |Patologia e Ingenieria Estuctural SAS . |ELEMENTO General l Humeded en Ventanas y Accbedos
DISENOS DE ING. SARAY Desprendimianto d= Prturs
REFORZAMIENTO b S ETCHATIE SEPULVEDA |FECHA 2y e 16 e Desprendimicnia o daNios en Enchope
ESTRUCTURAL ¥ Sociedad de Cirugia de Bogota LEVANTAMIENTO | CRUZ,ING. |goRy 2:30 Lesanero Neemal
REMODELACION DEL DE LESIONES MAURICIO 2 A & Hiina ah Vatiatea
PABELLON SANTA TERESITA | O PR DEL EDIFICIO PARA MUNoz, |FICHA H.S.J-030P
¥ MANRIQUE DELHOSPITAL |Pabellon Santa Teresits y Manrique del 5 J |  DIAGNOSTICO m?g_:hr_a!go EJES A3 110 Lasionts wn = ";’_ﬂ e “..,.
SAN JOSE DE LA CTUDAD DE |DIRECCION SALAZAR oo, (SN 5 Lesicnes por Fisuras
3 A= w— LA Grieta:
BOGOTA-COLOMBIA ¢ ;. 10418 75 de Bogota- Colombia 74%5°11.50"W - ol
AREAN° 130
Zona Norte Zona Sur
NO APLICA NO APLICA
Zona Este Zona Oeste
Fotografia No. 130.2 O : Humedad
Fotografia No. 130.1 E: Foto general zona Este [
LESIONES OBSERVADAS:
Se observa humedad en el muro de la zona Oeste.
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UBICACION AREA N° 129
CONSULTORIA CONTRATISTA AREA DE ESTUDIO  Pamimonial . [~ Lesines en Blomentos Arquitectin 6o
ESPECIALIZADA PARA LOS |Patologia & Ingenieria Estuctural S.AS génonov ELEMENTO Genensl o Humedad an Ventanas y Acabados
DISENOS DE = NG. SARA! Desprendiniento de PRvea
REFORZAMIENTO (GO TRATANTE FICHADE  |SEPULVEDA |FECHA 25-abr-16 Dosprendmient o caios en Enchape
ESTRUCTURAL ¥ Sociedad de Cirngia de Bogota LEVANTAMIENTO| CRUZ,ING. |gogy 030 Dsterioro Normai
REMODELACION DEL DELESIONES | MAURICIO AEA 2 e Dafice en Ventanas
PABELLON SANTA TERESITA NOMEME DEL KD PARA MUNOZ, (FICHA HSJ-020P
Y MANRIQUE DELHOSPITAL |Pabellon Santa Teresita y Manrique del 57 | DIAGNOSTICO | INGENIERO |pygs AB, 110 Lesicnies 0 Elamenios Exirachirsas
"
SAN JOSE DE LA CTUDAD DE |DIRECCION si?.:hzzk e i | (. Pimesataniion
(COORDENADAS = ]
BOGOTA-COLOMBIA Calle 10%18-75 de Bogota- Colombi 74511 50"W Lesicnes por Grictas
AREAN- 129
Zona Norte Zona Sur
Fotografia No. 129.2 S : Humedad
Fotografia No. 123.1 N : Humedad
Zona Este Zona Oeste
NO APLICA
Fotografia No. 129.3 € : Pa sentido Oeste - Este
LESIONES OBSERVADAS:
Se observa humedad en los muros de las zonas Norte y Sur.
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UBICACION AREA N° 128

CONSULTORIA [CONTRATISTA AREADE ESTUDIO Patimonial Lesionss en Elementos Amuiscionizos
ESPECTALIZADA PARALOS |Patologia e Ingenieria Estructural 5.4.5 H\E:""G_‘Bs:lf(&. ELEMENTO General n i Humedad en Ventanasy Asahados
D dimienta de Pi
msr_\nsnrm CONTRATANTE FICHA DE SEPULVEDA [FECHA 25-3br-16 [ D:an i dﬁ; Enahape
REFORZAMIEN . =p
0 ESTRUCTURALY Sociedsd de Cirugia de Bogota LEVANTAMIENTO| CRUZ, ING. |op 4 930 . _— he Deterloro Narmal
REMODELACTON DEL DELESIONES | MAURICIO Dafi
i D NOMBRE DEL EDIFICIO MURNoz, |FICHA HS.J-028P =
PABELLON SANTA TERESITA ) ) ol ; Iy
¥ MANRIQUE DELHOSPITAL |Pabellon Santa Teresits y Manrique del HSJ | DIAGNOSTICO | INGENIERO |EJES AB,1-10 Lesinnes en Flementas Estruchrales
SAN JOSE DE LA CIUDAD DE [DIRECCION JONNY £36°1632°N s T | e— Humedad an Murce
BOGOTA-COLOMBIA , . SALAZAR |COORDENADAS " Lesicnes par Fisuras
Calle 10#18-75 de Bogota- Colombia 7#51L50W Lesicnes por Grietas
AREA N 128
Zona Norte Zona Sur
NO APLICA NO APLICA
Zona Este Zona Qeste
Fotografia No. 128.1 E - Foto general zona Este Fotografia No. 128.2 O : Desprendimiento de pintura Fotegrafia No. 128.3 O : Humedad
LESIONES OBSERVADAS:

Se observa humedad y desprendimiento de pintura en el muro de la zona Oeste.
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UBICACION AREA N° 127
CONSULTORIA CONTRATISTA EEAHOROD AREADE ESTURAY:; Patumnial Ao~ an Einmenics AgRREEn 08
ESPECIALIZADA PARALOS (Patologia e Ingenieria Estrucaural S.AS ING. SARAY |[FLEMENTO General | o | e Humedad &n Vertanas y Acanados
nﬂl-')olsmm'ro CONTRATANTE FICHA DE SEPULVEDA [FECHA 25-3br-16 — I”"'"""""""“""‘ Poue. -
E = p 9 an Enchape
ESTRUCTURAL ¥ Sociedad de Cirugia de Bogota TEVANTAMIENTO| CRUZ ING-(Figga 230 5 - o = Deterioro Normal
REMODELACION DEL DETESIONES: || MAURIGIO " Dafios an Ventanas
AL ECN SANTA FIaarTA NOMBRE DEL EDIFICIO PARA MUNoz, |FICHA HS.J027P — ‘
Y MANRIQUE DELHOSPITAL |Pebelion Sents Terssita y Manrique del H5J | DIAGNOSTICO m%mmo EJES A-B,1-10 S m'mm"ﬂf\::m:%
SAN JOSE DE LA CIUDAD DE (DIRECCION SA.LAZAR 436'1632"N Lamonas por | mrae
COORDENADAS pp— &
BOGOTA-COLOMBIA A e e Gk AR asines por Grietas
AREA N- 127
Zona Norte Zona Sur
Fotografia No. 127.1 N : Humedad Fotografia No. 127.2 S : Humedad y desprendimiento de pintura
Zona Este Zona Oeste

NO APLICA

= No.127.3 E:F ica sentido Oeste - Este

LESIONES OBSERVADAS:
Se observa humedad y desprendimiento de pintura en los muros de las zonas Norte y Sur.
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UBICACION AREA N° 126
- ONSTT [CONTRATISTA AREA DE ESTUDIO  Patrimonial 2
CONSULTORIA ; iz ELABORO N | [Lesones en
ESPECIALIZADA PARALOS  |Patologi = Ingenieria Estrucraral SA.S INC SARAy [ELEMENTO Genenal ] Hime0ed o Vardanes y Aioetos
RER e D 0 |CONTRATANTE FICHADE | SEPULVEDA |[FECHA 2506516 Dusprandimianso do Phtura
: > LEVANTAMIENTO| CRUZ,ING. : ——————— Desprendmiento o daios en Enchape
ESg%lE,E{gté%;n Sociedad de Ciruzia de Bogota DE LESIONES MAURICIO HORA 9:30 o el Déterioro Nomead
REM NOMBRE DEL EDIFICIO PARA MUNOZ, |[FICHA HS.J-026P Canos en Ventanas

PABELLON SANTA TERESITA i = e

Y MANRIQUE DELHOSPITAL [Pabellon Santa Teresita y Manrique del HS.J DIAGNOSTICO I-‘?g—:gyko EJES A-B.1-10 Lesones e Ciemenios Cavuclreies

SAN JOSE DE LA CIUDAD DE |DIRECCION 5 cooRDENADAs 816NN Hiimadadien awecs

SALAZAR ¥ S rom—] msones por Fisurs
BOGOTA-COLOMBIA |y, 10415 75 de Bogota- Colombia 4511 50W === Lesines por Gelelas
AREA N° 126
Zona Norte Zona Sur
.' -
= -
NO APLICA 1
Fotografia No. 126.1 S : Humedad
Zona Este Zona Oeste
Fotografia No. 126.2 E : Foto general zona Este Fotografia No. 126.3 O : Foto general zona Oeste

LESIONES OBSERVADAS:
Solo se observa humedades en el muro de la zona Sur. El resto de muros y elementos de madera se encuentran en buenas condiciones.
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UBICACION AREA N* 125

52 observa desprendimiento de pintura en toda la placa de entrepiso del area 125,

CONSULTORIA CONTRATISTA AREADE ESTUDIO  Pammarial ; Cemceres v Erenios Anpuiesiorion
ESPECTALIZADA PARALOS [Pamlogia ¢ Ingenieria Esrucnural .45 ELABORO \p7pyento) Genaral M e Husivelind 0 Wanbanas 3 Al
DISENOSDE ING. SARAY N Dmeprandizieniz de Brra
TO CONTRATANTE FICHA DE SEPULVEDA [FECHA 25-abr-15 Does prendimiesto o dafics en Erchape
ESTRUCTURAL Y Sociedad de Cirugia de Bogota LEVANTAMIENTO | CRUZ, ING. |gapy 930 Datariars Hamal
REMODELACION DEL DELESIONES | MAURICIO N . Diaftos an Venanas
NOMERE DEL EDIFICIO PARA MUNOZ, |FICHA HS 05D
2 Lawnes o Bl Seiucinahs
PABFILON SANTA TERESITA E e Esruciuraben
¥ MANRIQUE DELHOSFITAL | Pabellon Santz Teresita y Manrigue el HS.J | DIAGNOSTICO mﬁ_ﬁl‘[ﬁ EJES AB.1-10 umaag o Mhras
JOSE DIRELC - - " Lesiones por Fisuras
mﬂwﬂ%—éﬁ% e crox SALAZAR (cooRDENADAS oo NN L Lewones por Grieizs
Calle 10%12-75 de Bogota- Colombia THIL5W s
AREA N 125
[Zona Norte Zona Sur
v
L B
Fotografia No. 125.1 N - Zona Narta Intervenida Fotografia Mo. 135.2 5 : Desprendimiento de pintura en entrepiso
Zona Este Zona Oeste
NO &PLICA
Fotografia Mo. 125.3 E: Ventana en buen estado
LESIOMES OBSERVADAS:
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UBICACION AREA N° 124

CONSULTORIA CONTRATISTA AREA DE ESTUDIO Pamimonial Tosancs on Elcmenbes Maulcionioes
ESPECIALIZADA PARALOS |Patologia e Ingemieria Estructural SA S ELABORO o) pyENTO Genenl " y
DISENOS DE ING. SARAY £ . Desprendimiento de Pintura
i CONTRATANTE FICHA DE SEPULVEDA |FECHA 25-abe-16 e D500 I0M0 & WS #0 ENChDS
ESTRUCTURALY Sociedad de Cirugia de Bogona | Saee: (oA 930 Outeriors Normel
S REMODELACION DEL X -
e oy = [NOMBRE DEL EDIFICIO PARA MuNoz, [FICHA HSJ-024P T
Ymmmnqmsmnmlmu |Pabelion Santa Teresita y Manrique del HS.J | DIAGNOSTICO | INGENIERO (EJES A-B.I-10 o RS
SAN JOSE DE LA CIUDAD DE [DIRECCION sf\gAm” X COORDENADAs 513N Legiones por Fraurss
BOGOTA-COLOMBIA |y, 10418.75 de Bogota- Colombia B es11s0w Eiickmier v Criokes
AREA N° 124
Zona Norte Zona Sur
| - o |
| Fotografia No. 124.1 N : Grietas en entrepiso [mwg:ﬁauo.izu 5 : pared en buen estado |
Zona Este F.‘. . Zona Oeste
-~ K
|
il :
Fotografia No. 124.3 E : Fisuras cercanas a marco de puerta | Fotografia No. 124.4 O : Division intervenida
LESIONES OBSERVADAS:
Se observo agrietamiento severo de la placa de piso y alg fisuras alrededor del marco de la puerta.
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UBICACION AREA N° 123
CONSULTORIA CONTRATISTA AREA DE ESTUDIO Patrimonial N Lesiones en Sementos Arquilecton £os |
ESPECIALIZADA PARALOS |Patologia e Ingenieria Estructural SAS R |[FLEMENTO Genenal Humedas en Ventanas y Acsbados
DISENOS DE CONTRATANTE 0 FECHA 25-br-16 At ca T
REFORZAMIENTO 2 'FICHA DE SEPULVEDA s Dieaprantiplenta s doice an Enatiope
ESTRUCTURALY Sociedad de Cirugia de Bogota LEVANTAMIENTO | CRUZ,ING. |goRy 930 Detericro Normal
REMODELACION DEL = DELESIONES: | MAURIEO Y| £ Danos on ventanas
RO NIRRT NOMBRE DEL EDIFICIO PARA MUNOz, |FICHA HSJ-023P
Y MANRIQUE DELHOSPITAL [Pabellon Santa Terssita y Manrique del HS.J [ DIAGNOSTICO 1-\'%:{%?0 EJES A-B.1-10 1 Lasiones an Elemantcs Estuciurales
- N Humedad en Murca
SAN JOSE DE LA CIUDAD DE [DIRECCION 4°36'1632"N o Pk
BOGOTA-COLOMBIA v ) SALAZAR | COORDENADAS _ _ Is v
Calle 10#18-75 de Bogota- Colombia 745 11.50'W POy
AREA N° 123 s :
Zona Norte Zona sur
T
~
a1, S
‘ 1 NO APLICA
Fotografia No. 123.1 N : Panoramica sentido Sur - Norte
Zona Este Zona Oeste
[ 2
» 1
o \
. | -
.o -
| ’
’ A Fotografia No. 123.4 O : Dafios en ventana
Fotografia No. 123.2 E : Humedad ‘
Fotografia No. 123.3 O : Humedad en ventana
LESIONES OBSERVADAS:

Se observa humedad en los muros y en el marco de la ventana de madera. Esta humedad alrededor de |a ventana a causado algunos dafios en los elementos de esta.
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Fotografia No. 122.3 E : Ventana en buen estado

AW

Fotografia No. 122.4 E :Piso en buen estado

Fotografia No. 122.5 O : Puerta en madera en buen estado

UBICACION AREA N* 122
CONSULTORIA CONTRATISTA AREA DE ESTUDIO  Parrimorsal n | [t Prmehs A AT
ESPECIALIZADA PARALOS |Patologia & Ingenieria Esucrunal SA'S ELABORO gy pyrNTO Genenl T Humeda en Vertanos y Aotbodos
DISEROS DE ING. SARAY Desprensmientc de Pintura
\TO CONTRATANTE FICHADE SEPULVEDA [FECHA 25-abr-16 Oezprendimianto o dafios en Enchape
IE:E!mC !mnuﬂ? iy Sociedad de Cirugi LEVANTAMIENTO | CRUZ, ING. & Detoriors Nomal
REAODET ACION DEL et e o DELESIONES | AAURICIO |20 g > e Dafos en Ventonas
2 NOMBRE DEL EDIFICIO PARA MUNOZ, |[FICHA HSI-022P |

PABELLON SANTA TERESTTA [ Z et i | S i e EShc

¥ MANRIQUE DELHOSPITAL |Pabelion Santa Teresita y Marnique del HSJ oo EJES A-B 110 e Gy M
SAN JOSE DE LA CTUDAD DE |DIRECCION B apas | TSI6TN L iones pos Fiicas

Lesk Griety:
BOGOTA-COLOMBIA |, 1041575 de Bogots- Colowbia S 45110 . R

AREAN® 122 t
Zona Norte Zona Sur
R
[ sl
> B4
| \
Fotografia No. 122.1 N - Foto general Zona Norte Fotografia No. 122.2 S : Foto general Zona Sur
Zona Este Zona Oeste

LESIONES OBSERVADAS:
No se observo ningun tipo de lesion.
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Fotografia No. 121.3 E : Panoramica general area 121

e el

UBICACION AREA N* 121
CONSULTORIA 3 A 3 ELABORO e 0 - N Leg ones en Elementos Arquiiecion 0ce
ESPECTALIZADA PARA LOS (Patologia e Ingenieria Esmuctural SAS ING. SARAY [ELEMENTO General e Humedad en Vensnss y Acsbodos
RDI"ORZA(;‘;]DEE\TO CONIRATANTE FICHADE |SEPULVEDA [FECHA 25-br-16 Dbpforlde dePitn
5 = e Deaprendinierto o datos en Enchace
ESTRUCTURAL Y Sociedad de Cirgia de Bogom LEVANTAMIENTO( CRUZ,ING. |goRy 930 Deteomsiisema
REMODELACION DEL = DELESHRGS: |-AKAURICIO diL L — it
PABETTON SANTA TERESITA| O DEL ERSIc0 PARA AMUNOZ, [FICHA HSJ-021P cs en Ventanes
% Pabellon Santa Teresita y Manrique del HSJ DIAGNOSTICO | INGENIERO [gjEs AB.1-10 | Lescnes en Elementos Exructirales
Y MANRIQUE DELHOSPITAL
= JONNY Humedad en Mures
SAN JOSE DE LA CIUDAD DE |DIRECCION +£36'16.32"N s Lesknes por Fisuras
BOGOTA-COLOMBIA , SALAZAR |COORDENADAS phistoing
e Callle 10218-75 de Bogots- Colombia 76511 50°W L —piige
AREA N 121
Zona Norte Zona Sur
FotografiaNo. 121.1 N : Humedad Fotografia No. 121.2 S : Humedad y desprendimiento de pintura
Zona Este Zona Oeste

Fotografia No. 121.4 O :F dad cercanaa la

F fiaNo. 121.5 O : Ventana en buenas condiciones

LESIONES OBSERVADAS:

Se observa grandes h dades y desprendimi de pintura en distintas zonas de los muros y en zonas cercanas a la ventana de madera, aunque sin afectaciones en esta ultima.
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UBICACION AREA N* 120

Fotografia No. 120.4 E - Salon de fotografia Fotografia No. 120.5 E: Ventana en buen estado

CONTRATISTA AREA DE ESTUDIO Patnimomial Lusitres en Ewmurics Arguicionccs
CONSULTORIA FLABORO | Lasonss an = S |
ESPECIALIZADA PARALOS |Patologa e Ingeniena Estructural SA S ING. SARAY ELEMENTO Genenal ”;'::-"; en "‘T“"‘:” >" Acabados
- C rendmmnio de Potue
DISENOS D&m CONTRATANTE FICHA DE SEPULVEDA [FECHA 25-abr-16 Cesgrendmiono o datos en Enchaps
K y Sociedad de Ciruzia de Bogol LEVANTAMIENTO| CRUZ,ING. (gopy 0:30 Celericro Neamal
ESTRUCTURAL ¥ oz DELESIONES | MAURICIO ; O [—
REMODELACIONDEL _  [NOMBRE DEL EDIFICIO PARA MUNOZ, |FICHA HSI0200 . -
PABELLON SANTA TERESITA 2 N DIAGNOSTICO | INGENIERO Lesiones an Eemarecs Esyucturales
¥ MANRIQUE DELHOSPITAL Pabellon Santa Teresita y Mannque del HSJ RN EJES A3 1-10 Humedad en Muros
SAN JOSE DELA CTUDAD DE |DIRECCION = £36'1632"N Leviones por Fras
SALAZAR |COORDENADAS | nimms poe Grissys
BOGOTA-COLOMBIA |y, 1021375 de Bogota- Colomibia 7H51L50W
AREA N° 120
Zona Norte Zona Sur =
Fotografia No. 120.1 N : Foto general muro enchapado Fotografia No. 120.2 S : Foto general muro enchapaco zona Sur Fotografiz No. 120.3 5: Pizo enchapado
Zona Este Zona Oeste
]

b .

Fotografia No. 120.6 O : Puerts en buen estado

LESIONES OBSERVADAS:
No se encontraron lesiones en el area.




113

Se observa humedad en diferentes zonas de los muros de esta area.

UBICACION AREA N° 119
CONSULTORIA CONTRATISTA AREA DE ESTUDIO Patrimonial Teaiones 66 BISmentos
ESPECIALIZADA PARALOS |Patologia e Inzenieria Estructural S.AS ELABORO |o) o enTo General s Humedad en Venlanas y Acsbedos
DISENOS DE oNTeATANE ING SARAY — . Desprandimiento de Fintura
RO FICHADE _ (SEPULVEDA 25-abr-16 ity S
ESTRUCTURALY Sociedad de Cimgia de Bogota "‘E;grr‘“::‘_;;ro (L:::Uzk’lgg HORA 9:30 Detarioro Normal
REMODELACIONDEL  (No\BRE DEL EDIFICIO PARA MUNOZ.  |FICHA H.5J-019P Dafes en
PABELLON SANTA TERESITA Z,
Y MANRIQUE DELHOSPITAL |Pebellon Santa Teresits y Manrique del .57 DIAGNOSTICO | INGENIERO (pjEs AB,1-10 " Lesicnes on Elementas
SAN JOSE DE LA CTUDAD DE [DIRECCION e +36'1632°N Lesiones por Flsuras
COORDENADAS ) "
BOGOTA-COLOMBIA |11 1041575 ds Bosots- Colombi e Lesicnez por Grietas
AREAN' 119
Zona Norte Zona Sur
'l l NO APLICA
&
- -
e B
Zona Este Zona Oeste
== E— — r
| Fotografia No. 119.2 E : Humedad | |t N 0 e
LESIONES OBSERVADAS:




114

UBICACION AREA N° 118

Se observa humedad en la esquina Sur - Este del consultorio.

CONSULTORIA CONTRATISTA AREA DE ESTUDIO Patrimonial - Teuiones o1 Eemenios ATmeconEos
. ELABOROQ o :
ESPECIALIZADAFPARA LOS |Patologia e Ingenieria Estaciural 5.4.5 ING. SARAY ELEMENTO General N b — Eumca: L] \'en:nn::e : Arabadss
DISENOS DE — - esprandimionts 4 Fintura
REFO o CONTRATANTE _fIl_’_‘,'EI_-l DE SEPULVEDA |[FECHA 25-abr-16 . Desprendimients o dafics en Enchape
ESTRUCTURAL ¥ Sociedad de Cimgia de Bogota LEVANTAMIENTO| CRUZ.ING. |\ggpy ©:30 Detariors Narmal
REMODELACION DEL DE LESIONES MAURICIO o AREA 118 E —_— Dahos &n Venitanas
. ON SANTA - xa [VOMBRE DEL EDIFICIO PARA MUROz, [FICHA HSI-018P

'ABELL TERE: N Laslcnes e Elemantos Esmicurans

¥ MANRIQUE DELHOSPITAL |Pabsllon Santa Teresita y Manrique del H5.7 | DIAGNOSTICO N‘;g:_f‘fw EJES A-B, 1-10 - ) S

SAN JOSE DE LA CIUDAD DE [DIRECCION SALAZAR 361631 N Lesiones par gﬂurﬂ

COORDENADAS —— Lesicnes par Grietas
BOGOTA-COLOMBIA oy, 1021 8.75 d= Bogom- Colombia T4 1L 50W \ s
AREA N 118 1 I
Zona Morte Zona Sur
-_.-
L
|
Fotografia Mo. 118.1 M : Panoramica sentido Sur - Morte |
Fotografia No. 118.2 5 : Humedad
Zona Este Zona Deste
NO APLICA MO APLICA

LESIOMNES OBSERVADAS:
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UBICACION AREA N” 117
CONTRATISTA L o - Lesicnes en Elemenios Arquiecionbos
CONSULTORIA Parologia & Inzenieria Esmucrural Cooenal " Humed ad en Vertanas y Acabados
ESPECIALIZADA PARALOS k: S5 5 Cesprendimiento de Pntura
@ DISENOS DE REFORZAMIENTO|CONTRATANTE FICHADE 25-abr-16 . DGO 8RO © a8 40 ENChipe
ESTRUCTURALY Sociedad de Cirugia d= Bozot LEVANTAMIENTO Y S
o REMODELACION DEL g i DE LESIONES %30 g | o— Dahos wn Verianas
T PABELLON SANTA TERESITA [NOMBRE DEL EDIFICIO PARA HSI-017P e
|_Lescnes en Biemanos IRstucty
Y MANRIQUE DELHOSPITAL |pabellon Santa Teresita y Manrigue del HSJ | DIAGNOSTICO AB.1-10
SAN JOSE DE LA CIUDAD DE DIRECCION JONNY 61630
BOGOTA-COLOMBIA SALAZAR (COORDENADAS
Calle 10#18-75 de Bogota- Colombia T5°11.50W
AREA N 117
Zona Sur
 Fotografia No. 117.2 S : Humedad
Zona Oeste
Fotografia No. 117 .6 O : Deterioro normal de escalera
Fotografia No. 117.4 E : Humedad y desprendimiento de pintura Fotografia No. 1175 O : Humedad y desprendimiento de pintura

LESIONES OBSERVADAS:
Se observa bastante humedad en el cuarto de aseo ubicado en la parte inferior de la escalera y en el pasillo de la mism. flado de despr de pintura alrededor de los marcos de ventanas en madera. La escalera aun no ha sido intervenida desde
su construccion original, por lo cual actualmente los bordes de las huellas y huellas se muy & dasyd d
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‘Fotog'aﬁaNo,uG.Z E : Desprendimiento de pintura

Fotografia No. 116.3 O : Desprendimiento de pintura

UBICACION AREA N° 116
(CONTRATISTA DEESTUDIO Patimonal % Lasiones an B
CONSULTORIA . Ll ELABORO
. CTALIZADA P. L0S Patologiz e Ingenieria Estructiral SAS ING. SARAY [ELEMENTO General dy o« Pera
@ [DISENOS DE REFORZAMIENTO|CONTRATANTE FICHA DE SEPULVEDA [FECHA 25-gbr-16 M = i
ESTRUCTURAL Y ; s LEVANTAMIENTO | CRUZ, ING. :
Sociedad de Cirugia de Bogota > RA 9:30 | Detericro Normal
REMODELACION DEL DELESIONES | MAURICIO & C w::’ g
PABELLON SANTA TERESITA [NOMBRE DEL EDIFICIO PARA MUNOZ, CHA HS.JO16P - L 2
Y MANRIQUE DELHOSPITAL |pgbelion Santa Teresita y Manrique del H5.J| DIAGNOSTICO | INGENIERO |EjEg A-B,1-10 | Lesiones en Elementos Est
SAN JOSE DE LA CIUDAD DE JONNY —— timeded o Muroe
BOGOTA-COLOMBIA m::::?s e Bope oo SALAZAR |cOORDENADAS :;3_: :::;: Lesines por Faurs
Calle olombia 11.. Lesiones por Grietas
AREA N” 116 o
Zona Norte Zona Sur
NO APLICA
Fotografia No. 116.1 S : Panoramica sentido Norte - Sur
Zona Este Zona Oeste

fnmn

i

LFomguﬁ: No. 116.4 O:Ventana de madera

LESIONES OBSERVADAS:

Se observa desprendimiento de pintura en una de las esquinas del muro de Iz zona Este y alrededor del marco de la puerta en el muro de |a zona Oeste. La ventana se encuentra en perfectas condiciones.
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UBICACION AREA N® 115
CONTRATISTA AREA DE ESTUDIO Patrimonial " Lesiones en Elementoz Arquitcoionicas
ESPECIALIZADA PARA oS [PH00E3 Besmiea Esmucuni S A o [FLEMENTO Genenl Funesod o Venras s

~ 0 % esprendim e e Pntura

DISENOS DE maiar.\-m CONTRATANTE mncm DE scr_nr&vg%g FECHA 25-2br-16 e G A i
ESTRUCTURAL Y 3 N ANTAMIENTO .ING. . Detaricro Normal

REMODELACIONDEL | oond e Cirugia de Bogora DELESIONES | MAURICIO | On 0 p—
PABELLON SANTA TERESITA Y |NOMERE DEL EDIFICIO PARA MuNOZ, [FICHA HSJ015P
MANRIQUE DELHOSPITAL SAN [pysetion Saq Terssita y Manrique sl 557 | DIAGNOSTICO | INGENTERO |g g5 AB. 110 Leaioncs en Elomens

JOSE DE LA CIUDAD DE JONNY - e Humectad a0 tharon
BOGOTA-COLOMBLA  |PIRECCION SALAZAR |cooppEnapas  30163N Lesiones pec F auras
Calle 1018-75 de Bozoa- Colombia 74511 50W Leziones por Grictas
AREAN" 115
Zona Norte Zona Sur
VFowguﬁaNo.uSJN:l-nmedad VF P No.1152§: =
Zona Este Zona Oeste
=
rFotl)ya}'l;N(:LIIS‘S OZMW&OB&-O&ej
‘\m«:gnfamns.s £ - Humedad Fotografia No. 115.4 O : Desprendimiento de pintura \
LESIONES OBSERVADAS:

Se observa humedades en la base de los muros y algunos desprendimientos de pintura alrededor de los marcos de las venntanas de madera. Pisos y muros no presentan grietas ni fisuras. Las

e enp
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UBICACION AREA N* 114
P CONTRATISTA == AREA DE ESTUDIO  Pamimonial Tesiones en Blementos ARUIEcioniios
i ieria Es ELABO] { N re
ESP.F CIALIZADA PARA LOS Patologia e Ingenieria Estctural SAS ING, SARAY ELEMENTO (:aural —— ::‘:u::l:lb\::f::;;:::nmm
DISENOS DE RH-'ORZ.ALFEF_\TO CONTRATANTE FICHA DE SEPUL\'H')A FECHA 25-abr-16 Beicrardtilanto o daficeon Eniciisce
ESTRUCTURAL ¥ Sociedad de Cirugia de Bogo LEVANTAMIENTO | SRUZ.ING. |g0RY 9:30 Oatericro Nopmal
REMODELACION DEL DE LESIONES PARA MAURICIO nie E Dafics on Ventnas
PABELLON SANTA TERESITA Y |NOMBRE DEL EDIFICIO = uuﬁ'o; FICHA HSI014P
MANRIQUE DELHOSPITAL SAN |pypellon Sana Teresita y Manrique del HS T DIAGNOSTICO | INGENIERO g sgs AB.110 Lasicnes en Bemerdcs Eabuchrales
JOSE DE LA CIUDAD DE DIRECCION JONNY R . MU 8354 20 Murcs
BOGOTA-COLOMEIA : SALAZAR [cooRDENADAS 0 63N R Ribdicn &b e acons
Calle 10#18-75 de Bogota- Colombia 745°11.50°W 2 e il ESNN.
AREAN®114 1L
Zona Norte Zona Sur
NO APLICA
Zona Este Zona Oeste
e |
Fotografia No. 114.2 E: Estado general del area Fotografia No. 114.3 E : Cielo raso en mal estado Fotografia No. 114.4 O : Enchape de muros
LESIONES OBSERVADAS:
Se observa desprendimiento y caida de algunos elementos del cielo raso. Por la ocupacion del area no fue posible la toma de mas fotografias que mostraran dafios en los demas elementos.
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FOtogr

Fotografia No. 113.2 E: Foto general de zona Este

No.113.3 E:Desp

de pintura

UBICACION AREA N* 113
CONSULTORIA CONTRATISTA 0 DEESTUDIO Pamimonial = Lesiones en Elementos A ctoncos
ESPECIALIZADA PARALOS (Patologia e Ingeniena Estructural S.AS [ELEMENTO General en ¥
DISENOS DE ING. SARAY Desprendimients de Prtura
REFORZAMIE! coN AR FICHA DE SEPULVEDA (FECHA 25-abr-16 — DOSPrErdimianto o dancs en Enchape |
NLO LEVANTAMIENTO| CRUZ, ING.
ESTRUCTURALY Sociedad de Cirugia de Bogota 2 - |HORA 930 e S— Y %Y T
REMODELACION DEL DETESIONES | |sAAURICHO ‘ ——————— Daflos #n Ventanas
D NOMBRE DEL EDIFICIO PARA MUNOZ, [FICHA HSI-013P
'Y MANRIQUE DELHOSPITAL |Ptbeuon&nnTexumy.\hmquedelB.SJ = o [EJES A-B, 1-10 n | it
SAN JOSE DE LA CTUDAD DE [DIRECCION prk +361632"N p— 5o ot
BOGOTA-COLOMBIA (COORDENADAS <
Calle 10%18-75 de Bogota- Colombia 745°11.50"W U~ Lesiones por Griesas
AREAN 113 Il
Zona Norte Zona Sur
NO APLICA
Fotografia No. 113.1 S : Panoramica sentido Norte - Sur
Zona Este Zona Qeste
Sy
T

Fotografia No. 113.4 O : Desprendimiento de pintura

LESIONES OBSERVADAS:

iado en los muros de las zonas Este y Oeste.

de pintura b p

Se observa un despi



120

UBICACION AREA N* 112

CONSULTORIA CONTRATISTA AREA DE ESTUDIO Pamimonial = Lesiones an Elementas Arquitecionkos
ESPECIALIZADA PARALOS |Patologia & Mgenieria Estructural S.AS ELABORO |py py\ENTO Geneal Humeaag en Vartanas y Acsadcs
DISENOS DE ING. SARAY Desorendmienio de Phiura
- CONTRATANTE FICHADE SEPULVEDA |[FECHA 25-abr-16 Desprendimeacto o danos e Enchage
mtmomtcnmi "o. Sociedad de Cirugia de Bogoca LEVANTAMIENTO| CRUZ , ING. |gzoRa 030 a L Oeterioro Nomal
DE LESIONES MAURICIO —— D010 &0 Vanianas
2 Rﬂ‘ggg::%“ Dnérr i NOMBRE DEL EDIFICIO PARA MUNOZ,  [FICHA HSI012P ]
Y MANRIQUE DELHOSPITAL |Pabellon Santa Teresita y Manrique del H.5.7 | DIAGNOSTICO INGEEIER. 0 (EJES AB.110 Lesiones en Ezm:::u:ir:,:::
SAN JOSE DE LA CTUDAD DE [DIRECCION Epal) cieaere TISUSTN it
BOGO p ORDENAD Lesione: Grieta:
TA-COLOMBIA -1, 0#18.75 de Bogow- Colombia 745°11 50°W L SRS
AREAN" 112 ~
Zona Norte Zona Sur
NO APLICA
Zona Este Zona Oeste
Fotografia No. 112.2 E: Humedad
Fotografia No. 112.3 O : Ventaneria en madera
LESIONES OBSERVADAS:
Se observa una leve humedad en un area considerable del muro este del consultorio. La ventana en madera y demas elementos se encuentran en perfectas condiciones .
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No se observan dafios en elementos estructurales ni arquitectonicos.

UBICACION AREA N* 111
CONSULTORIA CONTRATISTA AREA DE ESTUDIO Patrimonial T —_
ESPECIALIZADA PARALOS |Patologia e Ingenieria Estrucnural S.A S M“:_I‘msmmy ELEMENTO General Humedas an Vontanas y Acabadcs
- - = 1
n&mo CONTRATANTE FICHADE |SEPULVEDA [FECHA 25-abr-16 T — il e e
ESTRUCTURAL Y Sociedad de Cirugia de Bogota LEVANTAMIENTO| CRUZ,ING. |goRy 0:30 " Detseioro Noral
= DELESIONES | MAURICIO - — . Do 0 Ventanas
rAnEu.mlz) snTAoi'mrA OMAREDEL FI0 PARA MuNoz, (FICHA HSJ011P el | -
2 . g NGENIERO |—Leziones en Elemenios Exf
¥ MANRIQUE DELHOSPITAL |Psbelion Santa Teresita y Manrique del 5] | DIAGNOSTICO | ING EJES AB 110 | s He .n..“.r::u;:::
SAN JOSE DE LA CTUDAD DE [DIRECCION S:OI m. ZAR capas  TI616IN " ' Laxkries por Feuras
( (")RI)E&AI) — LOGXINOE POr ON0tIS
BOGOTA-COLOMBIA  |¢.p; 10=13.75 de Bogota- Colombia T4 ILS0W
AREAN" 111
Zona Norte Zona Sur
NO APLICA
Fotografia No.111.1 N : Panoramica general del area
Zona Este Zona Oeste
Fotografia No. 111.2 E : Zona Este area 111 Fotografia No. 111.3 O - Zona de lavado laboratorio
LESIONES OBSERVADAS:
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Zona Norte

UBICACION AREA N* 110
CONSUETORIA CONTRATISTA e AREA DE ESTUDIO Patrmorial S—
ESPECIALIZADA PARALOS |Patologia & Izenieria Estructural .45 ING. SARAY [FLEMENTO Genenal - N — Humesas &n Ventanas y Acsbados
DIENOS DR CONTRATANTE FECHA 2530516 DESNn S de Py
REFORZAMIENTO .nan DE SEPULVEDA Erioals . (J6EpENGIMIENtS © dafoe on finchape
ESTRUCTURALY Sociedad de Cirugia de Bozota LEVANTAMIENTO| CRUZ,ING. |gogy 30 Detenoro Normal
DELESIONES | MAURICIO o E Cafics en Ventanss
rﬁgﬂ“ﬁO%a NOMBRE DEL EDIFICIO PARA AMUNOZ, [FICHA HSJ-010P AREA 110
Y UE DELHOSPITAL |Pabellon San Teresia y Mamrique el £ DIAGNOSTICO | INGENIERO (EJES AB.110 ASns o S """";""
MANRIQ TONNY e Hes s Mures
SAN JOSE DE LA CTUDAD DE [DIRECCION SALAZAR 2 45 N8N s Lesicnes por Fisuras
BOGOTA-COLOMBIA  |¢, 10418 75 de Bogota- Colombia PRDE HS11L50"W e Cafetnnns
AREAN" 110
Zona Sur
NO APLICA

| Fotografia No. 110.1 N : Panoramica sentido Sur - Norte

Zona Este

NO APLICA

Fotografia No. 110.3 O : Lesiones por fisura

Fotog!1ﬁaNo.1.1.6.2 O : Humedad

LESIONES OBSERVADAS:
En la esquina sur oeste, en la parte superior del marco de la puerta de uno de los bafics se observa una pequefia h dad. De igual

en el mismo muro se observan fisuras que ya han ido afectando los elementos de mamposteria.
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El bafio no presenta ningun tipo de lesion.

UBICACION AREA N* 109
CONSULTORIA CONTRATISTA o AREA DE ESTUDIO  Pamimomal I —— ;
ESPECIALIZADAPARALOS (Patologia e Ingenieria Estucoural SA S ELABORO |py pvENTO General [ Humedac en Vortanas y Ackiadas
DISENOS DE ING. SARAY N Dazprandmients de Pnters
REFORZAMIENTO CONTRATANTE FICHADE SEPULVEDA |FECHA 25-2br-16 . D€30E0GIMIeNto 0 dafios en Enchape |
ESTRUCTURAL Y Sociedad de Cirugia de Bogota LEVANTAMIENTO | CRUZ,ING. |goRy 930 Detsriors Normal
REMODELACION DEL DELESIONES: | ‘MAURICIO Detos en Vertanas
PAREITON SANEA TR | MAKE DL EIIERI0 PARA MUNoz, [FICHA HSJ-000P 2 a———s
¥ MANRIQUE DELHOSPITAL |Psbellon Santa Terasits y Manrique del 5|  DIAGNOSTICO I-"%“ERO EJES AB 110 R
SAN JOSE DE LA CIUDAD DE [DIRECCION SAT ',nz !m z #361632'N i skl
BOGOTA-COLOMBIA  |cp. 10=15.75 de Bogota- Colombia 745°1150W
AREA N° 109
Zona Norte — Zona Sur
Ll
Fotografia No. 102.1 N : Enchape en buen estado Fotografia No. 109.2 S : Carpinteria metalica y muros en perfecto estado
Zona Este Zona Oeste H -
NO APLICA
Fotografia No. 109.3 O : Bafo en buenas condiciones
LESIONES OBSERVADAS:
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CONSUI‘IORIA co AnsrA DE -Dlo L . N Lesionss en Liementos | -

ESPECIALIZADA PARA LOS [Patolozia e Igenieria Estructural $.4 5 ELABORO |pypyENTO Genenal e Mumedac en Ventanes y At

DISENOS DE ING.SARAY Desrendmierio ds Pintura
REFORZAMIENTO (CONTRATANIE FICHADE  |SEPULVEDA|FECHA 25-abr-16 o dafion en Enchape
T Sociedad de Cirugia de Bozota LEVANTAMIENTO| CRUZ, ING. [gora £IA Deterioro Norma ‘
REMODELACION DEL — DELESIONES: | MAURSCH) e E | e Gaflcn on Variannn ‘
PABELLON SANTA TERESITA | © DEL ENiFIcIO PARA MUNoz, |FICHA BT SRR sk o Exnatios ESucraies ‘
¥ MANRIQUE DELHOSPITAL |Pabelion Santa Teresita y Manrique del 5.7 | DIAGNOSTICO 'N%E.Nmym EJES AB.1-10 Humeda en Murce [
SAN JOSE DE LA CIUDAD DE [DIRECCION KA 361632 N e i ‘
SALAZAR |COORDENADAS oaicnan
BOGOTA-COLOMBIA |1, 1641375 de Bogota- Colombia #51L50W s '
AREAN" 108
Zona Norte Zona Sur

NO APLICA

Fotografia No. 108.1 S :Panoramica sentido Norte - Sur

Zona Este Zona Oeste

NO APLICA

Fotografia No. 108.2 O : Desprendimiento de pintura

LESIONES OBSERVADAS:
Se observo desprendimiento de pintura en el muro oeste.
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UBICACION AREA N° 107
CONSULTORIA CONTRATISTA G AREA DE ESTUDIO P 1 N 3 on Clmenics :
ESPECIALIZADA PARALOS |Patologia e Ingeniena Estructwral SAS e . |[ELEMENTO General Humedad en Ventanas y Acabados
DISENOS DE IYGCSARAT Desprondimianto do Pitura
TO CONTRATANTE ’FICHA DE S‘.EPUI..VEPA FECHA 25-abr-16 Desprandimiento o daics en Enchape
ESTRUCTURAL Y Sociedad de Cirugia de Bogota LEVANTAMIENTO | CRUZ,ING. |goRra 9:30 Deteriors Nomal
REMODELACION DEL DE LESIONES MAURICIO o) Danos en Ventanas
P A A NOMBRE DEL EDIFICIO PARA MUNOZ, |[FICHA HSJ-007P o
'ABELI.ON SANTA TERESIT & = | Lesiones on Elementes Esructurales
Y MANRIQUE DELHOSPITAL |Pabellon Santa Teresita y Manrique del HSJ |  DIAGNOSTICO mmmhm'm,‘o EJES AB. 110 Pl o WAITO8
5 == = Lesones por Fauras
SANJOSEDE LA CIUDAD DE [DIRECCION SATLAZAR |cooppENapas  F361632 N Lasonas por Gritas
BOCOT 08 Calle 10218-75 de Bogota- Colombia 745 11.50"W
AREA N* 107
Zona Norte Zona Sur
NO APLICA NO APLICA
Zona Este Zona Oeste
Fotografia No. 107.2 O : Panoramica sentido Este - Oeste
Fotografia No. 107.1 E : Desprendimiento de enchape

LESIONES OBSERVADAS:
Entoda el area se evid el desprend de h El resto de el ar icos y estructurales se encuentran en perfectar condiciones.
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UBICACION AREA N* 106
CONSULTORIA CONTRATISTA ” N P ——
ESPECIALIZADA PARA LOS |Patologia e Ingenieria Estructural SAS Genenal [ J e ——— T w0 Vartare y Acutiacon
PoRzMiiNTo  |CONTRATANIE FICHA DE sawts | | e
ESTRUCTURAL Y Sociedad de Cirugia de Bozota LEVANTAMIENTO| 30 ' e Botoriors Noemal
o REMODELACION DEL DELENORES Datcs en Ventnes
- PABELLON Saxvs TERESTT [VOMBRE DEL EDIFICIO PARA HSH00R [ © fhacd L g |
- 2 R - Lesones an Flamant t’]" (N rales =]
Y MANRIQUE DELHOSPITAL [Pabellon Santa Teresitay Manrique del H) DIAGNOSTICO | INGENTEES AB.1-10 ] " s
SAN JOSE DE LA CIUDAD DE [DIRECCION SALAZAR , 4361632°N [ im ‘ Leses por s
BOGOTA-COLOMBIA |y, 10215.75 de Bogota- Colombia COORDENADAS o1 50w i . _] i
AREA N 106 \
Zona Norte Zona Sur
Mmzmmﬂfml T |
k 3 by [
i |
Fotografia No. 106.1 N : Cuarto de aseo en buen estado Fotografia No. 106.2 S : Baho en buen estado
Zona Este Zona Oeste
|
Fotografia No. 106.3 O : Escalera en buen estado Fotografia No. 106.4 O : Pasillo de escalera en buen estado
LESIONES OBSERVADAS:
No s& encontro ningun tipo de lesion en pisos y muros de esta area.
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UBICACION AREA N* 105
CONTRATISTA AREA DE ESTUDIO Pamimonial N
: o ELABORO _ aeonss oh U
ESPECIALIZADA PARALOS |Patologia & Ingenieria Estuctural SAS G SABAY Genenl | P R e
ORLAMENTO  |CONTRATANTE FICHADE | SEPULVEDA [FECHA 2530016 s A
REFORZAMIENT don
@ ESTRUCTURAL ¥ |socizdad de Cirugia de Bogota '-E“,’:N“mm’go m’;‘ﬁg“g HORA 930 —  DetekroNomal
o — REMODELACION DEL LESIO: = PR P
e P A " NOMBRE DEL EDIFICIO PARA MUNOZ, |FICHA HSI005P o AREA 105 E
¥ MANRIQUE DELHOSPITAL |Pabelion Santa Teresita y Manrique del HST | DIAGNOSTICO MJMERO EJES A-B.1-10 M—Mm,‘:f,mmm
SAN JOSE DE L4 CIUDAD DE [DIRECCION SATATA i T 1630N Lesions por Fisurss
BOGOTA-COLOMBIA |- 1021575 e Bogota- Colombia COORDENADAS i1y 50w & e
AREAN® 105
Zona Norte Zona sur
Fotografia No. 105.1 S : Panoramica sentido Norte - Sur
Zona Este Zona Oeste

LESIONES OBSERVADAS:
En las orientaclones sur y norte no hay elementos que evaluar, pues estas son parte del pasillo. En el muro de la zona Este se observo poca humedad y en el muro de la zonz Oeste hay evidendia de pequefias fisuras a nivel del pafiete y algunos desprendimientos
de pintura.
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UBICACION AREA N® 104
CONSULTORIA CONTRATISTA ELABORO AREA DE ESTUDIO Pammonial [ e o Enrenios Arguincinicon
ESPECTALIZADA PARALOS |patologia e & ia Esuctural SA.S ING. SARAY [ELEMENTO Genenal | e omEI®S &7 Viortaes y AvsOSm, |
m’?mﬁ.?_fm CONTRATANTE FICHADE | SEPULVEDA [FECHA 25-2br-16 Desprendmismo de Prynra
= > - & Cirogia de LEVANTAMIENTO| CRUZ, ING. [HORA 030 Desprancimiectc 5 dafos en Enchage |
ESTRUCTURALY Seciedad de Ciruza de Bozera DE LESIONES | MAURICIO Detericro Noanad
REMODELACION DEL NOMBRE DEL EDIFICIO P ARA‘ MUNOZ FICHA HSJ004P Danos en Venmnas
im&*;m Pabellor Santa Teresinn y Mazrique d=1 Y DIAGNOSTICO | INGENIERO |EJES AB, 110 [ easnss 20 Eiavianion Eavudtiags
SECIOR ML L a7 L SATAZAR |cooRDENADAs  Y39163TN o s Poton
BOGOTA-COLOMBIA Calle 10#18-75 de Bogota- Colombia 745 1L50W Lsorms por Grmtns
AREA N- 104 )
Zona Norte Zona Sur
Fotografia No. 104.1 N : Entrada al area Fotografia No. 104.2 5 : Carpinteria metalica
Zona Este Zona Oeste
Fotografia No. 104.3 E - Enchape de bafio en perfecto estado Fotografia No. 104.4 O : Ventana en buen estado
LESIONES OBSERVADAS:
No se observa ningdn tipo de lesidn en el drea 104. El enchape de pisos y paredes no presentan ningdn dafio, la ventana esta en buenas condiciones y con rejilla de ventilacidn improvisada. La carpinteria metdlica y cielo raso también se encuentran en
perfectas condiciones.
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UBICACION AREA N* 103

CONSULTORIA CONTRATISTA AREA DE ESTUDIO Patrimonial [ w |l [ Comenes on Somertos rguecioncos
ESPECIALIZADA PARA LOS |Patologia e Inzenieria Estructural S.A.S ELABORO o/ -y iFNTO General Humedag =n Venlanss y Acabados
DISEROS DE ING. SARAY Desprendimients e Pinturs
REFORZAMIENTO CONTRATANTE FICHADE  |SEPULVEDA FECHA 25-abr-16 N
ESTRUCTURAL Y Sociedad de Cirgia de Bogota LEVANTAMIENTO| CRUZ, ING. \ggg 4 9:30 Cisteriors Nomol
REMODELACION DEL DE LESIONES | MAURICIO L - Daftos en Ventanas
DELA NOMBRE DEL EDIFICIO PARA MU0z, [FICHA Hslozp |° e |
5. ARIONES & A F Erurales
%EEER?SUS}A;;%?E Pabellon Santa Teresita v Mamrigue del H.§| DIAGNOSTICO |INGENIERO |EjFs AB. 110 — F"":"'m o ‘""”L"”'“
MAN ¥ . unheclad o Muros
SAN JOSE DE LA CIUDAD DE |DIRECCION s;gfw e l6 N \ | Lesiones por s
ZAR |COORDENADAS asionas por Griatas
BOGOTA-COLOMBIA ¢, 10218.75 de Bogots- Colombia 745 1L50°W s 1
AREA N° 103
Zona Norte Zona Sur
Zona Este Zona Deste
LESIONES OBSERVADAS:

Mo fue permitido el ingreso a esta area.
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UBICACION AREA N° 102
CONSULTORIA CONTRATISTA ELABORO | "EADEESTUDIO Patrimonial [ asiies on Semenes AisciEos
ESPECIALIZADA PARALOS |Patologia e Ingeniena Estructural SAS ING. SARAY ELEMENTO General Humedad on Ventanas y Acabados
DS NOS e (CONTRATANTE FICHADE |SEPULVEDA[FECHA 25-abr-16 DI Yncsiiony do Fope
REFORZAMIENTO LEVANTAMIENTO| CRUZ . ING. — DESprEndimiento o dafcs en Enchape
ESTRUCTURALY Sociedad de Cirugia de Bogota 2 - |HORA 9:30 Detariceo Noemal
2 DELESIONES | MAURICIO
REMODELACIONDEL  INOMBRE DEL EDIFICIO PARA MUNoz, |FICHA H.S.J-002P Onfion o Ventimes,
’}nm?gug m.-_‘:_gogpnA}_‘ |Pabellon Santa Teresita y Manrique del HSJ | DIAGNOSTICO | INGENIERO EJES A-B,1-10 [ Lesiones en Elemanics Extucturales
i JONNY Ty o Humedad en Mur:
S.-\hBJOSE 11_)}: LA CTUDAD DE [DIRECCION : SALAZAR |coompEMapas 5163TN Letinde £t Finures
OGOTA-COLOMBIA Calle 10#18-75 de Bogota- Colombia 74'5°11.50"W Lesiones por Grietas
AREA N” 102
Zona Norte Zona Sur
Fotografia No. 102.1 N: Panqnmica sentido Sur - Norte area 102
Zona Este Zona Oeste
{ Fotografia No. 102.3 O: Desprendimiento de pintura
Fotografia No. 102.2 O: Humedad
LESIONES OBSERVADAS:

Se observa humedad en la esquina sur oeste del drea; esto ha generado que Ia pintura se haya ido desprendiendo del muro con el tiempo.
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UBICACION AREA N* 101
CONSULTORIA CONTRATISTA — AREA DE ESTUDIO Pamimonial i R 1| [Lesionss en Elementos Amusscionkes
ESPECIALIZADA PARALOS (Patologia e Ingenieria Esquctwral SA S LS ‘Bs AR [ELEMENTO General —; g e AIMEG00 €0 VNSRS Y ACSDNIOH
DISENOS DE FICHA DE ING. Y Desprengiminto de Phtura
REFORZAMIENTO CONTRATANTE LEVANTAMIEN sgg;_\']?z\ FECHA 25-abr-16 | —— g:‘,‘,:,w::“,: odafios en Enchape
ESTRUCTURALY Seciedad de Cirugia de Bogota TODE M.r\L'R’IClO. HORA 9:30 — Da:;::\ Ventanas
REMODELACIONDEL  [NOVBRE DEL EDIFICIO LESIONES MUNOZ, |FICHA HSJ-001P O AREA1 £
PABELLON SANTA TERESITA f i PARA e GF__\IIHI o Lesicnes en Elenentos Estructurales
Y MANRIQUE DELHOSPITAL |Pabellon Santa Teresita y Manrique del HY pragnosTICO e [EJES AB.1-10 | || = Humesas en taurce
SAN JOSE DE LA CIUDAD DE |DIRECCION SALAZAR | coompEnapas 0 1632N 32 || e ek s
B TA-LCOLO Calle 10218-75 de Bogota- Colombia 745 1L.50W
AREA N° 101 s
Zona Norte Zona Sur
NO APLICA
Fotografia No. 101.1 S : Fotografia general del area
Zona Este Zona Oeste
NO APLICA NO APLICA
LESIONES OBSERVADAS:
No se encontraron lesiones. Esta area fue intervenida con la instalacion de elementos metalicos.
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11.3 Anexo 3: fichas de productos recomendado para el paciente

HOJA DE DATOS DEL PRODUCTO
Sikadur Crack Weld

KIT DE INYECCION DE FISURAS

DESCRIPCION DEL PRODUCTO CARACTERISTICAS / VENTAJAS

El Slkadur Crack Weld es un sistema epdxico de inyec- = Tan fuerte como el concreto.

cldn de fisuras en el concreto y en mamposter(a sdlida, = Mezcla exacta del adhesivo en la boguilla del cartucho.
de 2 componentes y baja viscosidad. Cumple con la nor- = 52 aplica con pistola de calafateo estandar.

ma ASTM CBEL.

usos

Inyecckdin de flsuras a baja presidén en concreto estructu-
ral y en mamposteria sdlida.

INFORMACION DEL PRODUCTO
Empagues « Resina de sello superficial de la fisura {x2) 300mL
« Resina de Inyeccldn (x2) 250mil.

= Boquilla para la resina de sello (x2).

= Abanico para la aplicacidn de la resina de sello {x2).
= Boquillas de inyeccidn con el tubo de extension (x2).
= Conector de inyecckbn (x1).

= Puertos de Inyeccién (x16).

= Par de guantes plasticos (x2).

= Espdtula de madera [x2).

= DVD de instrucciones (x1).
Vida en el reciplente 18 mesas en su empaque orlginal sin abrir.
Condiciones de Almacenamiento Seco entre 5°C - 24°C
Contenido de compuestos organloos vo- Resina de sello: 30 gm/L
létiles [COV) Resina de inyeccldn: 5 gmyL

Hegd dui Db dhil Prisduts
Sikadhr Crak ‘Wald

Juliy T T, Vareada 0
OIS0 I000000F

1/4



INFORMACION TECNICA
Reskstencla a Compresiin 5'C 20°C 35°C {ASTH D-535]
4 horas - 500 MPa (3.4
psi)
& horas - 2000 MPa
(13.7 psi}
16 haras - 2000 MPa 3500 MPa
{13.7 psi) [24.1 psi)
1dia - 3000 M3 5000 MPa
{20.7 psi) (34.5 psi)
3 dias 1500 MPa B500 MPa 5500 MPa
[10.3 psi] {58.6 psi] (379 psi)
7 dias 500 MPa 9000 M3 T000 MPa
[44.3 psi) {52.1 psi) {433 psi}
14 dias 7500 MPa 9500 MPa 7500 MPa
[51.7 psi) {855 psi) (57.7 psi}
28 dias 000 MPa 10,000 MPa 100000 MPa
[62.1 psi) (68.9 psi) (689 psi)
Mddulo de Elasticidad a Compresidn 200.000 psi (1.400 MPa) {ASTH D-585]
Reskstencla a Flexion 10.000 psi (70 MPa) {ASTM D-732)
Reskstenda a tensidn 6.000 psi (42 MPa) {ASTH D-63E)
mMddulo de Elasticidad a Tensidn 250,000 psi (1.750 MPa) {ASTH D-£3E)
Elongacidn a Rotura 25% |ASTM D-63E)
Contacto con agua Absorcldn de agua: 0.24% (AT D-570]
Consumo Consumo de resina de Inyecclon en la fisura (Sikadur Injection Resin)
Longitud [cr) Ancho fisura  Prof (om) cmd Ndmers de
(mrm) cartuchos
305 16 25 122 0.4
305 16 318 183 0.6
305 L& 5.0 244 0.8
305 11 25 246 0.8
305 11 3.8 369 1.2
305 1.1 5.0 492 L&
305 6.3 25 492 16
305 6.3 318 737 2.4
305 6.3 5.0 ELE] 3.2
Consumo de resina de sello en la superficle de |a fisura (Sikadur Capseal)
Longitud [crm) Ancho [cm)  Espesor [mm) om3 Ndmero de
cartuchos
305 25 i1 6 0.8
305 25 6.3 492 L&
305 3.8 31 369 1.2
305 18 6.3 737 2.4
305 5.0 31 492 16
305 5.0 6.3 ELE] 1.2
Temperatura del Sustrato 23%
Hopa di Dates dal Pred ucin
Sikathor Erath 'Wald
bole® 100 Y, Waresn 0000
[EER B R TR T ETE
z2/a CONSTRUYENDO CONFIANZA
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INSTRUCCIONES DE APLICACION
MEZCLADO

= Resina de sello |Sikadur Capseal): Retire la tapa, corte
el anillo metilico de la punta y ajustea |a boquilla de
mezclado. Mante en la pistola y acclonela hasta gue la
resina salga con un color uniforme.

= Resina de Inyeccin (Sikadur Injection Resin): Retire 2
tapa, inserte los tapones de salida, ajuste la boquilla
que viena con el tubo de extension®. Monte el cartu-
chio en la pistola y acclonela hasta que |a mezda se vea
homogénea. Use el conector de inyeccldn para empe-
2ar a Inyectar.

*Para flsuras horlzontales (plsos, losas, etc), quite el tu-
bo de extensidn.

METODO DE APLICACION [ HERRAMIENTAS

= Preparaciin de la superficle: Para que |a aplicacidn sea
exitosa, debe prepararse muy bien la superfiche. La fisu-
ra debe estar seca y lbre de aceite, grasa, pohwo u otros
contaminantes. Debe retirarse todo &l material que es-
té suelto mediante el uso de una brocha o un compre-
SO

= Para fisuras verticales (muros, columnas, vigas): la re-
sina debe inyectarse desde el primer (mds bajo) puerto
de inyecchkdn. Cuando la resina emplece a fluir por el
puerto adyacente, cherre el primer puerto y desconec-
te el tubo de extenshdn. Para abeir un punto de inyec-
cldn, presionelo hacla adentro. Para cerrarls [3belo ha-
cla afuera. Reconecte en &l segundo pusrto e Inyecte
hasta que la resina salga por el tercer puerto; este pro-
ceso debe repatirse hasta Inyectar toda la fisura. Des-
pués de gue haya curado la resina de inyeccidn, los
puertos y la resina de sello deben retirase por medios
mecanicos. Los hueoos o vaclos deberdn rellenarsa.

= Para fisuras horizontales (pisos, losas, ete.): para relle-
nar las fisuras por gravedad, selle toda la fisura por la
parte inferior para que la resina no se escape. Inyects
la resina dentro de |a fisura (fisura en forma de W) has-
ta llenarla completamente.

Mo de Dates dal Preductn
Sikaghsr Crade Wald

Julis 107 7, Varsesn 0100
S D OO0

3/a

LIMITACIONES

* La temperatura minima del sustrato serd de 5°C. La mid-
®lma temperatura serd de 45°CC

* La edad minima del concreto debe estar entre 21-28
dias, dependiendo del curado y las condiciones de ze-
cado.

* No apligue en superficles himedas.

= Mo inyectar en flsuras con presidn csmdtica o presidn
hidrostdtica durante la aplicackin.

& El espesor minimo de la fisura debe ser 0.5 mim.

* Noinyectar flsuras de mas de & mm de ancho. Consul-
tar al Departamenta Técnboo de Sika.

* No es un producto estético. El color puede varlar de-
pendiendo de las varaclones de luz y la exposickin a los
rayos L.

NOTAS

Lios usuarios deben referirse slempre a la versidn local
mas reclente de la Hoja Téonlca del Producto cuya copla
serd suministrada al ser solicitada.

RESTRICCIONES LOCALES

Este producto puede varlar en su funcionamiento o apli-
cachin como resultado de reguladones locales especifi-
cas. Por favar, consulte |z hoja téonica del pals para la
descripcidn exacta de los modos de aplicacidn y uso.

ECOLOGIA, SALUD Y SEGURIDAD

Para informacidn y recomendachones sobre transporte,
manipulachin, almacenamiento y eliminacikin de los pro-
ductos quimbcos, por favor consulte la hoja de seguridad
mds reclente que contengan datos relativos a la segurl-
dad fisica, ecobdgica, tosicoldgica y otros.

CONSTRUYENDD CONFIANZA
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NOTAS LEGALES

La infarmackin, ¥ en particular las recomendaciones rela-
clonadas con la aplicacidn y uso final de los productos Si-
ka, s& proporcionan de buena fe, con base en el conodl-
miento y la experiencia actuales de Slka sobre los pro-
ductos que han skdo apropladamente almacenados, ma-
nipulzdos ¥ aplicados bajo condiclones normales de
acuerdo con las recomendaciones de Slka. En la prictica,
las diferencias en los materales, sustratos y condichones
actuales de |as obras son tales, que ninguna garantia con
respecto a la comerclalidad o aptitud para un propdsito
particular, ni responsabilidad proveniente de cualguier
tipo de relackén legal pueden ser inferidos ya sea de esta
informacidn o de cuabguler recomendacidn escrita o de
cualguier otra asesoria ofrecida. El usuario del producto
debe probar |a ioneidad del mismo para la aplicacidn y
propositos deseados. Slka se reserva el derecho de cam-
blar las prophedades de los productos. Los derechos de
propledad de terceras partes deben ser respetados. To-
das las drdenes de compra son aceptadas con sujeckin a
nuestros términos de venta y despacho publicadas en la
pagina weh: col sika.com.

Sl Col omia .45

waneda Canavita, Km 305 Aulopisia Nore
Teoandpd Cendinamanca Cokom b
phira: 57 1 874 86313

a-iiail aika_ colomis alhos. ik com

il ol el oo

Hoga i Dibed dal Prsd utls
Sikadur Cragk 'Wald

Julid 3017, Wareadn 000
A Er 0 OO0 3

a/a
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11.4 Anexo 4: registro fotografico

[Fotografia de Autor]. (Bogota. 2016). Archivos fotograficos del Pabellon. Pabellén Santa Teresa y Manrique
del Hospital de San José (Monumento Nacional)- Techo. Bogota, Colombia.
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[Fotografia de Autor]. (Bogota. 2016). Archivos fotograficos del Pabellén. Pabelldn Santa Teresa y Manrique
del Hospital de San José (Monumento Nacional)- Estructura de Drywall. Bogota, Colombia.
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[Fotografia de Autor]. (Bogoté. 2016). Archivos fotograficos del Pabellon. Pabelldn Santa Teresa y Manrique
del Hospital de San José (Monumento Nacional)- Tubos. Bogot4, Colombia.

[Fotografia de Autor]. (Bogota. 2016). Archivos fotograficos del Pabelldn. Pabelldn Santa Teresa y Manrique
del Hospital de San José (Monumento Nacional)- Conexiones. Bogota, Colombia.
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[Fotografia de Autor]. (Bogota. 2016). Archivos fotograficos del Pabellon. Pabellén Santa Teresa y Manrique
del Hospital de San José (Monumento Nacional)- Pisos. Bogota, Colombia.
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[Fotografia de Autor]. (Bogota. 2016). Archivos fotograficos del Pabelldn. Pabelldn Santa Teresa y Manrique
del Hospital de San José (Monumento Nacional)- Estructura. Bogota, Colombia.
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[Fotografia de Autor]. (Bogota. 2016). Archivos fotograficos del Pabellon. Pabellén Santa Teresa y Manrique
del Hospital de San José (Monumento Nacional)- Estructura interna. Bogot4, Colombia.
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[Fotografia de Autor]. (Bogota. 2016). Archivos fotograficos del Pabelldn. Pabelldn Santa Teresa y Manrique
del Hospital de San José (Monumento Nacional)-Estructura de techo. Bogota, Colombia.
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[Fotografia de Autor]. (Bogota. 2016). Archivos fotograficos del Pabellon. Pabellén Santa Teresa y Manrique
del Hospital de San José (Monumento Nacional). Bogoté, Colombia.
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[Fotografia de Autor]. (Bogota. 2016). Archivos fotograficos del Pabelldn. Pabelldn Santa Teresa y Manrique
del Hospital de San José (Monumento Nacional), Bogota, Colombia.
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[Fotografia de Autor]. (Bogoté. 2016). Archivos fotograficos del Pabelldn. Pabelldn Santa Teresa y Manrique
del Hospital de San José (Monumento Nacional), Bogot4, Colombia.



11.5 Anexo 5: declaracién de monumento nacional

——

Hospital de San José — Monumento Nacional

. (Septicmbrc 26)

- Decreto nimere 2390 de 1984

Por el cual se declaran Monumentos Nacionales varios inmuebles de la

ciudad de Bogota.

¢ E! Presidente de la Republica de Colombia
en ejercicio de las facuitades que Je confiere la Ley 163 de 30 de di-

_ciembre de 1959, y

CONSIDERANDO:

Que el Articulo Go. do la Ley
163 de 1959, sutoriza ai Conse
jo de Monumentos Nacionales,
proponer la calificacion y decla-
racién de ciudades, zonas 0 ac-
cidentes geogrificos o in-
muebles como M

*Articulo 1o, Aclarar la Re-
solucién numero 00003 de 12
de marzo de 1982, con ol fin de
considerar ol Edificio Liévano
y la Alcaldia Mayor de Bogots,
como ol mismo inmueble deno-
minado " Edificio Liévano™, de-
marcado segin Ja actual no-

Nacionalos:

Que el Consgejo de Monumen-
tos Nacionales, mediante s Re-
solucién nitmero 00003 de 12
de marzo de 1982, propuso la
calificacién y declaracién como
Monumentos Nacionales de los
sigulentes inmuebles: Edificio
de la Gobernacion, ubicado en
la calle 16 ndmero 7-60; Edifi-
cio Lifvano, Plaza Bolivar, cos-
tade occidental; Palacio Eche-
verry, Ba. ndmero B-37;
Honpi n José, calle 10 ma-
mero 18-75; Edificio Pedro A.
Lépez, Avenida Jirdnez wime-
1o 7-91; Estacién de la Sabana,
calle 13 ndmero 18-24; Edificio
de la Policia, calle 9a. niumero
919; Plaza de Toros de Sunta-
maria, calle 27 mimero 6-29;
Cementerio Central (parte prin-
cipal), carrera 20 namero 24.08;
iglexia San Antonio, Avenida
Caracas nimero 8-03 sur; Edifi-
cio Gun Club, calle 16 ndmero
7-16; Edificio Jockey Club,
carrers 6a., ndmero 16-18; Es
cuela de Medicina, calles 9s. y
10, earrera 14 y 15; Edificio
Samper Brush, Avenida Jimé-
nez nimero 10-58 y Alcaldia de

8n. i 10-

Tat urbana de Bogotd
en In carrers 8a, nGmeros 10-65
y calle 10 namerc 8-22.

Articulo 20.- Aclarar que el
Palacio Echoverry estd confor-
mado por cuetro viviendas de-
marcadas con los nameros
03/09/17/23/26/27131/37143/49
de la carrera 8a. calle Sa. nime
™ 26/32 de la actual nomencla-
turn de Dogoth y que se en
cuentra registrado en la Man-
zana Catastral nimero 9 del
Barrio Centro Administrativo
de Bogotd, segin la Oficina
Castogrifica de Catastro de
Bogoth.

Que los inmuebles antes
descritos estin incluidos
dentro del sector histérico de la

del contexto urbano y man-
tene las cmlidades tanto ar
quitectonicas como urbanas;

Que se ha cumplido el proce-
dimiento dispuesto en la Ley
163 de 30 de diciembre de 1969,

Anel Yoa tomack

2

26/32; Hospital de San José:
callo 10 nismero 18-75: Edificio
Pedro A. Lopes, Avenida Jimé-
nez nbmero 7-91; Estacién dela
Sabana, calle 13 nGmero 18.24;
Edificio de la Policla, calle 9a.
ndmero 9:19; Plaza de Toros de
Santamaria, calle 27 admero
6-29; Cemsenterio Central (parte
principal) carrera 20 nGmero
24-86; iglesin de Saa Antonio,

Avenida Caracas namero 803

sur; Edificio Gun Club, calle 16
nimero 7-16; Edificio Jockey
Club, carrern 6a. ndmero 16-18;
Escuela de Modicina, calies 9a.
¥ 10, carreras 14 y 15; Edificio
Samper Brush, Aveaida Jim¢é-
nez ndmero 10-58.

Articulo 20.- En consecuen:
cla, toda intervencién como
restsuracién, obras de protec
cién, defensa de conservacidn
que haya que hacer en los in
mucbles mencionados on ol Ar
ticulo Primero del presente
Decroto, deberd cedlirse estric

to a los i
das en la Ley 163 de 1959, y en
su Decreto Reglamentario ni-
mero 264 de 1063 y demds dis-
posici danben o

ol tartas, PIER
a Iz defensa y conservacién del
Patrimonio Histérico y Artisti-
co de la Nacién colombiana,

Articulé 30" El presente

para
inmuebles como M t

Bogota,

65, de la actual nomenclatura
urbana de la ciudad de Bogotd,
segin codificacion de a Oficina
de Catastro Distrital;

Que el Consejo de Monumen-
tos Nacionales, por medio de la
Resolucién nimero 00003 del
16 de agosto de 1854, aclaré lo

. Resolucién nimero 0003 de 12

de marzo de 1982, que declard
Monumentos Nacionales los in-
mucbles mencionados en e con-
siderando anterior, asl:

DECRETA:

Articulo 10.- Decliranse Mo
numentos Nacionales por su
importancia histérica, los si-
guientes inmuchles: Edificio de
la Gobernacién, calle 15 nitme-
ro 7-50; Edificio Liévano (Al
caldia Mayor de Bogotd), carre-
ra 8a, nimero 1065 y calle 10
namero 8-22; Plazs de Bolivar,
Costado Occidentel; Polacio
Echeverry, carrern Ba. nimero

Molerencia del doctor Lourentine Musioz.

Decrsto rige a partir de Ia fecha

de su expedicién.
Comuniq publiquese y
camplase. !
Dado en Bogoté, a 26 de sep-
tiembre de 1984,

BELISARIO EETANCUR
La Ministra de Educacién Na-
cional,

DORIS EDER DE
ZAMBRANO

(Fuente: Decreto 2390 de 1998)
Figura 32. Declaracion de Monumento Nacional del Hospital de San José.
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11.6 Anexo 6: Planos



