%

Resistencia a la traccién 5600 kg/cm?
Limite de fluencia 4200 kg/cm?
NSR - 10 Capitulo C 3.5
Alargamiento de rotura De 12% a 14% segun didmetro
2.
Mddulo de eslasticidad 2,100,00 kg/cm2
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