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COLUMNA DE SOPORTE 

ESCALERAS SUR
P S S S S

ESCALERAS SUR P P S P S S S

COLUMNA DE SOPORTE 

ESCALERAS NORTE
P S S S S

ESCALERAS NORTE P P S P S S S

ESCALERAS EN EL EJE P P S S S

BARANDAS METÁLICAS P S

ACABADOS P

ANEXO 4 — FICHA DE INSPECCIÓN VISUAL E INVENTARIO DE LESIONES, COSTADO ORIENTAL

CASO DE ESTUDIO: PUENTE PEATONAL JUNTO AL INSTITUTO TÉCNICO SUPERIOR INDUSTRIAL

Desprendimiento de recubrimiento de concreto y 

corrosión del acero en columnas de soporte de 

escaleras en costados norte y sur.

Desprendimiento de recubrimiento y 

corrosión del refuerzo en escalera 

costado norte

Filtraciones de humedad en la escalera del costado 

sur y norte.

Oxidación en el acero de las barandas de 

las escaleras.

Desprendimiento de perfiles metálicos 

en barandas.

Moderada

ING. CAMILO ALEJANDRO VILLAFAÑE GUTIERREZ

Severa
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Grave

LESIONES QUÍMICAS

OBSERVACIONES:

ELABORADA POR:

Código de colores por severidad de las 

lesiones:

Leve ASIGNATURA: DOCENTE:

VERSIÓN:

— Se observa un desprendimiento significativo del recubrimiento de concreto en la base de la columna, dejando al descubierto las 
armaduras longitudinales y estribos. El acero presenta un avanzado proceso de corrosión, con reducción evidente de sección y 

pérdida de adherencia con el concreto. El daño afecta tanto la capacidad resistente del elemento como su durabilidad, y por sus 
características viene dado por filtraciones de humedad en el suelo de cimentación.

— La superficie inferior de la losa presenta un deterioro generalizado del recubrimiento, con armaduras transversales visibles y en 

estado avanzado de oxidación. La corrosión se distribuye en amplias áreas, lo cual evidencia filtraciones o un deficiente espesor de 
recubrimiento. La pérdida progresiva de sección de acero y la fisuración asociada reducen la capacidad portante, constituyendo 

una lesión primaria severa.

— Las barandas presentan corrosión activa en uniones soldadas y en varios tramos de los elementos tubulares, con pérdida 
superficial de material y debilitamiento de las conexiones. La falta de recubrimiento protector y la exposición directa a la intemperie 

son factores determinantes. Esta lesión se clasifica como secundaria moderada, aunque con impacto directo en la seguridad de 

los usuarios.
— La estructura de protección lateral y barandas de las escaleras muestra un deterioro extendido por corrosión, con pérdida del 

recubrimiento de pintura, aparición de óxidos y reducción gradual de sección. Aunque no compromete directamente la estabilidad 
de la superestructura, afecta la seguridad y la durabilidad de los elementos de uso peatonal. Se considera una lesión secundaria 

moderada atribuida a la falta de mantenimiento preventivo.
— Se identifica un desprendimiento localizado del recubrimiento en el área donde se ubica una caja o registro embebido en el 

concreto, con tubería de origen desconocido (posiblemente eléctrica). Se observa corrosión en armaduras expuestas y presencia 

de humedad alrededor del daño, lo que sugiere filtraciones o ingreso de agua por la canalización. La lesión es de carácter primario 

moderado a severo, localizada, pero con potencial de progresión si no se sella adecuadamente la entrada de humedad.
— En los acabados de la escalera, se evidencian algunos desprendimientos atribuibles a cargas de impacto, o situaciones 

asociadas al desprendimiento de los elementos de baranda.

Desprendimiento de acabados 

en las escaleras sur y norte

VISTA GENERAL EN ALZADO DEL PUENTE PEATONAL (SIN ESCALA)

VISTA GENERAL EN PLANTA DEL PUENTE PEATONAL (SIN ESCALA)
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FÍSICAS (agentes atmosféricos) MECÁNICAS QUÍMICAS O BIOLÓOGICAS LESIONES PREVIAS PROYECTO
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SUCIEDADES GRIETAS FISURAS DESPRENDIMIENTOS

Longitud: -73.851966 1

CAUSAS INDIRECTAS
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Calificación de lesiones:

Primarias (P) y Secundarias (S)

LESIONES FÍSICAS LESIONES MECÁNICAS CAUSAS DIRECTAS

HUMEDADES CORROSIÓN ORGANISMOS

DECANATURA DE DIVISIÓN DE UNIVERSIDAD ABIERTA Y A DISTANCIA

FACULTAD DE CIENCIAS Y TECNOLOGÍAS

ESPECIALIZACIÓN EN PATOLOGÍA DE LA CONSTRUCCIÓN

Proyecto:

Latitud: 7.064164 Materiales constructivos: Concreto reforzado para estructura principal, y estructura metálica en barandas.

Ciudad: BARRANCABERMEJA

Departamento: SANTANDER

Localización: CARRERA 28, AVENIDA EL SENA

FICHA NÚMERO

ESTUDIO PATOLÓGICO EN EL PUENTE PEATONAL UBICADO JUNTO AL INSTITUTO TÉCNICO SUPERIOR INDUSTRIAL


